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１．研究実施の概要

　3d遷移金属酸化物は、誘電材料（コンデンサーなど）、磁性材料（磁気テープなど）、電

池材料（リチウムイオン電池など）、その他、実に広い範囲で利用されてきた。それを支え

る学術的研究は、科学全般のなかでも比較的長い歴史をもつといえるが、全く予期されなか

った高温超伝導の発見（1986年）が大きな変革の契機となった。かつてないほどの規模で実

験的、理論的な研究が行われたにもかかわらず、その超伝導機構は未だに誰しもを納得させ

るものが確定されるに至らない。これは、なじみ深い3d遷移金属酸化物といえども、まだ我々

の理解の及ばない未開拓部分の多いことを示すものであり、さらに新奇な物質と物性の開拓

をめざして戦線を拡大することをうながす効果を発揮してきた。現在では、3d遷移金属酸化

物は電子相関の強い系であり、そのために電子の持つスピン・電荷・軌道の自由度が絡み合

った新奇な電子物性とそれを活かした新しいタイプの機能材料を生み出す宝庫と見なされ

ている。

　本研究は、このような流れに沿って、新奇な3d遷移金属酸化物と物性の開拓をめざしたも

のである。しかし、新物質、新しい物性いずれについても、多体効果に基づく予測困難性が

ある。本研究では、できるだけ単純で、しかも将来の方向を示唆するモデル物質と考えられ

た反強磁性量子スピン梯子系をまずは対象にとりあげ、多彩な合成法と多様な物性測定を用

いて、対象を拡大していった。

　反強磁性量子スピン梯子とは、2次元スピン1/2ハイゼンベルグ型反強磁性正方格子を短冊

状に切りとって梯子になぞらえたものであり、比較的理解の進んでいる1次元反強磁性鎖か

ら出発してミステリアスな2次元系に向かう初期過程を体現する擬1次元格子である。代表者

らは、高圧合成法を用いてSrCu2O3（2本脚梯子系）とSrCu2O3（3本脚梯子系）を世界で初めて

合成し、脚の本数が偶数か奇数かによって大きな電子状態の差が生まれることを明らかにし

ていた。次いで、青山学院大グループが、もう一つの2本脚梯子酸化物Sr14-XCaXCu24O41に超伝

導を見出した。これらの実験的研究をさらに発展させるために、(i)圧力範囲を拡大した高

圧合成法、水熱合成法を用いる新物質探索と単結晶作製、(ii)薄膜単結晶・人工超格子の作

製と微細加工、(iii)通常、および極端条件下での帯磁率、NMR、μSR、弾性・非弾性中性子

散乱、比熱と電気・熱輸送現象、遠赤外から可視領域にわたる分光、極低温高分解能角度分

解光電子分光の測定などにより、エキゾチックな金属状態と超伝導を実現してその電子状

態・電子構造の解明すること、および銅酸化物の超伝導機構の解明に寄与することを目指し

た。

　以下に主な成果を列挙する。　

１）２本脚スピン梯子酸化物SrCu2O3のエキゾチックな磁性の新たな側面の発見：微量不純物

による反強磁性秩序の誘起。

２）２本脚スピン梯子酸化物Sr14-XCaXCu24O41における電荷とスピン（超伝導とスピンギャップ）

の関連の解明。

３）MgB2が、金属系超伝導体としては記録破りの高い転移温度40Kの超伝導体であることの発



見。

４）硼素炭化物超伝導体YNi2B2CがギャップレスS波超伝導であることの発見。

５）Bi2212相の高濃度鉛置換による高温域臨界電流密度の大幅な向上。

６）高温超伝導体における大小２種類の擬ギャップの存在の指摘と電子ドープ系の超伝導ギ

ャップの直接観測の成功。

７）高温超伝導体の超伝導ギャップ励起が、運動量にほとんど依存しない事の発見。

８）高圧下での単結晶育成に必要な技術上の進展：機構解明に適すると思われるCa2-xNaxCuO2

Cl2の高圧下での単結晶育成とバンド構造の解明。

９）YBa2Cu4O8における朝永ラッティンジャー液体実現の可能性の指摘。

１０）スピネル型酸化物LiV2O4における、3d遷移金属化合物では初めての重い電子状態の発

見。

１１）SrFeO3などのFe4+�酸化物では、酸素ホールのダイナミックスにより、金属絶縁体転移

や金属強磁性状態など多彩な物性が生まれることの発見。

１２）パーマロイ円盤状ドットの「吹き出し磁化」の発見。



京大グループ

　(i)放射光施設でのその場観察に基づき、高圧型(VO)2P2O7、Ca2-xNaxCuO2Cl2、CaFeO3、PrNiO

3などの単結晶を作製した。高圧下での単結晶作製はダイヤモンドなどごく少数に限られてき

ており、3d遷移金属酸化物に関する成果は非常にユニークである。(ii)

Bi2212相につき、鉛を高濃度置換して高温域での臨界電流密度を大幅に向上させた。電子顕

微鏡観察から鉛濃度に数百Åの周期の濃淡を見出し、その不均一性が特性の向上を生んでい

る可能性を指摘した。(iii)Fe4+�酸化物であるSrFeO3などの高品質単結晶薄膜を作製した。

酸素ホールのダイナミックスにより、金属�絶縁体転移(CaFeO3)や、室温を超える高いキュ

ーリー温度と大きい磁化をもつp型金属強磁性状態(Sr2FeCoO6)など多彩な物性が生まれるこ

とを明らかにした。サブミクロンオーダーの微細化を行い、磁場に対する電気伝導性の非線

形な応答(La0.7Sr0.3MnO3)やFET効果による新奇な物性((La,Sr)2NiO4やLa1.875Ba0.125CuO4)の可能

性を探った。

青学大グループ

　キャリアードープした梯子型酸化物の合成に成功し、圧力下で超伝導が発現することを発

見した。これは、高温超伝導体の発現機構が磁気的な原因によるものであることを示唆する

ものであった（平成10年度仁科記念賞受賞）。また、MgB2が金属化合物系では20年ぶりの更

新記録であるTC=39.8Kをもつ超伝導体であることを発見した。MgとBは安価で軽く取り扱いや

すいので、超伝導材料として期待が大きい。

東大グループ（広井）

　水熱合成などの手段を用い、エキゾチックな量子磁性体を探索した。擬１次元銅酸化物Ca

1-xCuO2の磁性を、反強磁性１次元鎖とダイマー状態が共存するモデルで説明した。これまで

報告のないスピン1/2ハイゼンベルグ型カゴメ格子のモデル物質として

Cu3V2O7(OH)2･2H2Oに着目し、その物性を調べた。

阪大グループ

　NMRを用いて、不純物や電荷担体をスピンラダーに導入することによって発現する新奇な

量子現象、特に不純物によって誘起された異常量子磁性とホールドープ系の磁性と電子遍歴

効果を解明した。

東大グループ（高木）

　新物質開拓と輸送現象・光学測定・比熱測定などの測定を平行して行い、以下の知見を得

た。１次元金属鎖を有するYBa2Cu4O7における磁場誘起次元クロスオーバー。３次元三角格子

を形成するスピネル型酸化物の重い電子状態や、幾何学的フラストレーションと電荷整列の

関係。ペロブスカイト型酸化物の量子誘電性と磁性の結合。高温超伝導体の２次元CuO2面の

電子状態とキャリアダイナミクス。１次元ボルテックス内の電子状態。

東北大グループ

　世界最高水準の性能を持つ「超高分解能角度分解光電子分光装置」を開発し、銅酸化物高

温超伝導体、量子スピン梯子化合物、１次元銅酸化物、およびMgB2等における新規な物性（超



伝導、スピンと電荷の分離等）発現の基礎となる電子構造を調べた。銅酸化物については、

超伝導ギャップとその異方性やスピンと電荷の分離を直接観測することに成功した。
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① 招待、口頭講演、ポスター発表

（国内３２６件（内４３件は国際会議）、海外６５件）

Yamada Conference on Physics of Transition Metal、Osaka、Sep.24 – 27, 1996
Y. Kitaoka (invited)
NMR Study of Low Dimensional Transition Metal Oxides with Strong Correlation -Magnetic Correlation and
Superconductivity-

H. Takagi  (Invited)
Borocarbide Superconductors - Materials and Properties

日本物理学会1996 年秋の分科会、山口大学、1996 年 10 月 1 日�10 月 4 日
東正樹、藤城芳江、奥村誠、高野幹夫、野原実、高木英典
ハイゼンベルグスピン梯子格子を持つ SrCu2O3の不純物置換効果 II

改森信吾、川崎修嗣、東正樹、高野幹夫
Ln2CuSnO6（Ln=La, Pr, Nd, Sm）の高圧合成と磁性

川崎修嗣、高野幹夫、武田保雄
(Sr,A)2/3La1/3FeO3 (A=Ca,Ba)の構造と物性

以上京大化研

大野玲、野原実、高木英典
Fe1-xCoxSi の輸送現象
日本物理学会 1996 年　年会、1996 年秋

宮坂茂樹、高木英典
パイライト型 Ni 化合物の金属-絶縁体転移

一色眞誠、野原実、高木英典
ホウ炭化物超伝導体におけるクーパー対の対称性 --LuNi2B2C の磁場中比熱-

野原実、一色眞誠、高木英典
混合状態における Bi2212 の比熱

Ti4O7における金属---絶縁体転移
外海透，高木英典

梯子格子構造を持つ物質 La1-xSrxCuO2.5の輸送現象
野澤清和、野原実、広井善二、高野幹夫、高木英典

スピンクロスオーバー有機錯体[Fe(2--pic)3]Cl2・EtOH の光誘起磁性
浦野千春、腰原伸也、美濃亮子(A)、高木英典

以上東大物性研

横谷尚睦、H.Ding、高橋隆、J.C.Campuzano、M.Randeria、M.R.Norman、茂築高士、門脇和男、J.Giapintzakis
高分解能高電子分光による Bi2Sr2CaCu2O8の常伝導状態ギャップ

チャイナニアシシ、組頭広志、高橋隆、富岡秦英、桑原英樹、十倉好紀
Nd0.5SrMnO,Pr0.5Sr0.5MnO3における電荷整列転移の光電子分光

横谷尚睦、H.Ding、A.Chainani、高橋隆、J.C.Campuzano、葛西昌弘、十倉好紀
Sr2CuO4のフェルミ面：高分解能角度分解光電子分光

高橋隆、横谷尚睦、赤木修、藤澤英樹、芦原新、アシシ・チャイナニ、上原政智、永田貴志、秋光純
ラダー化合物 Sr14-xCaxCu24O41の光電子分光

高橋隆、横谷尚睦、藤澤英樹、田中正幸、武井文彦
SrCuO2の角度分解光電子分光；spin-charge separation

赤木修、アシシ・チャイナニ、高橋隆、細谷正一
Bi2CuO4の共鳴光電子分光
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アンダードープ Bi2212 の常伝導状態ギャップの光電子分光
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スピンラダー系の高圧下における NMR

真岸孝一、松本真治、石田憲二、北岡良雄、朝山邦輔、上原政智、永田貴志、秋光純
スピンラダー系 Sr14-xCaxCu24O41の NMR
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S=1/2 スピンラダー系 Sr14Cu24O41の NMR- III

以上阪大基礎工
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川崎修嗣、高野幹夫
メスバウアー分光法による Sr1-xBixFeO3の研究
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Sr14Cu24Ozの酸素量による特性・構造変化

以上、京大化研
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T. Takahashi (invited)
High-resolution PES of high-Tc and related materials

The 9th International Symposium on Superconductiviity, Sapporo, Oct. 21-24 1996
M. Takano (invited)
High Pressure Synthesis of Superconductors and Spin Ladder Oxides

粉体粉末冶金協会平成８年度秋季大会、名古屋国際会議場、1996 年 11 月 7 日�9 日
川崎修嗣、高野幹夫、武田保雄
メスバウアー分光法による(Sr,A)2/3La1/3FeO3 (A=Ca,Ba)の研究

小林斉也、広井善二、高野幹夫
梯子構造化合物(Nd,Sr)CuO2.5の構造と物性
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Sr14Cu24O41+δの構造と磁性
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Symposium "High Pressure Facility", Madrid, Spain, Nov. 20-24, 1996
M. Takano (invited)
High Pressure Synthesis of Complex Cupric Oxides (invited)

International Workshop for Solid State 'Physics and Chemistry of Spin Gap Systems', Hakone, Nov. 28-Dec. 1, 1996
M. Azuma, Y. Fujishiro, M. Takano, M. Nohara, H. Takagi, N. Fujiwra, H. Yasuoka, S. Osugi, Y. Kitaoka (invited)
Impurity Effects on 2-Leg Spin Ladder Compound SrCu2O3

Y. Kitaoka (invited)
Spin Gap and Magnetism in Doped Spin Ladder

1996 MRS Fall Meeting, Boston, U.S.A., Dec. 2-6, 1996
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High Pressure Synthesis and Properties of Fe4+-Metallic Ferromagnets and Cu2+-Spin Ladders

5th International Conference on Materials and Mechanisms of Superconductivity, High-Temperature Superconductors,
Beijing, Republic of China, Feb. 28-Mar. 4, 1997
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Angle-resolved photoemission study of Sr2RuO4; An extended van-Hove singularity in non-cuprate superconductor

M. Takano (invited)
Impurity Effects on a 2-leg Spin Ladder Compound SrCu2O3

Y. Kitaoka (invited)
Spin Fluctuation and Unconventional Pairing in Sr2RuO4 - Ru NMR and NQR Studies on Single Crystals-

ITP Workshop on Non Fermi Liquid Physics, Santa Barbara, USA , 1996
H. Takagi  (Invited)
Impurity Effect in Spin Ladders

German-Japan workshop on Strongly Correlated Electron SyStem, Kii-Katsura, 1996.
H. Takagi  (Invited)
Impurity Effect in Spin Ladders

日本物理学会第52 回年次大会、名城大学、1997 年 3 月 28 日�31 日
藤城芳江、東正樹、広井善二、高野幹夫
種々の合成手段を用いたバナジウム４価(S=1/2)梯子格子の合成と物性評価

東正樹、高野幹夫、R.S. Eccleston
スピン梯子物質 SrCu2O3の不純物置換効果� 中性子非弾性散乱

松永貴信、小林斉也、山田高広、廣井善二、高野幹夫
梯子型銅酸化物(?) La1+XSr2-XCu2O5.5+δの帯磁率と抵抗
小林斉也、広井善二、高野幹夫
梯子化合物 LaCuO2.5の希土類サイトの置換効果

高野幹夫
物質合成によるスピン電荷制御 (招待、シンポジウム講演)

広井善二、鄭益秀、和泉真、下山淳一、中山有理(、岸尾光二、寺嶋孝仁、池田靖訓、坂東尚周、高野幹夫
Pb 置換 Bi2212 単結晶における磁化特性の改善と微細構造(1)

以上、京大化研

梯子格子関連物質の合成と物性
宮坂茂樹、木船雅也、高木英典

不純物をドープしたスピンラダーSrCu2O3の比熱
野原実、一色眞誠、高木英典、東正樹、藤城芳江、高野幹夫

一次元鎖を有する Ca5-xYxCu6O12の物性
木船雅也、宮坂茂樹、外海透、野原実、高木英典、安達成司、田辺圭一

LSCO 単結晶の磁場中比熱---vortex の準粒子状態---
一色眞誠、野原実、高木英典

銅酸化物超伝導体 YBa2Cu4O8の単結晶の輸送現象
野澤清和、安達成司、田辺圭一、高木英典

Ti 酸化物における金属---絶縁体転移
外海透、高木英典
以上東大物性研

金享度、組頭広志、芦原新、高橋隆、上田寛
V2O3+xの高分解能光電子分光

横谷尚睦、H.Ding、竹内恒博、J.C.Campuzano、M.Randeria、M.R.Norman、茂築高士、門脇和男、J.Giapintzakis、
高橋隆
Bi2212 フェルミ面形状のドープ依存性：角度分解光電子分光

藤澤英樹、赤木修、芦原新、アシシ・チャイナニ、高橋隆、上原政智、永田貴志、秋光純
Sr14-xCaxCu24O41の共鳴光電子分光



赤木修、藤澤英樹、芦原新、横谷尚睦、アシシ・チャイナニ、高橋隆、小野田雅重
CeTiO3+xおよび Ce1-xSrxTiO3の共鳴光電子分光

以上東北大理
北岡良雄
「量子スピン系の電荷制御と超伝導」梯子系のスピン励起（招待、シンポジウム講演）

大杉茂樹
本足スピン梯子系 SrCu2O3の Zn, La, Ni 置換効果�Cu-NQR 研究

徳永陽
酸化物高温超伝導体における Ni 不純物効果の NQR

以上阪大基礎工

粉体粉末冶金協会平成９年度春季大会（第 79 回講演大会）、京都工業繊維大学、1997 年 5 月 27 日�29 日
広井善二、鄭益秀、高野幹夫、下山淳一、岸尾光二
高濃度 Pb 置換 Bi2212 単結晶の磁化特性と微細構造

古林寛、鄭益秀、広井善二、寺嶋孝仁、東正樹、高野幹夫、坂東尚周
(Sr,Ca)14Cu24O41+δ単結晶の合成

鍋島靖樹、小林斉也、広井善二、高野幹夫
無限層及びスピンはしご化合物への Na 置換効果

小林斉也、広井善二、高野幹夫
はしご化合物 LaCuO2.5の La サイトの置換効果

山田高広、松永貴信、小林斉也、広井善二、高野幹夫
梯子型銅酸化物 La1+xSr2-xCu2O5.5+δ

山田高広、高野幹夫、池田靖訓、坂東尚周
酸素欠損 K2NiF4化合物 Sr2-xNdxCuO4-δの変調構造

以上、京大化研

Internation School of Physics "Enrico Fermi", Varrenna, Italy , 1997
H. Takagi  (Invited)
Normal State Charge Transport Properties of High-Tc Cuprates

International Workshop for Open Theoretical Problem on Strongly Correlated Electron System, Trieste, Italy, July 13
– 20, 1997
Y. Kitaoka (invited)
The physics of chains and ladders as probed by NMR

H. Takagi  (Invited)
Distinct Out-of-Plane Transport in YBa2Cu4O8

ICM97, Cairns, Australia, July 27-Aug. 1, 1997
M. Azuma, Y. Fujishiro, M. Takano, M. Nohara, H. Takagi, S. Ohsugi, Y. Kitaoka, R.S. Eccleston
Impurity Effects on a 2-Leg Ladder Compound SrCu2O3

Y. Kitaoka (invited)
Systematic NMR Studies of High-Tc and Spin-Ladder systems

16th General European Conference of the Condensed Matter Division, Leuven, Belgium, Aug., 1997
J. Akimitsu (invited)
Superconductivity in Ladder Material

International Conference on High Pressure Science and Technology, Tanabe, Aug. 25-29, 1997
M. Takano (invited)
High Pressure Synthesis of Complex Cupric Oxides Contaning CuO2 Sheets and Spin Ladders

Y. Kitaoka (invited)
NMR Study on Strongly Correlated Electron Systems under High Pressure



1997 Autumn Meeting, Aberdeen, Sep. 2-5, 1997
M. Takano (invited)
Superconducting Properties of the Heavily Pb-Substituted Bi2212 Phase in Relation to its Microstructure

7th International Conference on Electron Spectroscopy, Chiba, Sep. 8, 1997
H. Fujisawa, T. Yokoya, T. Takahashi, M. Tanaka, M. Hasegawa, and H. Takei
Angle-resolved photoemission spectroscopy of SrCuO2; spin-charge separation ?

5th International Conference on Spectroscopies in Novel Superconductors, Cape Cod, Sep. 14, 1997
T. Takahashi (invited)
Angle-resolved photoemision study of superconducting ladder compound Sr14-xCaxCu24O41

IUMRS-ICA '97, Makuhari, Chiba, Sep. 16-18
S. Kawasaki, M. Takano, Y. Takeda
Physical Properties of Co-Substituted Iron Perovskite Systems

日本物理学会1997 年秋の分科会、神戸大学、1997 年 10 月 5 日-8 日
広井善二、鄭益秀、和泉真、高野幹夫
Pb 置換 Bi2212 単結晶における共析組織と磁束ピン止め（２）

広井善二、高野幹夫
LaCuO2.5における量子反強磁性秩序

以上、京大化研

YBa2Cu4O8の c 軸輸送現象
N.E.Hussey、木船雅也、高木英典、三浦登、中川宏之、安達成司、田辺圭一

アンダードープ Y124 の輸送現象　（招待、シンポジウム講演）
高木英典

YBa2Cu4O8の異方的な磁気輸送現象
木船雅也、N.E.Hussey、宮坂茂樹、高木英典、家泰弘、中川宏之、三浦登、安達成司、田辺圭一

Vortex 状態における準粒子励起状態 --磁場下比熱測定--
野原実、一色眞誠、高木英典

La1-xSrxCuO2.5 (x=0.15) 単結晶の物性
宮坂茂樹、外海透、野原実、高木英典

マグネリ相 V 酸化物の物性
外海透、運天弘樹、高木英典

以上東大物性研

佐藤宇史、横谷尚陸、高橋隆、五嶋潤治、藤野祐一、永田貴志、上原政智、秋光純
Sr14-xCaxCu24O41の角度分解光電子分光:ドーピング依存性

横谷尚睦、H. Ding、竹内恒博、J. C. Campuzano、高橋隆、鄭益秀、寺嶋孝仁、高野幹夫
高分解能角度分解光電子分光による Pb-substituted Bi2201 の常伝導状態ギャップ観測

横谷尚睦、高橋隆（招待講演）
角度分解光電子分光による"常伝導ギャップ"

以上東北大理

大杉茂樹
不純物置換された梯子化合物 SrCu2O3の Cu-NMR/NQR 研究

松本真治
S=1/2 スピンラダー系 Sr14Cu24O41の NMR IV

水戸毅
高圧下 NMR によるスピンラダー系の磁性と超伝導



真岸孝一
スピンラダー系の NMR

以上阪大基礎工

秋光純、宮野とも子、江口尚利、市川広彦、廣田和馬、福田竜生、遠藤康夫
La1-xSrxMnO3(x=0.12)の軌道整列

村中隆弘、岩佐博之、信太純、水落あつ子、長戸隆、福田正史、秋光純、野原実、高木英典
Ce2TSi3, Yb2TSi3（T：遷移金属）の物性

銭谷勇磁、柴田浩行、木下恭一、毛利信男、秋光純
梯子格子型化合物 La4-4nCu8+2nO14+8n の物性

永田貴志、五嶋潤治、上原政智、秋光純、西正和、加倉井和久、片野進
梯子格子を有する銅酸化物 Sr2.5Ca11.5Cu24O41のスピンギャップ

以上、青学大理工

JST-CREST International Conference, Chemistry and Physics of Spin Ladder Compounds, Kyoto, Oct. 12-16, 1997
Y. Kitaoka (invited)
Critical Review on Spin Gap and Superconductivity –Spin Ladder to High-Tc Cuprates-

M. Azuma (invited)
Impurity Effects on 2 and 3 Leg Ladder Compounds SrCu2O3 and Sr2Cu3O5

S. Osugi
Cu -NMR/NQR Studies on The Impurity-Doped SrCu2O3

J. Akimitsu (invited)
Spin Gap and Antiferromagnetism In Spin Ladder Compound

T. Takahashi
Angle-Resolved Photoemission Study of Sr14-xCaxCu24O41 Single Crystal

H. Takagi  (Invited)
Unusual Properties of Metallic Ladder (La,Sr)CuO2.5

Z. Hiroi (invited)
Cupric Oxides with Ladders

M. Takano (invited)
What Next?

MRS97Fall, Boston, U.S.A., Dec. 1-5, 1997
Z. Hiroi
Two-phase microstructures in the heavily Pb-substituted Bi-2212 single crystals serving as efficient pinning centers

1998 年 1 月 18 日～20 日）Symposium ’98 on Theoretical Solid State Physics, Taeion, Korea, Jan. 18-20, 1998
J. Akimitsu (invited)
Superconductivity in the Ladder Material

1998 年 3 月 12 日～14 日）Strongly correlated electrons workshop, Tallahassee FL, U.S.A., Mar. 12-14, 1998
J. Akimitsu (invited)
Antiferromagnetism and Superconductivity in the ladder system

日本物理学会1998 年春の年会、東邦大学、日本大学、1998 年 4 月 2 日
川崎修嗣、高野幹夫、武田保雄
BaFeO3のフェリ磁性

広井善二、東正樹、藤城芳江、泉富士夫、神山崇、高野幹夫
V2P2O9高圧相の構造と磁性

山田高広、鍋島清樹、松永貴信、小林斉也、広井善二、高野幹夫



辺共有一次元 CuO2鎖化合物の合成と磁性
  
齊藤高志、東正樹、高野幹夫
3 本足スピン梯子化合物 Sr2(Cu1-xMx)3O5(M=Ni, Co)の不純物効果

戸叶博樹、東正樹、高野幹夫、D. V. Griend、S. Boudin、K. Poeppelmeier
層状ダブルペロブスカイト Ln2CuMO6 (Ln:ランタノイド、M:4 価の金属イオン)の高圧合成と磁性

以上京大化研

永田貴志，藤野裕一，秋光純，西正和，加倉井和久，片野進，小野田みつ子
梯子格子を有する銅酸化物 Sr2.5Ca11.5Cu24O41のスピンギャップと磁気秩序

大石一城，吉原大補，石井康二，秋光純，門野良典，西山樟生，小林斉也，広井善二，高野幹夫
量子スピンラダー系銅酸化物 La1-xSrxCuO2.5のµSRⅡ

吉原大補，大石一城，石井康二，藤野裕一，永田貴志，秋光純，門野良典，西山樟生
二本足梯子格子系 Sr2.5Ca11.5Cu24O41+δのµSR

市川広彦，江口尚利，宮野とも子，秋光純，大隅寛幸，下村晋，田島圭介，神木正史，世良正文，國井暁
CeB6の磁場中 X 線回折

以上青学大理工

La1-xSrxCuO2.5 (x=0.15)単結晶の物性 II
和久公則、宮坂茂樹、外海透、野原実、高木英典

The role of dimensionality in the superconducting properties of YBa2Cu4O8

N. E. Hussey、木船雅也、高木英典、毛利信男、中川宏之、三浦登、安達成司、田辺圭一

YBa2Cu4O8の c 軸輸送現象(II)
木船雅也、N. E. Hussey、高木英典、安達成司、田辺圭一

Nb1-xTaxSe2の Vortex 状態における磁場下比熱
野原実、一色眞誠、高木英典

NiS2-xSexの金属--絶縁体転移
宮坂茂樹、和久公則、高木英典

Ti5O9の金属-絶縁体転移
運天弘樹、外海透、野原実、高木英典

キャリアドープによって金属化した VO2の低温物性
外海透、運天弘樹、野原実、高木英典

以上東大物性研

藤澤英樹、横谷尚睦、高橋隆、宮坂茂樹、木船雅也、高木英典
1 次元銅酸化物 Sr2CuO3の角度分解光電子分光 2 (Ne I励起)

佐藤宇史、横谷尚睦、高橋隆、鄭益秀、寺嶋孝仁、廣井善二、高野幹夫
Pb 置換オーバードープ Bi2212 の超伝導ギャップ: 角度分解光電子分光

佐藤宇史、横谷尚陸、A. Chainani、高橋隆、川崎修
SrFeO3-δの金属絶縁体転移の XAS および UPS

横谷尚睦、佐藤宇史、A. Chainani、高橋隆、小野田雅重
Ce1-xSrxTiO3の X 線吸収分光及び光電子分光

以上東北大理

大杉茂樹
スピンラダ�系 SrCu2O3の不純物置換効果

真岸孝一



Sr2.5Ca11.5Cu24O41の NMR

松本真治
S=1/2 スピンラダー系 Sr14Cu24O41の NMR V

水戸毅
高圧下 NMR によるスピンラダー系の磁性と超伝導 II

真岸孝一
ドープされた量子スピンラダーの磁気励起と秩序

以上阪大基礎工

Taniguchi Symposium on Physics and Chemistry of Transition Metal Oxides and International Institute of Advanced
Studies (IIAS) Forum on Mott Transition and Carrier Doping, Kashikojima, May 25-29, 1998
M. Takano, Z. Hiroi, M. Azuma, S. Kawasaki, R. Kanno and T. Takeda (invited)
Novel Transition Metal Oxides Prepared at High Pressure and Their Electronic Properties

Y. Kitaoka (invited)
NMR Probe of Magnetism and Spin Correlation in Hole-Doped Ladder Compounds

J. Akimitsu (invited)
Recent Development in the Ladder Compound

粉体粉末冶金協会平成10 年度春季大会（第 81 回講演大会）、早稲田大学国際会議場、1998 年 5 月 26 日�28 日
高野幹夫、武田保雄、川崎修嗣
BaFeO3の高圧合成と電気的・磁気的性質

田中シンポジウム、浜松、1998 年 5 月 30 日
秋光純（招待講演）
酸化物超伝導体探索の現在・過去・未来

2nd International Conference on Stripe and High Tc Superconductivity, Rome, June 5, 1998
T. Sato and T. Takahashi (invited)
Angle-resolved photoemission study of 1D chain and 2-leg ladder

J. Akimitsu (invited)
Spin Gap and Antiferromagnetism in Spin Ladder Compound

International Workshop on Vortex Physics in High-Temperature Superconductors, Iwate, June, 1998
N.E.Hussey, H.Takagi, N.Mori, N.Takeshita, S.Adachi and K.Tanabe
In-plane anisotropy of the vortex melting line in YBa2Cu4O8、

M.Nohara and H.Takagi
Quasiparticle Excitations in the Vortex State of Clean and Dirty Superconductors- Specific Heat under Magnetic Fields

高エネルギー物理学研究所招待講演、つくば、茨城、1998 年 7 月
J. Akimitsu (Invited)
Spin ladder systems

International Conference on Strongly Correlated Electron System, Paris, France, July, 14-18, 1998
S. Ohsugi, Y. Kitaoka, Y. Tokunaga, K. Ishida, M. Azuma, Y. Fujisiro and M. Takano
Impurity effect of the spin-ladder system SrCu2O3

T. Mito, K. Magishi, S. Matsumoto, G-.q. Zheng, Y. Kitaoka, K. Asayama, N. Motoyama, H. Eisaki and S. Uchida.
Study of spin-ladder system under pressure

J. Akimitsu (invited)
Superconductivity in the Ladder Material

ICTP Workshop on Open Problems in Strongly Correlated Electron Systems, Trieste, Italy, July, 1998
H. Takagi (invited)
Charge Transport and Metal-Insulator Transition in NiS2-xSex Pyrite

Gordon Research Conference on Superconductivity, Oxford, UK, Sep., 1998



H. Takagi (invited)
Out-of-Plane Transport in YBa2Cu4O8-Magnetic Field Induced Dimensional Crossover

日本物理学会1998 年秋の分科会、宜野湾市（沖縄国際大学）、1998 年 9 月 25 日�28 日
広井善二、奥村誠、山田高広、鍋島靖樹、高野幹夫
辺共有 CuO2鎖化合物 Ca1-xCuO2の構造と磁性

広井善二、菅野了次、米村雅雄、松井良夫、高野幹夫
LiMn2O4のフェルベイ転移

東正樹、高野幹夫
スピン梯子化合物および関連物質の高圧下単結晶合成

戸叶博樹、小高智織、東正樹、高野幹夫
層状ダブルペロブスカイト型化合物 Ln2M0.5M'0.5O6の高圧合成と磁性（Ln：ランタノイド、M：２価の金属イオン、
M'：６価の金属イオン）

齊藤高志、東正樹、高野幹夫
スピン梯子化合物の不純物効果

山田高広、広井善二、高野幹夫、野原実、高木英典
一次元辺共有鎖銅酸化物 Cu2GeO4の物性

山田高広、広井善二、高野幹夫
頂点共有型 CuO2鎖を含む銅酸化物の合成と磁性

山田高広、広井善二、高野幹夫
強磁性銅酸化物 CaCu3Ge4O12の合成と磁性

古林寛、鄭益秀、寺嶋孝仁、高野幹夫
Sr14Cu24O41単結晶基板を用いたスピン梯子化合物の単結晶薄膜の合成

川崎修嗣、高野幹夫、稲見俊哉
K4CdCl6型構造をもつ Ca3BMnO6 (B=Ni, Zn)と Ca3ZnCoO6の合成、構造と磁性

以上、京大化研

佐藤宇史、内藤寧典、横谷尚陸、高橋隆
超高分解能光電子分光装置の建設と強相関電子系フェルミ準位微細電子構造

内藤寧典、佐藤宇史、横谷尚睦、高橋隆、山田和芳
超高分解能光電子分光による LSCO の超伝導ギャップの直接観測

佐藤宇史、横谷尚陸、高橋隆、H. Ding、J. Mosot、A. Kaminsk、H. Fretwell、J.C. Campuzano、木村和広、片岡成樹、
門脇和男、茂筑高士、平田和人
Bi2212 の高分解能 ARPES スペクトル形状解析

佐藤宇史、横谷尚陸、高橋隆、H. Ding、H. Fretwell、A. Kaminski、J. Mesot、J.C. Campuzano、鄭益秀、寺嶋孝仁、
高野幹夫
Bi2201 の高分解能角度分解光電子分光

横谷尚睦、佐藤宇史、内藤寧典、高橋隆、茂筑高士、平田和人、木村和広、片岡成樹、門脇和男
Bi2212 の超伝導 coherent peak の温度依存性: 超高分解能光電子分光

ディヌ・イオネル、藤沢英樹、横谷尚睦、高橋隆、社本真一
BaCo1-xNixS2の角度分解光電子分光
以上、東北大院理

和久公則、高木英典、中川宏之、三浦登、安達成司、田島節子
YBa2Cu4O8の c 軸輸送現象(III)

野原実、鈴木博明、安達成司、田島節子、高木英典、
YBa2Cu4O8の混合状態における比熱、

野原実、



比熱測定からみた磁束コアの電子状態、（招待、シンポジウム講演）

N.E.Hussey、高木英典、家泰弘、田島節子、吉田宏二
YBa2Cu3O7における CuO2面内電荷閉じ込め

運天弘樹、高木英典、磯部正彦、上田寛
NaV2O5の光学的性質

植田浩明、小池正義、高木英典、内田雄幸、八木健彦、北沢宏一
パイライト型銅カルコゲナイドの合成と物性

浦野千春、野原実、高木英典、白木剛、大久保達也
バナジウムスピネル LiV2O4単結晶の輸送現象

宮坂茂樹、高木英典
NiS2-xSexの光学反射スペクトル
以上、東大物性研

秋光純（招待、シンポジウム講演）
梯子格子系における磁性と超伝導

永田貴志, 藤野裕一, 秋光純, 片野進, 西正和, 加倉井和久
梯子格子を有する銅酸化物 Sr2.5Ca11.5Cu24O41の磁気秩序 2

辻雅樹, 今井香子, 木村郁夫, 足立元紀, 秋光純
一次元系 V1-xAxO2(A=Al, Ti)の物性

大石一城, 横尾哲也, 角田和え, 藤野裕一, 永田貴史, 秋光純, 門野良典
µSR からみた Sr2.5Ca11.5Cu24O41の磁性

加藤健介, 関根佳明, 竹下直, 毛利信男, 山内徹, 上田寛, 西正和, 藤田治,
秋光純
スピンパイエスル物質 CuGeO3の誘電異常 II

大久保普, 太田仁, 田中剛志, 横尾哲也, 秋光純
Nd2BaNiO5単結晶試料の磁化測定

西正和, 片野進, 加倉井和久, 藤井保彦, 西正和, 秋光純
中性子非弾性散乱による CuGeO3の研究

Sr3Ru3-xTixO10(x=1,2)の磁気転移
都留裕介, 及川忠昭, 田透, 秋光純

以上、青学大理工

The 7th NEC Symposium on Fundamental Approaches to New Material Phases: Phase Control in Spin-Charge-
Orbital Complex Systems, Nasu, Oct. 11-15, 1998
M. Takano, S. Kawasaki, R. Kanno and T. Takeda (invited)
A Chemical Contribution to the Search for Novel Electronic Properties in Transition Metal Oxides : CaFeO3, LiNiO2,
Tl2Ru2O7

H. Takagi (invited)
Is LiV2O4 a Heavy Fermion Oxide? (invited)

Physical phenomena at High Magnetic Fields-III, Tallahassee, Florida, USA, Nov., 1998
H. Takagi (invited)
Normal State Charge Transport Properties of YBa2Cu4O8 - Magnetic Field Induced Dimensional Crossover-

第 39 回高圧討論会（日本高圧力学会）、岐阜市（未来会館）、1998 年 11 月 11 日�13 日
齊藤高志、東正樹、高野幹夫
(VO)2P2O7高圧相の物性および高圧下における単結晶作成

戸叶博樹、小高智織、東正樹、高野幹夫
層状ダブルペロブスカイト型酸化物 Ln4Cu2M'M"O12 の高圧合成と磁性（Ln：ランタノイド、M'：２価の金属イオ
ン、M"：６価の金属イオン）



以上、京大化研

東京大学物性研究所ISSP シンポジウム、東京、1998 年 11 月
J. Akimitsu (invited)
Spin ladder systems

第１２回日本放射光学会年会、高エネルギー加速器研究機構、1999 年 1 月 8 日�9 日
藤澤英樹、横谷尚陸、高橋隆、宮坂茂樹、木船雅也、高木英典
Sr2CuO3の角度分解光電子分光

佐藤宇史、内藤寧典、横谷尚陸、高橋隆
Scienta SES-200 を基礎とした超高分解能光電子分光装置の建設

内藤寧典、佐藤宇史、横谷尚睦、高橋隆、山田和芳
高温超伝導体 LSCO の超高分解能光電子分光

以上東北大理

4th Int. Symposium on Advanced Physical Field, Tsukuba, Mar. 1999
H. Takagi (invited)
Normal State Charge Transport Properties of YBa2Cu4O8 - Magnetic Field Induced Dimensional Crossover-

日本物理学会第54 回年会、東広島市（広島大学東広島キャンパス）、1999 年 3 月 28 日�31 日
東正樹、玉田孝幸、高野幹夫
シリコンクラスレート超伝導体 Ba8Si46の元素置換効果

齊藤高志、東正樹、高野幹夫、陰山洋、P. Bordet
スピン交替一次元鎖(VO)2P2O7高圧相の磁性

古林寛、寺嶋孝仁、高野幹夫
スピン梯子格子化合物 LaxCa14-xCu24O41単結晶薄膜の合成と物性

林直顕、寺嶋孝仁、高野幹夫
La1/3Sr2/3FeO3薄膜の作製と物性

以上、京大化研

佐藤宇史、内藤寧典、横谷尚睦、高橋隆、山田和芳
LSCO の超高分解能光電子分光: 温度変化

以上東北大理

大杉茂樹、真岸孝一、北岡良雄、東正樹、藤城芳江、高野幹夫、永田貴志、秋光純
スピン梯子系物質 における磁気秩序

以上阪大基礎工

運天弘樹、野原実、高木英典、磯部正彦、上田寛
NaV2O5の比熱

植田浩明、野原実、高木英典、八木健彦、北沢宏一
パイライト型(Cu,Ni)S2固溶体の物性

鈴木博明、野原実、N.Mangkorntong、高木英典
La2-xSrxCuO4のボルテックス状態における比熱ーｄ波スケーリング則の破れと不純物効果

浦野千春、高木英典
LiV2O4スピネルの重い電子系的挙動（招待、特別講演）

浦野千春、小池正義、野原実、高木英典、上田寛、白木剛、大久保達也
LixZn1-xV2O4の比熱と輸送現象

宮坂茂樹、高木英典、
パイライト型化合物 NiS2-xSexの光学反射スペクトル



近藤眞一郎、N.Mangkorntong、野原実、高木英典
パイロクロア型(Y1-xCax)2Ru2O7におけるキャリアドーピング効果

以上東大新領域

粉体粉末冶金協会平成 11 年度春季大会（第 83 回講演大会）、東京都（早稲田大学　国際会議場）、1999 年 6 月 1
日�3 日
東正樹、玉田孝幸、高野幹夫
シリコンクラスレート超伝導体 Ba8Si46の元素置換効果

齊藤高志、東正樹、高野幹夫、金道浩一、鳴海康雄、P. Bordet
スピンギャップ化合物(VO)2P2O7高圧相の磁性と単結晶作製

林直顕、寺嶋孝仁、高野幹夫
La1/3Sr2/3FeO3薄膜の作製と物性

以上、京大化研

Physics and Chemistry of Novel materials: Strongly correlated Electron Systems, Monte Verita, Ascona, Switzerland,
June 6-11, 1999
M. Takano (invited)
Doped Ladders in Ca14Cu24O41 (Single Crystallin Film) and AF Alternating Chains in (VO)2P2O7 (High Pressure Phase)

International Workshop on Vortex Physics in High-Temperature Superconductors, Stanford, California, USA, ,June,
1999
M. Nohara, H. Suzuki, N. Mangkorntong, and H. Takagi
Quasiparticle Density of States of Clean and Dirty d-Wave Superconductors: Mixed-State Specific Heat of La2-xSrxCuO4

Single Crystals

Physics of Magnetism 99, Poznan, Poland, June 21-25, 1999
M. Azuma, T. Saito, Z. Hiroi and M. Takano
New S=1/2 Alternating Chain Compound High Pressure Form of (VO)2P2O7

XI Workshop on Strongly Correlated Electron Systems, Trieste, Italy, July, 1999
H. Takagi (invited)
Heavy mass Fermi Liquid Behavior of LiV2O4

The 22nd International Conference on Low Temperature Physics (L.T), Helsinki, Finland, Aug. 3-7, 1999
J. Akimitsu (invited)
Superconductivity, Spin Gap and Antiferromagnetism in Ladder Material

I.U.Cr.18th Congress, Glasgow, UK, Aug. 9-13, 1999
J. Akimitsu (invited)
Superconductivity and Magnetism in the Spin-Ladder Compound (Sr.Ca)14Cu24O41

The Yamada Conference on Strongly Correlated Electron Systems, Nagano, Aug., 24-26, 1999
H. Ichikawa and J. Akimitsu (invited)
The Direct Observation of Orbital Ordering in YTiO3 and La0.5Sr1.5MnO4

International Workshop on Magnetic Excitations in Strongly Correlated Electrons, Hamamatsu, Aug. 19-22, 1999
M. Azuma
Two New Quantum Spin Compounds: S=1/2 Alternating Chain System, High Pressure form of (VO)2P2O7 and 2D Spin
Trimer Compound La4Cu3MoO12

H. Takagi
Heavy mass Fermi liquid behavior of LiV2O4 spinel

T. Yokoo
Magnetic excitations in the Haldane system R2Ba2NiO5

ICAME99 (The International Conference on the Application of the Mössbauer Effect 1999), Garmisch-Partenkirchen,
Germany, Aug. 29-Sep. 3, 1999
S. Kawasaki, T. Yamada, M. Takano and Y. Takeda
Mössbauer Study of BaFeO3



8th International Conference on Muon Spin Rotation, Relaxation and Resonance, Les Diablerets, Switzerland Aug.
29-Sep. 4, 1999
J. Akimitsu (invited)
The Magnetic Ordering in the Spin Ladder Compound Sr2.5Ca11.5Cu24O41

日本物理学会1999 年秋の分科会、盛岡市（岩手大学）、1999 年 9 月 24 日�27 日
東正樹、小高智織、高野幹夫、鳴海康雄、金道浩一
スピン 1/2 三角クラスター物質 La4Cu3MoO12の磁性

林直顕、寺嶋孝仁、高野幹夫
SrFeO3単結晶薄膜の作製と物性

古林寛、寺嶋孝仁、高野幹夫、小嶋健児、本山直樹、内田慎一
Ca14Cu24O41薄膜の電気的性質

齊藤高志、東正樹、高野幹夫、藤田全基、内海渉
スピンギャップ化合物(VO)2P2O7高圧相の磁性

寺島敬、齊藤高志、東正樹、高野幹夫、内海渉
高圧相低次元量子磁性体の生成および結晶成長その場観察

小高智織、東正樹、高野幹夫
２次元三角格子物質 ANiO2 (A=Li, Na)の磁性

石渡晋太郎、市川能也、東正樹、高野幹夫
スピン 1/2 三角クラスター物質 La4Cu3MoO12の磁気的性質

山田高広、高野幹夫、広井善二
(Cr1-xGex)O2の合成と磁性

以上、京大化研

神山知之、佐藤宇史、内藤寧典、高橋隆、田澤洋志、社本真一、梶谷剛、浜田典昭
強磁性モット絶縁体 Lu2V2O7の超高分解能光電子分光

椋田秀和、石田憲二、北岡良雄、毛志強、森康充、前野悦輝
Sr2RuO4の

17O-NMR/NQR II

石田憲二、椋田秀和、北岡良雄、毛志強、森康充、西崎修二、前野悦輝
超伝導体 Sr2RuO4における Ru-NQR

佐藤宇史、高橋隆（招待講演）
光電子分光で見た擬ギャップ

佐藤宇史、横谷尚睦、高橋隆、竹内恒博、J. C. Campuzano、H. Ding、H. Fretwell、J. Mesot、A. Kaminski、茂筑高
士、門脇和男
Bi2212 におけるストライプと角度分解光電子分光

佐藤宇史、横谷尚睦、高橋隆、竹内恒博、J. Mesot、M. Norman、H. Fretwell、A. Kaminski、J. C. Campuzano、H. Ding、
M. Randeria、A. Paramekanti、茂筑高士、門脇和男
Bi2212 の超伝導ギャップと磁場侵入長： 角度分解光電子分光

佐藤宇史、横谷尚睦、高橋隆、竹内恒博、J. C. Campuzano、H. Ding、M. Norman、M. Randeria、H. Fretwell、A. Kaminski、
J. Mesot、茂筑高士、門脇和男 、P. G. Guptasarma、D. G. Hinks、 Z. Konstantinovic、Z. Z. Li、H. Raffy
Bi2212 の角度分解光電子分光: スペクトル形状と(π, π)モード

ディヌ・イオネル、伊藤孝寛、中井俊之、組頭広志、高橋隆、社本真一、梶谷剛
BaCoS2の角度分解光電子分光

以上東北大理

鈴木博明、野原実、N.Mangkorntong、高木英典
La2-xSrxCuO4のボルテックス状態における比熱 II　�d 波スケーリング則の破れと不純物効果�



浦野千春、松野謙一郎、上田浩明、坂井富美子、近藤眞一郎、野原実、高木英典、竹下直、毛利信男、上田寛、白
木剛、大久保達也
重い電子系遷移金属酸化物 LiV2O4の物性 I

植田浩明、浦野千春、野原実、高木英典、北澤宏一、竹下直、毛利信男
重い電子系遷移金属酸化物 LiV2O4の物性 II

高木英典（招待講演）
LiV2O4スピネルの重い電子挙動

和久公則、高木英典、中川宏之、三浦登、安達成司、田島節子
YBa2Cu4O8における磁場誘起次元性低下現象

堀井滋、生田博志、山田裕、水谷宇一郎、平林泉、高木英典
金属的一次元鎖を有する PrBa2Cu4O8の物性

以上東大新領域

秋光純（招待講演）
梯子格子系における磁性と超伝導--その後の発展—

µSR から眺めたパイロクロア型化合物 Tl2Ru2O7の磁性
角田和之、大石一城、高際寛之、横尾哲也、髭本亘、門野良典、武田隆史、菅野了次、秋光純、高野幹夫

横尾哲也、A. Zheludev、S. Raymond、S.E. Nagler、A.Wildes、秋光純
偏極中性子散乱による Haldane 系 Nd2BaNiO5の磁気励起

萩田典男、藤田治、秋光純、宇田川眞行
Cu(Ge1-xSix)O3のラマン散乱 I

中西剛司、高橋博樹、竹下直、毛利信男、藤野裕一、永田貴志、秋光純、本山直樹、永崎洋、内田慎一
Sr2Ca12Cu24O41の HC2の異方性

銭谷勇磁、秋光純、浅香透、松井良夫
(La,Sr)2(Cu,Ir)O4の結晶構造及び物性

藤木英夫、加藤高志、中村剛、市川広彦、秋光純
La0.5Sr1.5MnO4の電子回折

中澤昭則、野口雅彰、有馬孝尚、大山研司、廣田和馬、秋光純
偏極中性子回折による La2-2xSr1+2xMn2O7の軌道整列状態の観測

以上青学大理工

広井善二、小林斉也、花輪雅史、野原実
スピン１／２カゴメ格子？：Cu3V2O7(OH)2/2H20

以上東大物性研

粉体粉末冶金協会平成 11 年度秋季大会（第 84 回講演大会）、大阪府（大阪大学コンベンションセンター）、1999
年 11 月 9 日�11 日
林直顕、寺嶋孝仁、高野幹夫（京大化研）
SrFeO3.0薄膜の作製と物性

第 40 回高圧討論会（日本高圧力学会）、福岡（ももちパレス／早良市民センター）、1999 年 11 月 10 日�12 日
齊藤高志、藤田全基、高野幹夫、内海渉
スピンギャップ化合物(VO)2P2O7高圧相の単結晶作製及び高圧下における構造相転移の観察

寺島敬、東正樹、高野幹夫、内海渉
スピン梯子化合物 SrCu2O3の単結晶合成

以上、京大化研

発見と物性の追究、「大学と科学」公開シンポジウム「酸素が作る奇妙な物質�金属酸化物が拓く新しい科学 1999
年 11 月　仙台



秋光純（招待講演）
梯子型超伝導体

The 7th ISSP International Symposium-Frontiers in Neutron Scattering Research, Tokyo, Nov., 1999
J. Akimitsu, T. Nagata, H. Fujino, M. Nishi, K. Kakurai and S. Katano (invited)
Spin Gap, Antiferromagnetism and Superconductivity in the Doped Ladder Material

MRS 1999 Fall Meeting, Boston, U.S.A., Nov. 29-Dec. 3, 1999
M. Takano, Y. Ikeda, Z. Hiroi, I. Chong, Y. Kusano, J. Takada, M. Nishiyama and K. Ogawa (invited)
Effect of Lead Substitution on BISCCO

CREST International Workshop on "Pseudo Gap, Spin Gap and Anomalous Metals", Nagoya, Jan. 24-25, 2000
T. Takahashi, T. Sato, T. Yokoya, T. Kamiyama, Y. Naitoh, T. Mochiku, K. Yamada, Y. Endoh and K. Kadowaki (invited)
Two different types pseudogaps in high-Tc superconductors

T. Sato, Y. Naitoh, T. Kamiyama, T. Takahashi, T. Yokoya, J. Mesot, A. Kaminski, H. Fretwell, J. C. Campuzano, H. Ding, I
Chong, T. Terashima, M. Takano
High-resolution angle-resolved photoemission study of Pb-substituted Bi2201

J.Akimitsu (invited)
Antiferromagnetism and Spin Gap in the Two-Leg Ladder System, Pseudo Gap, Spin and Anomalous

U.S.-Japan Neutron Scattering Workshop-stripe in transition metal oxide, Hawaii, U.S.A., Jan., 28-31, 2000
J. Akimitsu (invited)
Superconductivity, Spin Liquid State and Antiferromagnetism in the Spin Ladder Compound (Sr, Ca)14Cu24O41

T. Katsufuji
Raman scattering and reflectivity measurements on the stripe phase of transition-metal oxides

6th International Conference on Materials and Mechanisms of Superconductivity and High Temperature
Superconductors, Houston, Texas, U.S.A., Feb. 20-25, 2000
M. Takano (invited)
Cupric Spin Ladder Oxides: Synthesis, Spin Gap, Impurity Effects

T. Sato, Y. Naitoh, T. Kamiyama, T. Takahashi, T. Yokoya, J. Mesot, A. Kaminski, H. Fretwell, J. C. Campuzano, H. Ding, I
Chong, T. Terashima, M. Takano (invited)
Superconducting gap, pseudogap, and Fermi surface of Bi2201: High energy- and momentum-resolution photoemission study

T. Sato, Y. Naitoh, T. Kamiyama, T. Takahashi, T. Yokoya, K. Yamada, Y. Endoh and K. Kadowaki (invited)
Small and large pseudogaps in high-Tc superconductors observed by ultrahigh-resolution photoemission spectroscopy

H. Takagi (invited)
Overviews and perspectives ? Materials & Properties

J. Akimitsu(invited)
Spin Liquid State and Antiferromagnetism in the Spin Ladder Compound (Sr,Ca)14Cu24O41

M. Nohara (invited)
impurity-induced gap renormalization in anisotropic superconductors: Mixed-state specific heat of  La2-xSrxCuO4 and Y(Ni1-

xPtx)2B2C

Major Trends in Superconductivity in the New Millenium, Klosters, Switzerland, Mar., 2000
H. Takagi (invited)
Impurity effect om quasiparicle specific heat on anisotropic superconductors

M. Nohara, H. Suzuki, N. Mangkorntong, and H. Takagi (invited)
Impurity-induced gap renormalization in anisotropic superconductors:Mixed-state specific heat of La2-xSrx(Cu1-yZny)O4 and
Y(Ni1-xPtx)2B2C

NATO Advanced Research Workshop, Dresden, Germany, 2000
H. Takagi (invited)
Magnetic field dependence of quasiparticle specific heat in borocarbide superconductors

TRIESTE 2000 :Strong Correlation in the High Tc Era, Trieste, Italy, 2000
H. Takagi (invited)



Spinel oxide, from geometrically frustrated magnet or charge ordered insulator to heavy fermion

Korea-Japan Workshop on strongly correlated electron systems, Seoul, Korea, 2000
H. Takagi (invited)
Spinel oxide, from geometrically frustrated magnet or charge ordered insulator to heavy fermion

2000 Spring Meeting of the Korean Chemical Society: Symposium in the Division of Solid State Chemisty (Solid State
Chemistry in the New Millenium), Seoul, Korea, April 21-23, 2000
M. Takano (invited)
Some Topics in Iron Oxides: Single Crystalline Films of SrFeO3 and CaFeO3 Dominated by Oxygen Hole Character and
Others

6th International Workshop on Chemical Designing and Processing of High-Tc Superconductors (Chem-HTSC VI),
Yokohama, 2000
M. Nohara (invited)
Materials Approach to the Physics of High-Tc Superconductivity

第 13 回国際超電導シンポジウム (ISS2000), Tokyo, 2000
M. Nohara, H. Suzuki, N. Mangkorntong, and H. Takagi
Impurity-induced gap modification in anisotropic superconductors: Mixed-state specific heat of La2-xSrx(Cu1-yZny)O4 and
Y(Ni1-xPtx)2B2C

The 3rd International Conference on New Theories, Discoveries and Applications of Superconductors and Related
Materials, Honolulu, Hawaii, USA, 2000
M. Nohara, H. Suzuki, N. Mangkorntong, and H. Takagi (invited)
Impurity-induced gap modification in anisotropic superconductors

日本物理学会2000 年春の分科会、大阪府（関西大学）、2000 年 3 月 22 日�25 日
山田高広、高野幹夫、広井善二
パイロクロア型酸化物 Lu2Cr2O7の合成と磁性

石渡晋太郎、東正樹、高野幹夫
欠損ペロブスカイト La1-xMnO3±� δの巨大磁気抵抗効果

齊藤高志、東正樹、藤田全基、高野幹夫、D.C. Johnston
S=1/2 Heisenberg 型反強磁性ボンド交替鎖化合物(VO)2P2O7高圧相のスピンギャップの観察

林直顕、寺嶋孝仁、高野幹夫
AFeO3 (A=Ca, Sr)単結晶薄膜の作製と物性

増野敦信、寺嶋孝仁、高野幹夫、新庄輝也、小野輝男
微細加工を施したペロフスカイト型マンガン酸化物薄膜の作製と物性

古林寛、寺嶋孝仁、高野幹夫、本山直樹、後藤昌宏、内田慎一
超伝導なるか？Ca14Cu24O41

東正樹、石渡晋太郎、高野幹夫、コリン　ブロホルム、水野義明、前川禎通
スピン 1/2 三角クラスター化合物 La4Cu3MoO12の磁性２

以上、京大化研

神山知之、 佐藤宇史、 内藤寧典、 高橋隆、 鄭益秀、 寺嶋孝仁, 高野幹夫、倉橋謙磁、山田和芳
超高分解能角度分解光電子分光による Bi2201, NCCO の超伝導ギャップ

佐藤宇史、神山知之、内藤寧典、高橋隆、鄭益秀、寺嶋孝仁、高野幹夫
Bi2201 の超伝導ギャップ、擬ギャップ、フェルミ面: 超高分解能光電子分光

佐藤宇史、神山知之、高橋隆、倉橋謙磁、山田和芳
NCCO の超伝導ギャップ: 超高分解能角度分解光電子分光

以上、東北大院理

植田浩明、高木英典、北澤宏一、藤森淳、八木健彦
パイライト型銅カルコゲナイドの電子状態



以上、東大新領域

竹縄顕司、多加谷篤、鍛治利奈、秋光純
Ca1-xLaxB6の磁性

今井香子、滝口陽子、横尾哲也、秋光純
V1-xAxO2の相転移における結晶構造を中心とした考察

横尾哲也、A. Zheludev、S. Maslov、S. Raymond、S.E. Nagler、秋光純
Haldane 系 Nd2BaNiO5におけるシングルイオン磁気励起

漆原育子、横尾哲也、大石一城、角田和之、秋光純
酸素欠損型ペロブスカイト LaNiO2.5における低次元的振る舞いと磁気秩序

高際寛之、秋光純、古川はづき、吉沢英樹
RuSr2YCu2O8の中性子回折

銭谷勇磁、角田和之、遠藤夕子、秋光純
(La, Sr)2 (Cu, M)O4の物性 (M=Ir, Ti)

福田正史、村中隆弘、岩佐博之、秋光純
YbTSi3 (T=Ni)の物性

市川広彦、江口尚利、川嶋裕子、横尾哲也、秋光純、S.E. Nagler、J. Fernandez-Baca、有馬孝尚
偏極中性子回折法を用いた La0.5Sr1.5MnO4の軌道整列の直接観測Ⅱ

角田和之、横尾哲也、大石一城、高際寛之、門野良典、髭本亘、多加谷篤、竹縄顕司、鍛冶利奈、秋光純
µSR から眺めた CaB6の磁性

大石一城、角田和之、秋光純、髭本亘、門野良典、R.I. Miller、A. Price、R.F. Kiefl、J.E. Sonier、野原実、鈴木博明、
高木英典
µSR でみた Y (Ni1-xPtx)2B2C の磁束状態Ⅱ

後藤義人、高橋靖彦、秋元順二、水田進、小野田みつ子、藤野裕一、永田貴志、秋光純梯子格子系複合結晶（Sr2Cu2O3）

0.70CuO2,''Sr14Cu24O41''の対称性と変調構造

坪田雅己、市川広彦、中野寿寛、三宅創太、村松武、廣田和馬、秋光純、有馬孝尚、伊賀文俊、高畠敏郎
強磁性絶縁体 YTiO3における軌道秩序の Ca 希釈効果

西正和、加倉井和久、藤井保彦、片野進、秋光純
CuGeO3の一次元鎖に垂直な ab 面内でのフォノン分枝

坂口佳史、萩田典男、永田貴志、藤野裕一、秋光純、宇田川眞行
低温高圧下における Sr14-xCaxCu24O41のラマン散乱

渡辺孝夫、C.Sekar、柴田浩行、松田梓、銭谷勇磁、秋光純
梯子格子物質 La2Cu2O5単結晶の金属化

門野良典、幸田章宏、髭本亘、大石一城、角田和之、秋光純
ミュオン準位交差共鳴法による CeB6の四極子秩序の研究

C.Sekar、渡辺孝夫、柴田浩行、松田梓、銭谷勇磁、秋光純
Single Crystal Growth of the 5-Leg Spin Ladder Compound La8Cu7O19 and their Characterization

北川広基、金道浩一、小林達也、上床美也、野尻浩之、本河光博、秋光純
無機スピンパイエルス物質 CuGeO3の高圧下磁化測定

奈良康介、菊地淳、元屋清一郎、今井香子、滝口陽子、横尾哲也、秋光純
高圧下における（V1-xMx）O2(M=Al, Ti)の磁性

幸田章宏、髭本亘、門野良典、大石一城、角田和之、秋光純、浦野千春、野原実、高木英典
µSR による Li1-xZnxV2O4の研究

以上、青学大理工



13th International Conference on Solid Compounds of Transition Elements, Stresa, Italy, April 4, 2000
Z. Hiroi
COEXISTENCE OF S = 1/2 ANTIFERROMAGNETIC CHAINS AND DIMERS ON HOLE-DOPED CuO2 CHAINS IN
Ca1-xCuO2

T. Yamada and Z. Hiroi
SPIN-1/2 QUANTUM ANTIFERROMAGNETIC CHAINS WITH TUNABLE SUPEREXCHANGE INTERACTIONS
FOUND IN BaCu2(Si1-xGex)2O7

NEDO Hawaii Meeting on Charge-Spin-Orbital Ordering and Separation: Path to New Electronics, Hawaii, USA,
May, 11-15, 2000
H. Takagi (invited)
Spinel oxides – a brief overview

J. Akimitsu (invited)
The Desperate Struggle to Find the New High-TC Material

粉体粉末冶金協会平成12 年度春期大会、京都府（京都工芸繊維大学）、2000 年 5 月 16 日�18 日
東正樹、寺島敬、齊籐高志、高野幹夫
銅酸化物高温超伝導体、スピン梯子化合物の高圧下単結晶育成

東正樹、石渡晋太郎、高野幹夫、鳴海康雄、金道浩一、Collin Broholm
スピン 1/2 トライマー物質 La4Cu3MoO12の磁性

石渡晋太郎、東正樹、高野幹夫
欠損ペロブスカイト La1-xMnO3±� δの金属絶縁体転移及び巨大磁気抵抗効果

林直顕、寺嶋孝仁、高野幹夫
AFeO3(A=Ca, Sr)単結晶薄膜の作製と物性

増野敦信、寺嶋孝仁、高野幹夫、新庄輝也、小野輝男
微細加工を施したペロフスカイト型マンガン酸化物薄膜の作製と物性

以上、京大化研

2000 IIAS-JRCAT Workshop on Phase Control of Correlated Electron Systems, Kyoto, May 31- June 3, 2000
M. Takano (invited)
Another d4 System, SrFeO3 and CaFeO3: Strong Oxygen-hole Caracter Studied in Single Crystalline Films

The Gordon Research Conference on Solid State Chemistry I、コルビーソイヤーカレッジ、ニューハンプシャー州
ニューロンドン、July 30- Aug. 4, 2000
M. Azuma, T. Saito, S. Ishiwata, M. Takano, Y. Kosaka and H. Takagi
Single Crystal Growth of Transition Metal Oxides at High Pressures of Several Gpa

M. Azuma, S. Ishiwata, M. Takano, D. A.Vander Griend, K. R. Poeppelmeier, Y. Narumi, K. Kindo, Y. Qiu and C. Broholm
Antiferromagnetic Ordering of S = 1/2 Triangles in La4Cu3MoO12

Second International Conference on Inorganic Materials, University of California, Santa Barbara, Sep. 13-16, 2000
T. Terashima, N. Hayashi, M. Takano
Epitaxial Growth of Fe4+(3d4)-Perovskite Oxides Thin Films

The 8th International Conference on Ferrites (ICF8), Kyoto International Conference Hall, Kyoto, Sep. 18-21, 2000
H. Hayashi, T. Terashima and M. Takano
Epitaxial Growth and Transport Properties of SrFeO3 Thin Film

J. Akimitsu (invited)
Superconductivity, Spin Gap and Antiferromagnetism in the Spin-Ladder Compound

日本物理学会第55 回年次大会、」新潟大学五十嵐キャンパス、2000 年 9 月 22 日�25 日
増野敦信、寺嶋孝仁、高野幹夫
ペロブスカイト型マンガン系酸化物薄膜における相分離状態の研究

石渡晋太郎、川崎修嗣、東正樹、高野幹夫
CaFeO3高圧下単結晶試料合成の試み



吉田裕史、齊藤高志、東正樹、高野幹夫、内海渉
スピン化合物 SrCu2O3、Sr2Cu3O5の単結晶育成の試み

林直顕、寺嶋孝仁、高野幹夫
異常原子価 Fe4+を含むペロブスカイト型酸化物薄膜の作製と物性

東正樹、石渡晋太郎、齊藤高志、高野幹夫、幸坂祐生、岡田晋輔、花栗哲郎、高木英典、内海渉
(Ca,Na)2CuO2Cl2単結晶の合成と物性 I

古林寛、寺嶋孝仁、高野幹夫、八木健一郎、寺内暉
スピン梯子化合物薄膜は今・・・正孔注入型と電子注入型

齊藤高志、東正樹、藤田全基、高野幹夫
S=1/2 反強磁性ボンド交替鎖化合物(VO)2P2O7高圧相の単結晶を用いた中性子散乱

以上、京大化研

仁科慎治、藤沢英樹、高橋隆、金井要、横谷尚睦、山口博隆、岡邦彦、伊藤利充
擬 1 次元銅酸化物 Ca2+xY2-xCu5O10の酸素 1sXAS; Y 置換効果

藤澤英樹、組頭広志、H. Ding、高橋隆、栗田亮、小矢野幹夫
擬二次元 CDW 化合物 Mo4O11の高分解能角度分解光電子分光

佐藤宇史、A. Kaminski、神山知之、仁科慎治、高橋隆、J. Mesot、H. Fretwell、J. C. Campuzano、M. R. Norman、M.
Randeria、H. Ding、H. Hoechst、茂筑高士、門脇和男、鄭益秀、寺嶋孝仁、高野幹夫
Bi 系高温超伝導体の準粒子ピーク: 超高分解能光電子分光

佐藤宇史、組頭広志、D. Ionel, 内藤寧典、高橋隆、長谷泉、H. Ding、J. C. Campuzano、社本真一
2 次元モット系 BaCo1-xNixS2のフェルミ面: 高分解能角度分解光電子分光

神山知之、佐藤宇史、仁科慎治、高橋隆、鄭益秀、寺嶋孝仁、高野幹夫
高分解能 ARPES による Bi2201 のフェルミ面

以上東北大理

高木英典
光学的性質（招待、シンポジウム講演）

勝藤拓郎、正木元基、高木英典、森茂生、山本直紀
三角格子系 RMnO3の物性とドーピング依存性

松野謙一郎、勝藤拓郎、高木英典、森茂生、山本直紀
スピネル型 AlV2O4における新しいタイプの電荷整列相

幸坂祐生、岡田晋輔、花栗哲郎、高木英典、東正樹、齊籐高志、石渡晋太郎、高野幹夫
(Ca，Na)2CuO2Cl2単結晶の合成と物性

以上東大新領域

村岡祐治、広井善二
PrBa2Cu3Ozバルク体および薄膜の合成と物性

花輪雅史、広井善二
パイロクロア型オスミウム酸化物の合成と電子物性

川上幹児、広井善二
辺共有型CuOz鎖化合物CazYzCu5O10の強磁場ESR

以上、東大物性研

高際寛之、大石一城、秋光純、門野良典、世良正文、国井暁
µSR からみた Ce0.7La0.3B6の IV 相

村中隆弘、福田正史、内田安陽夢生、小坂昌史、上床美也、秋光純
Yb 化合物 YbT2Si2(T=Ir，Rh)及び YbNiSi3の圧力効果



大石一城、角田和之、秋光純、髭本亘、門野良典、R.I. Miller、A. Price、R.F. Kiefl、J.E. Sonier、野原実、鈴木博明、
高木英典
µSR でみた YNi2B2C の磁束状態Ⅲ

銭谷勇磁、大久保茂春、安藤直樹、秋光純、松井良夫
La2-xSrx(Cu, M)O4の物性 (M=Ti, Co, Ni)

若林純、上原政智、秋光純
4d, 5d 遷移金属を含む２重ペロブスカイトの物性

以上、青学大理工

The International Workshop on "Crystallography at High Pressure and High Temperature using X-rays and
Neutrons", SPring-8, Sep. 30-Oct. 3, 2000
T. Saito, M. Azuma, M. Fujita, M. Takano, W. Utsumi, Y. Narumi, P. Bordet and D.C. Johnston
Single Crystal Growth of The High Pressure Phase of (VO)2P2O7 at 3 Gpa

M. Azuma, T. Saito, S. Ishiwata, M. Takano, Y. Kosaka, H. Takagi and W. Utusmi
Single Crystal Growth of Transition Metal Oxides at High Pressures of Several GPa

粉体粉末冶金協会平成12 年度秋季大会、龍谷大学瀬田学舎、2000 年 10 月 18 日�20 日
齊藤高志、東正樹、藤田全基、高野幹夫
反強磁性ボンド交替鎖化合物(VO)2P2O7高圧相の単結晶作製とその磁性

石渡晋太郎、東正樹、齊藤高志、川崎修嗣、高野幹夫
CaFeO3高圧下単結晶試料合成

増野敦信、寺嶋孝仁、高野幹夫
ペロフスカイト型マンガン系酸化物薄膜における相分離状態の研究

林直顕、寺嶋孝仁、高野幹夫
Sr(Fe,Co)O3薄膜の作製と物性

以上、京大化研

The 1st International Symposium on Advanced Science Research, Tokaimura, Oct. 31-Nov. 2, 2000
T. Saito, M. Azuma, M. Fujita and M. Takano
Observation of the Spin Gap in a S=1/2 Alternating Chain Compound, High Pressure Phase of (VO)2P2O7

2000 Materials Research Society Fall Meeting, Boston, U.S.A., Nov. 27-Dec. 1, 2000
M. Takano, N. Hayashi, T. Terashima (invited)
SrFeO3 and CaFeO3 with Strong Oxygen-Hole Character: Structural and Electronic Phase Transitions in Bulk Samples and
Single Crystalline Films

3rd international conference on new theories, discoveries, and applications of superconductors and related materials,
Honolulu, Jan. 18, 2001
T. Sato, T. Kamiyama, S. Nishina, T. Takahashi, J. Mesot, A. Kaminski, H. Fretwell, J. C. Campuzano, H. Ding, I. Chong, T.
Terashima and M. Takano
Fermi surface topology of Bi2201 studied by temperature-dependent angle-resolved photoemission spectroscopy

T. Takahashi (invited)
Fermi surface, Quasiparticle, and dx

2
-y

2-like superconducting gap in Nd2-xCexCuO4 Observed by ARPES

The Fifth BUTSUKO Symposium on Phase Control in Spin-Charge-Photon Coupled Systems, Hayama, Dec. 13-15,
2000
T. Takano (invited)
Multi-Faceted Oxygen-Hole Dynamics in SrFeO3, CaFeO3, and Related: Bulk Sampled and Single Crystalline Films

American Physical Society March meeting, MgB2 Post deadline session, Seattle, Mar. 12-15, 2001
T. Sato, T. Takahashi, S. Souma, T. Nagamatsu, J. Akimitsu
Superconducting gap of MgB2 observed by high-resolution photoemission spectroscopy

J. Akimitsu (Invited)
MgB2 on Superconductivity



NEDO workshop on pathway to new electronics、Hawaii, USA, 2001
H. Takagi  (Invited)
Fingerprint of magnetic insulator in the superconducting Na doped Ca2CuO2Cl2 single crystals

JRCAT-CERC workshop on phase control of strongly correlated electron systems, Hawaii, USA, 2001
H. Takagi  (Invited)
Charge oridering in geometrically frustrated AlV2O4

日本物理学会第56 回年次大会、中央大学多摩キャンパス（八王子市）、2001 年 3 月 27 日�30 日
石渡晋太郎、東正樹、川崎修嗣、寺嶋孝仁、高野幹夫
CaFeO3と SrFeO3の高圧下における単結晶育成とその物性

増野敦信、寺嶋孝仁、高野幹夫
FIB で微細加工した La0.5Sr0.3MnO3薄膜

林直顕、寺嶋孝仁、高野幹夫
SrFe0.5Co0.5O3薄膜の作製と物性

齊藤高志、J.R. Rijssenbeek、K. Poeppelmeier、東正樹、高野幹夫
複合ペロブスカイト型化合物(Sr,Ba)3(Cu,Ca)Ru2O9の構造と磁性

吉田裕史、齊藤高志、東正樹、高野幹夫、山田高広、内海渉
Sr-Cu-O 系の高圧下での相関係

市川能也、山本正道、寺嶋孝仁、高野幹夫
遷移金属酸化物における電気抵抗率の高電圧印加効果

東正樹、高野幹夫（招待、シンポジウム講演）
高圧を用いた物質探索と単結晶育成�０，１，２，３次元の化合物たち�

東正樹、石渡晋太郎、高野幹夫、Y. Qiu、C. Broholm、R. Bewley
S=1/2 三角クラスターの磁気励起�La4Cu3MoO12の中性子非弾性散乱�

以上、京大化研

高橋隆（招待、シンポジウム講演）
高分解能光電子分光による電子ドープ型高温超伝導体の研究

佐藤宇史、神山知之、仁科慎治、高橋隆、J. C. Campuzano、H. Ding、茂筑高士、門脇和男、鄭益秀、寺嶋孝仁、
高野幹夫、倉橋謙磁、山田和芳
高分解能光電子分光による高温超伝導体の準粒子: ホールドープと電子ドープ

佐藤宇史、神山知之、仁科慎治、高橋隆、H. Ding、S.-C. Wang、H.-B. Yang、J. C. Campuzano、Do Fuc Hai、門脇和
男
高温超伝導体 Bi2212 の準粒子: 高分解能角度分解光電子分光

仁科慎治、佐藤宇史、神山知之、H. Ding, S.-C. Wang, H.-B. Yang, 高橋隆、Do Fuc Hai, 門脇和男
Zn 置換 Bi2212 の高分解能角度分解光電子分光

以上東北大理

笹川崇男、吉田鉄平、C. Kim、 Z.-X. Shen、奥谷昌之、岸尾光二、近藤眞一郎、N. Mangkorntong、高木英典
(La,Sr)2CaCu2O6+δの角度分解光電子分光 II

勝藤拓郎、高木英典
EuTiO3における量子常誘電性-磁性結合

勝藤拓郎、高木英典（招待、シンポジウム講演）
スピネル酸化物におけるスピンと電荷のフラストレーション

近藤眞一郎、Nikorn Mangkorntong、笹川崇男、野原実、高木英典
アンダードープ La2-xSrxCaCu2O6+yの合成と物性

高木啓史、古泉聡洋、花栗哲郎、野原実、高木英典、土屋良重、北野晴久、前田京剛



Clean な s 波超伝導体における磁束フロー

Mikko Tuohiniemi、野原実、高木英典
ホウ炭化物超伝導体 YNi2B2C のボルテックス状態における比熱

植田浩明、疋田育之、高木英典、北澤宏一
マグネリ相の高圧物性

渡辺忠孝、橋本和也、野原実、高木英典、北澤宏一
YNi2B2C 単結晶の超音波吸収

上野和紀、岡本佳比古、宮坂茂樹、高木英典
Ni パイライトの熱電特性

幸坂祐生、笹川崇男、岡田晋輔、花栗哲郎、高木英典、F. Ronning、Z.-X. Shen、東正樹、高野幹夫
(Ca,Na)2CuO2Cl2の角度分解光電子分光

松野謙一郎、勝藤拓郎、守友浩、町田晃彦、西堀英治、高田昌樹、坂田誠、森茂生、山本直紀、高木英典
電荷整列系スピネル型 AlV2O4の結晶構造と Cr ドープ依存性

安田心一、和久公則、栗原祐介、中野正幾、勝藤拓郎、高木英典
電解効果を用いた有機薄膜へのキャリア注入と物性

谷口耕治、勝藤拓郎、高木英典、北澤宏一、植田浩明
A1-xLaxB6 (A=Ca, Sr) の輸送・光学特性

橋本和也、渡辺忠孝、野原実、高木英典、北澤宏一
ErNi2B2C の超音波測定

岡田晋輔、幸坂祐生、笹川崇男、花栗哲郎、高木英典、東正樹、高野幹夫
(Ca,Na)2CuO2Cl2単結晶の電荷ダイナミックス

渡辺彩子、植田浩明、大久保達也、高木英典、北澤宏一
(Li,Zn)V2O4の輸送特性

正木元基、勝藤拓郎、守友浩、森茂生、山本直紀、高木英典
フラストレーション系 Lu1-xCaxMnO3単結晶の磁性と伝導

以上東大新領域

川上幹児、広井善二
１次元裏子スピン鎖化合物BaCu2(Ge,Si)2O7の強磁場ESR

広井善二、山田高広
１次元量子スピン系銅酸化物BaCu2(Ge,Si)2O7

以上、東大物性研

竹縄顕司、村中隆弘、銭谷勇磁、横尾哲也、秋光純、播磨尚朝、倉本義夫
CaB2C2の磁性

佐々木智生、横尾哲也、柴本正和、A.Zheludev、秋光純
Haldane 系(Y1-xRx)2BaNiO5 (R=Nd, Pr)の磁気秩序状態のパーコレーション的振る舞い

齋藤雅洋、高際寛之、市川広彦、横尾哲也、秋光純、西正和、加倉井和久、高田昌樹、岡田典子、坂田誠、國井暁
CeB6の軌道整列の直接観測

大石一城、高際寛之、秋光純、髭本亘、門野良典、伊賀文俊、世良正文
µSR から眺めた CexNd1-xB6 (x=0.8)の多重極秩序と磁気秩序

大庭卓、村中隆弘、銭谷勇磁、秋光純
二硼化物 NdB2の超伝導

秋光純（招待講演）
MgB2について



角田和之、横尾哲也、大石一城、高際寛之、山本貴志、門野良典、髭本亘、多加谷篤、竹縄顕司、鍜治利奈、赤松
昭郎、秋光純
µSR から眺めた CaB6の磁性Ⅱ

狩野瑠奈、齋藤雅洋、横尾哲也、古川信夫、秋光純、松村武、武田全康、廣田和馬、田口康二郎、十倉好紀
Lu2V2O7の軌道整列の観測

以上、青学大理工

　②プレス発表
　高橋隆（東北大理）

日時：平成 13 年 2 月 21 日
場所：文部科学省記者クラブ
内容：高温超伝導体の電子�ホール対称性の発見

　秋光純（青山学院大学）　MgB2に関するプレス発表リスト
日付 場所 主催者

2001 年 2 月 26 日 文部科学省 科学技術振興事業団
2001 年 3 月 12 日 ワシントンステートコンベンショ

ンセンター（シアトル、米国）
APS(American Physical Society)

2001 年 3 月 29 日 中央大学（「日本物理学会　第５６
回年次大会」において）

日本物理学会



（３）特許出願
①国内
発明の名称）マグネシウムとホウ素とからなる金属間化合物超伝導体及び
その金属間化合物を含有する合金超伝導体並びにこれらの製造方法
発明者）秋光純、銭谷勇磁、村中隆弘、中川鑑応、永松純

発明の名称）マグネシウムとベリリウムとからなる金属間化合物超伝導体、
及びその金属間化合物を含有する合金超伝導体並びにこれらの製造方法
発明者）秋光純、銭谷勇磁、村中隆弘、門村和信

（４）受賞等
① 受賞

　 東　 井上学術奨励賞　　 平成９年２月
野原　 井上学術奨励賞　　 平成９年２月

　　　　 高野 第一回超伝導科学技術賞　 平成９年４月
秋光 第一回超伝導科学技術賞　 平成９年４月
寺嶋 第一回超伝導科学技術賞　 平成９年４月
広井 日本 IBM 賞　　 平成９年１１月
秋光　 日本物理学会論文賞 平成１０年４月
秋光　 仁科記念賞 　　 平成１０年１１月
高橋　 第三回超伝導科学技術賞 平成１１年４月

②新聞報道
1997 年 5 月３日
京都新聞　京大化研
発表内容：鉛置換 Bi-2212 超伝導体における高臨界電流密度

1997 年 5 月 5 日
日本経済新聞　京大化研
発表内容：鉛置換 Bi-2212 超伝導体における高臨界電流密度

2001 年 2 月 23 日
河北新報　東北大理
発表内容：高温超伝導体の発現機構解明

2001 年 3 月 15 日
京都新聞　東北大理
発表内容：高温超伝導体単結晶化成功と機構解明

2001 年 3 月 16 日
科学新聞　東北大理
発表内容：高温超伝導体の電子�ホール対称性の発見



青学大理工　新聞発表一覧
仁科記念賞関連
1997 年 11 月 27 日 朝日新聞（朝刊）、日本経済新聞（朝刊）、毎日新聞（朝刊）、読売新聞（夕刊）、

東京新聞（朝刊）産経新聞（朝刊）
MgB2 関連
2001 年 2 月 24 日 朝日新聞（夕刊）、日本経済新聞（夕刊）、東京新聞（夕刊）、高知新聞（夕刊）、

西日本新聞（夕刊）、沖縄タイムス（夕刊）、山形新聞（夕刊）、北海道新聞（夕
刊）、熊本日日新聞（夕刊）、神戸新聞（夕刊）、岐阜新聞（夕刊）、北陸中日新
聞（夕刊）、岩手日報（夕刊）、琉球新報（夕刊）、南日本新聞（夕刊）、大分合
同新聞（夕刊）、室蘭民報（夕刊）、岐阜新聞（夕刊）、北日本新聞（夕刊）、東
奥日報（夕刊）、信濃毎日新聞（夕刊）、中日新聞（夕刊）、北国新聞（夕刊）、
静岡新聞（夕刊）、中国新聞（夕刊）

2001 年 2 月 25 日 毎日新聞（朝刊）、しんぶん赤旗（朝刊）、四国新聞（朝刊）、山口新聞（朝刊）、
山陰中央新報（朝刊）、宮崎日日新聞（朝刊）、愛媛新聞（朝刊）、東都新聞（朝
刊）、上毛新聞（朝刊）、河北新聞（朝刊）、山陰中央新報（朝刊）、山梨日日新
聞（朝刊）、福井新聞（朝刊）、千葉日報（朝刊）、神奈川新聞（朝刊）、福島民
報（朝刊）、福島民友（朝刊）、茨城新聞（朝刊）、下堅新聞（朝刊）、長崎新聞
（朝刊）、佐賀新聞（朝刊）、デーリー東北（朝刊）、徳島新聞（朝刊）

2001 年 2 月 26 日 日本経済新聞（朝刊）
2001 年 2 月 27 日 日本経済新聞（朝刊）、静岡新聞（朝刊）、福井新聞（朝刊）、中国新聞（朝刊）、

山陰新聞（朝刊）
2001 年 2 月 28 日 宮崎日日新聞（朝刊）、徳島新聞（朝刊）
2001 年 3 月 1 日 読売新聞（夕刊）北海道新聞（朝刊）
2001 年 3 月 4 日 しんぶん赤旗（朝刊）
2001 年 3 月 5 日 科学工業日報（朝刊）、しんぶん赤旗（朝刊）
2001 年 3 月 6 日 中日新聞（朝刊）
2001 年 3 月 7 日 長崎新聞（朝刊）
2001 年 3 月 11 日 朝日新聞（朝刊）
2001 年 3 月 13 日 日経産業新聞（朝刊）
2001 年 3 月 16 日 朝日新聞（朝刊）、日本経済新聞（朝刊）、毎日新聞（朝刊）
2001 年 3 月 21 日 日本経済新聞（夕刊）
2001 年 4 月 4 日 日本経済新聞（夕刊）
2001 年 5 月 15 日 大分合同新聞（朝刊）、化学工業新聞（朝刊）
2001 年 5 月 23 日 日本経済新聞（朝刊）、日経産業新聞（朝刊）
2001 年 5 月 24 日 読売新聞（朝刊）
2001 年 6 月 15 日 日本経済新聞（朝刊）
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