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(57)【特許請求の範囲】

【請求項１】

　複数の不揮発性記憶素子が直列に配置された３次元積層構造を有する不揮発性記憶装置

であって、

　金属酸化物を含む柱状の半導体部材と、

　酸化ハフニウムを含み、前記半導体部材の側面に接して前記半導体部材を囲む強誘電体

層と、

　前記強誘電体層を介して前記半導体部材の側面に対向すると共に前記半導体部材の長手

方向に沿って配置された複数のゲート電極と、

　前記複数のゲート電極の間にそれぞれ設けられた複数の絶縁層と、

　を備え、

　前記複数の不揮発性記憶素子は、前記半導体部材を共有し、

　前記半導体部材は、外周面から中心軸に至るまで連続する部材であり、

　前記強誘電体層の膜厚が前記半導体部材の外径よりも大きい、不揮発性記憶装置。

【請求項２】

　前記半導体部材の外径が２０ｎｍ以下である、請求項１に記載の不揮発性記憶装置。

【請求項３】

　前記金属酸化物が、ＩＧＺＯ、ＩＴＯ、ＩＺＯ、又はＩＴＺＯである、請求項１又は２

に記載の不揮発性記憶装置。

【請求項４】
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　 前 記 複 数 の ゲ ー ト 電 極 そ れ ぞ れ の 幅 が １ μ ｍ 以 下 で あ る 、 請 求 項 １ 乃 至 ３ の い ず れ か 一

項 に 記 載 の 不 揮 発 性 記 憶 装 置 。

【 請 求 項 ５ 】

　 前 記 強 誘 電 体 層 の 膜 厚 が ５ ｎ ｍ 以 上 ２ ０ ｎ ｍ 以 下 で あ る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 不 揮 発 性 記

憶 装 置 。

【 請 求 項 ６ 】

　 複 数 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 が 直 列 に 配 置 さ れ た ３ 次 元 積 層 構 造 を 有 す る 不 揮 発 性 記 憶 装 置

で あ っ て 、

　 金 属 酸 化 物 を 含 む 円 筒 状 の 半 導 体 部 材 と 、

　 酸 化 ハ フ ニ ウ ム を 含 み 、 前 記 半 導 体 部 材 の 側 面 に 接 し て 前 記 半 導 体 部 材 を 囲 む 強 誘 電 体

層 と 、

　 前 記 強 誘 電 体 層 を 介 し て 前 記 半 導 体 部 材 の 側 面 に 対 向 す る と 共 に 前 記 半 導 体 部 材 の 長 手

方 向 に 沿 っ て 配 置 さ れ た 複 数 の ゲ ー ト 電 極 と 、

　 前 記 複 数 の ゲ ー ト 電 極 の 間 に そ れ ぞ れ 設 け ら れ た 複 数 の 絶 縁 層 と 、

　 を 備 え 、

　 前 記 複 数 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 は 、 前 記 半 導 体 部 材 を 共 有 し 、

　 前 記 半 導 体 部 材 は 、 中 心 に 中 空 部 分 を 有 し 、

　 前 記 半 導 体 部 材 の 外 径 に 対 す る 前 記 半 導 体 部 材 の 内 径 の 割 合 が １ ５ ％ 以 下 で あ る 、 不 揮

発 性 記 憶 装 置 。

【 請 求 項 ７ 】

　 前 記 半 導 体 部 材 の 外 径 が ２ ０ ｎ ｍ 以 下 で あ る 、 請 求 項 ６ に 記 載 の 不 揮 発 性 記 憶 装 置 。

【 請 求 項 ８ 】

　 前 記 金 属 酸 化 物 が 、 Ｉ Ｇ Ｚ Ｏ 、 Ｉ Ｔ Ｏ 、 Ｉ Ｚ Ｏ 、 又 は Ｉ Ｔ Ｚ Ｏ で あ る 、 請 求 項 ６ 又 は ７

に 記 載 の 不 揮 発 性 記 憶 装 置 。

【 請 求 項 ９ 】

　 前 記 複 数 の ゲ ー ト 電 極 そ れ ぞ れ の 幅 が １ μ ｍ 以 下 で あ る 、 請 求 項 ６ 乃 至 ８ の い ず れ か 一

項 に 記 載 の 不 揮 発 性 記 憶 装 置 。

【 請 求 項 １ ０ 】

　 前 記 強 誘 電 体 層 の 膜 厚 が ５ ｎ ｍ 以 上 ２ ０ ｎ ｍ 以 下 で あ る 、 請 求 項 ６ 乃 至 ９ の い ず れ か 一

項 に 記 載 の 不 揮 発 性 記 憶 装 置 。

【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】

【 技 術 分 野 】

【 ０ ０ ０ １ 】

　 本 発 明 の 一 実 施 形 態 は 、 不 揮 発 性 記 憶 装 置 に 関 す る 。 特 に 、 複 数 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 が

直 列 に 配 置 さ れ た ３ 次 元 積 層 構 造 を 有 す る 不 揮 発 性 記 憶 装 置 に 関 す る 。

【 背 景 技 術 】

【 ０ ０ ０ ２ 】

　 近 年 、 半 導 体 シ ス テ ム の 高 度 化 に 伴 い 、 日 常 生 活 の 様 々 な 場 面 に お い て 情 報 通 信 が 必 要

と な っ て い る 。 い わ ゆ る Ｉ ｏ Ｔ （ Ｉ ｎ ｔ ｅ ｒ ｎ ｅ ｔ 　 ｏ ｆ 　 Ｔ ｈ ｉ ｎ ｇ ｓ ） の 実 現 に は 、

コ ン ピ ュ ー タ （ 例 え ば 、 サ ー バ ） と イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 品 （ エ ッ ジ デ バ イ ス と も 呼 ば れ る

） と の 間 で 高 速 か つ 大 容 量 の 情 報 通 信 が 必 要 と な る 。 そ の た め に は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続

品 に 対 し 、 高 速 か つ 大 容 量 な ス ト レ ー ジ メ モ リ と し て の 不 揮 発 性 メ モ リ が 必 要 で あ る 。 さ

ら に 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 品 の 小 型 化 に 伴 い 、 不 揮 発 性 メ モ リ に は 、 低 消 費 電 力 で あ る こ

と が 強 く 要 求 さ れ て い る 。

【 ０ ０ ０ ３ 】

　 不 揮 発 性 メ モ リ の 需 要 が 拡 大 す る 中 で 、 古 く か ら 知 ら れ て い る 強 誘 電 体 メ モ リ が 新 た な

脚 光 を 浴 び て い る 。 例 え ば 、 酸 化 ハ フ ニ ウ ム 系 材 料 を 使 用 し た 強 誘 電 体 メ モ リ は 、 Ｃ Ｍ Ｏ

Ｓ プ ロ セ ス と の 整 合 性 が 高 く 、 消 去 ／ プ ロ グ ラ ム 速 度 が 速 く 、 か つ 、 低 電 圧 動 作 で 低 消 費

電 力 で あ る と い う 特 徴 が あ る 。 そ の た め 、 最 近 で は 、 酸 化 ハ フ ニ ウ ム 系 材 料 を ゲ ー ト 絶 縁

層 と し て 利 用 す る Ｆ ｅ Ｆ Ｅ Ｔ （ Ｆ ｅ ｒ ｒ ｏ ｅ ｌ ｅ ｃ ｔ ｒ ｉ ｃ 　 Ｆ ｉ ｅ ｌ ｄ 　 Ｅ ｆ ｆ ｅ ｃ ｔ
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　 Ｔ ｒ ａ ｎ ｓ ｉ ｓ ｔ ｏ ｒ ） の 開 発 が 盛 ん で あ る （ 例 え ば 、 非 特 許 文 献 １ 及 び 非 特 許 文 献 ２

） 。 ま た 、 ス ト レ ー ジ メ モ リ の さ ら な る 大 容 量 化 に 向 け て 、 複 数 の Ｆ ｅ Ｆ Ｅ Ｔ を 三 次 元 構

造 で 集 積 化 し た 高 密 度 で 低 消 費 電 力 の メ モ リ も 提 案 さ れ て い る （ 例 え ば 、 非 特 許 文 献 ３ 及

び 非 特 許 文 献 ４ ） 。 特 に 、 非 特 許 文 献 ４ に 記 載 さ れ た 三 次 元 積 層 構 造 を 有 す る メ モ リ は 、

ゲ ー ト 絶 縁 膜 と し て 酸 化 ハ フ ニ ウ ム 系 材 料 を 用 い 、 チ ャ ネ ル 層 と し て 金 属 酸 化 物 を 含 む 半

導 体 材 料 （ 例 え ば 、 Ｉ Ｇ Ｚ Ｏ ） を 用 い る こ と に よ り 、 低 消 費 電 力 で 高 い 信 頼 性 を 有 す る 。

【 先 行 技 術 文 献 】

【 非 特 許 文 献 】

【 ０ ０ ０ ４ 】

【 非 特 許 文 献 １ 】 Min-Kyu Kim、 Jang-Sik Lee、 "Ferroelectric Analog Synaptic Transi

stors"、 ［ online］ 、 ２ ０ １ ９ 年 １ 月 ３ ０ 日 、 A merican Chemical Society、 ［ ２ ０ １ ９

年 ２ 月 １ ３ 日 検 索 ］ 、 イ ン タ ー ネ ッ ト ＜ Ｕ Ｒ Ｌ ： https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021

/acs.nanolett .9b00180＞ （ ２ ０ １ ９ 年 ）

【 非 特 許 文 献 ２ 】 Yuxing Li、 Renrong Liang、 Jiabin Wang、 Ying Zhang、 He Tian、 Houf

ang Liu、 Songlin Li、 Weiquan Mao、 Yu Pang、 Yutao Li、 Yi Yang、 Tian-Ling Ren、 "A

Ferroelectric Thin Film Transistor Based on Annealing-Free HfZrO Film"、 ２ ０ １ ７

年 ７ 月 ２ ６ 日 、 IEEE Journal of the Electron Devices Society、 Volume 5、 Page(s):37

8-383、 （ ２ ０ １ ７ 年 ）

【 非 特 許 文 献 ３ 】 K. Florent、 M. Pesic、 A. Subirats、 K. Banerjee、 S. Lavizzari、 A.

 Arreghini、 L. Di Piazza、 G. Potoms、 F. Sebaai、 S. R. C. McMitchell、 M. Popovici

、 G. Groeseneken、 J. Van Houdt、 "Vertical Ferroelectric HfO2 FET based on 3-D N A

N D Architecture: Towards Dense Low-Power Memory"、 2018 IEEE International Electr

on Devices Meeting (IED M)、 Page(s):2.5.1-2.5.4、 （ ２ ０ １ ８ 年 ）

【 非 特 許 文 献 ４ 】 発 行 者 ： IEEE、 刊 行 物 名 ： 2019 Symposium on VLSI Technology Digest

 of Technical Papers、 掲 載 ペ ー ジ ： T42-43、 発 行 年 月 日 （ ダ ウ ン ロ ー ド 可 能 日 ） ： ２ ０

１ ９ 年 ６ 月 ９ 日

【 発 明 の 概 要 】

【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】

【 ０ ０ ０ ５ 】

　 上 述 の よ う に 、 近 年 で は 、 強 誘 電 体 メ モ リ を 高 密 度 に 集 積 化 す る こ と に よ り 、 低 消 費 電

力 で 高 い 信 頼 性 を 有 す る 三 次 元 積 層 構 造 の メ モ リ が 実 現 さ れ つ つ あ る 。 し か し な が ら 、 イ

ン タ ー ネ ッ ト 接 続 品 の 小 型 化 は 、 今 後 も 急 速 に 進 む こ と が 予 想 さ れ る 。 そ の た め 、 信 頼 性

を 損 な う こ と な く 、 さ ら に 低 消 費 電 力 で 動 作 可 能 な 不 揮 発 性 メ モ リ の 開 発 が 求 め ら れ て い

る 。

【 ０ ０ ０ ６ 】

　 本 発 明 の 課 題 の 一 つ は 、 信 頼 性 の 高 い 不 揮 発 性 記 憶 装 置 を 提 供 す る こ と に あ る 。 特 に 、

本 発 明 の 課 題 の 一 つ は 、 低 消 費 電 力 で 信 頼 性 の 高 い 不 揮 発 性 記 憶 装 置 を 提 供 す る こ と に あ

る 。

【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】

【 ０ ０ ０ ７ 】

　 本 発 明 の 一 実 施 形 態 に お け る 不 揮 発 性 記 憶 装 置 は 、 複 数 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 が 直 列 に 配

置 さ れ た ３ 次 元 積 層 構 造 を 有 す る 不 揮 発 性 記 憶 装 置 で あ る 。 不 揮 発 性 記 憶 装 置 は 、 金 属 酸

化 物 を 含 む 柱 状 の 半 導 体 部 材 と 、 酸 化 ハ フ ニ ウ ム を 含 み 、 前 記 半 導 体 部 材 の 側 面 に 接 し て

前 記 半 導 体 部 材 を 囲 む 強 誘 電 体 層 と 、 前 記 強 誘 電 体 層 を 介 し て 前 記 半 導 体 部 材 の 側 面 に 対

向 す る と 共 に 前 記 半 導 体 部 材 の 長 手 方 向 に 沿 っ て 配 置 さ れ た 複 数 の ゲ ー ト 電 極 と 、 を 備 え

、 前 記 半 導 体 部 材 は 、 外 周 面 か ら 中 心 軸 に 至 る ま で 連 続 す る 部 材 で あ る 。 こ こ で 、 「 Ａ を

介 し て Ｂ に 対 向 す る Ｃ 」 と は 、 Ａ の 少 な く と も 一 部 、 Ｂ の 少 な く と も 一 部 、 及 び Ｃ の 少 な

く と も 一 部 が 満 た す べ き 関 係 で あ り 、 Ａ の 全 部 、 Ｂ の 全 部 、 又 は Ｃ の 全 部 が 満 た す べ き 関

係 に 限 定 さ れ る も の で は な い 。

【 ０ ０ ０ ８ 】
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　 前 記 不 揮 発 性 記 憶 装 置 に お い て 、 複 数 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 は 半 導 体 部 材 を 共 有 し て も よ

い 。 ま た 、 半 導 体 部 材 の 直 径 は 、 ２ ０ ｎ ｍ 以 下 で あ っ て も よ い 。 金 属 酸 化 物 は 、 Ｉ ｎ 、 Ｇ

ａ 、 Ｚ ｎ 、 及 び Ｓ ｎ か ら な る 群 か ら 選 ば れ る 単 数 又 は 複 数 の 金 属 か ら な る 第 一 の 酸 化 物 が

好 ま し い 。 例 え ば 、 前 記 金 属 酸 化 物 は 、 Ｉ Ｇ Ｚ Ｏ （ イ ン ジ ウ ム 、 ガ リ ウ ム 、 亜 鉛 、 酸 素 で

構 成 さ れ る 金 属 酸 化 物 ） 、 Ｉ Ｔ Ｏ （ Ｉ ｎ ｄ ｉ ｕ ｍ 　 Ｔ ｉ ｎ 　 Ｏ ｘ ｉ ｄ ｅ ） 、 Ｉ Ｚ Ｏ （ Ｉ ｎ

ｄ ｉ ｕ ｍ 　 Ｚ ｉ ｎ ｃ 　 Ｏ ｘ ｉ ｄ ｅ ） 、 Ｉ Ｔ Ｚ Ｏ （ Ｉ ｎ ｄ ｉ ｕ ｍ 　 Ｔ ｉ ｎ 　 Ｚ ｉ ｎ ｃ 　 Ｏ ｘ

ｉ ｄ ｅ ） 、 Ｚ ｎ Ｏ （ Ｚ ｉ ｎ ｃ 　 Ｏ ｘ ｉ ｄ ｅ ） 、 又 は Ｉ ｎ Ｏ （ Ｉ ｎ ｄ ｉ ｕ ｍ 　 Ｏ ｘ ｉ ｄ ｅ ）

で あ っ て も よ い 。 ま た 、 前 記 金 属 酸 化 物 は 、 Ｉ ｎ 、 Ａ ｌ 、 及 び Ｚ ｎ か ら な る 群 か ら 選 ば れ

る 複 数 の 金 属 か ら な る 第 二 の 酸 化 物 が 好 ま し い 。 例 え ば 、 Ｉ Ａ Ｏ （ Ｉ ｎ ｄ ｉ ｕ ｍ 　 Ａ ｌ ｕ

ｍ ｉ ｎ ｕ ｍ 　 Ｏ ｘ ｉ ｄ ｅ ） 、 又 は Ｉ Ａ Ｚ Ｏ （ Ｉ ｎ ｄ ｉ ｕ ｍ 　 Ａ ｌ ｍ ｉ ｎ ｕ ｍ 　 Ｚ ｉ ｎ ｃ 　

Ｏ ｘ ｉ ｄ ｅ ） で あ っ て も よ い 。 ま た 、 前 記 金 属 酸 化 物 は 、 Ｉ ｎ 、 及 び 元 素 Ｘ （ Ｓ ｉ ， Ｈ ｆ

、 Ｚ ｒ 、 Ｔ ｉ 、 Ｔ ａ 、 Ｗ ） か ら な る 第 三 の 酸 化 物 、 ま た は 第 一 の 酸 化 物 若 し く は 第 二 の 酸

化 物 に 元 素 Ｘ の 少 な く と も １ つ を 加 え た 金 属 酸 化 物 が 好 ま し い 。

【 ０ ０ ０ ９ 】

　 前 記 不 揮 発 性 記 憶 装 置 は 、 複 数 の ゲ ー ト 電 極 の 間 に そ れ ぞ れ 設 け ら れ た 複 数 の 絶 縁 層 を

さ ら に 備 え て も よ い 。

【 ０ ０ １ ０ 】

　 前 記 不 揮 発 性 記 憶 装 置 に お い て 、 前 記 複 数 の ゲ ー ト 電 極 そ れ ぞ れ の 幅 は 、 １ μ ｍ 以 下 で

あ っ て も よ い 。

【 ０ ０ １ １ 】

　 前 記 不 揮 発 性 記 憶 装 置 に お い て 、 強 誘 電 体 層 の 膜 厚 は 、 ５ ｎ ｍ 以 上 ２ ０ ｎ ｍ 以 下 で あ っ

て も よ い 。

【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】

【 ０ ０ １ ２ 】

【 図 １ 】 本 発 明 の 一 実 施 形 態 の 不 揮 発 性 記 憶 装 置 に お け る 装 置 構 造 を 示 す 断 面 図 で あ る 。

【 図 ２ 】 本 発 明 の 一 実 施 形 態 の 不 揮 発 性 記 憶 装 置 に お け る 素 子 構 造 を 示 す 断 面 斜 視 図 で あ

る 。

【 図 ３ 】 図 ２ に 示 し た 不 揮 発 性 記 憶 素 子 に お け る 半 導 体 部 材 及 び ゲ ー ト 絶 縁 層 の 構 成 を 示

す 斜 視 図 で あ る 。

【 図 ４ 】 本 発 明 の 一 実 施 形 態 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 に お け る Ｉ ｄ － Ｖ ｇ 特 性 の シ ミ ュ レ ー シ

ョ ン 結 果 を 示 す 図 で あ る 。

【 図 ５ 】 図 ４ の Ｉ ｄ － Ｖ ｇ 特 性 か ら 求 め た メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅 と チ ャ ネ ル 長 と を プ ロ ッ

ト し た 図 で あ る 。

【 図 ６ 】 図 ４ の Ｉ ｄ － Ｖ ｇ 特 性 か ら 求 め た Ｓ Ｓ 値 と ド レ イ ン 電 流 と の 関 係 を 示 す 図 で あ る

。

【 図 ７ 】 本 発 明 の 一 実 施 形 態 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 に お け る ゲ ー ト 絶 縁 層 の 分 極 電 荷 の 分 布

を 示 す 図 で あ る 。

【 図 ８ 】 比 較 例 １ の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 に お け る ゲ ー ト 絶 縁 層 の 分 極 電 荷 の 分 布 を 示 す 図 で

あ る 。

【 図 ９ 】 本 発 明 の 一 実 施 形 態 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 に お け る ゲ ー ト 絶 縁 層 の 内 部 の 電 界 分 布

の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン モ デ ル を 示 す 図 で あ る 。

【 図 １ ０ 】 本 発 明 の 一 実 施 形 態 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 に お け る ゲ ー ト 絶 縁 層 の 内 部 の 電 界 分

布 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 結 果 を 示 す 図 で あ る 。

【 図 １ １ 】 本 発 明 の 一 実 施 形 態 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 に お け る Ｉ ｄ － Ｖ ｇ 特 性 の シ ミ ュ レ ー

シ ョ ン 結 果 を 示 す 図 で あ る 。

【 図 １ ２ 】 図 １ １ に 示 し た Ｉ ｄ － Ｖ ｇ 特 性 か ら 求 め た メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅 と チ ャ ネ ル の

直 径 と の 関 係 を 示 す 図 で あ る 。

【 図 １ ３ 】 図 １ １ に 示 し た Ｉ ｄ － Ｖ ｇ 特 性 か ら 求 め た Ｓ Ｓ 値 と ド レ イ ン 電 流 と の 関 係 を 示

す 図 で あ る 。

【 図 １ ４ 】 比 較 例 ２ の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 に お け る 素 子 構 造 を 示 す 断 面 図 で あ る 。
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【 図 １ ５ 】 比 較 例 ２ の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 の Ｉ ｄ － Ｖ ｇ 特 性 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 結 果 を 示 す

図 で あ る 。

【 図 １ ６ 】 図 １ ５ に 示 し た Ｉ ｄ － Ｖ ｇ 特 性 か ら 求 め た メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅 と チ ャ ネ ル 長

と の 関 係 を 示 す 図 で あ る 。

【 図 １ ７ 】 図 １ ５ に 示 し た Ｉ ｄ － Ｖ ｇ 特 性 か ら 求 め た Ｓ Ｓ 値 と ド レ イ ン 電 流 と の 関 係 を 示

す 図 で あ る 。

【 図 １ ８ 】 本 発 明 の 一 実 施 形 態 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 と 比 較 例 ２ の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 と に お

け る チ ャ ネ ル 長 に 対 す る メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅 の 依 存 性 を 比 較 し た 図 で あ る 。

【 図 １ ９ 】 本 発 明 の 一 実 施 形 態 の 不 揮 発 性 記 憶 装 置 に お け る 素 子 構 造 の 変 形 例 を 示 す 断 面

斜 視 図 で あ る 。

【 図 ２ ０ 】 図 １ ９ に 示 し た 素 子 構 造 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 に お け る メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅 と

ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ の 膜 厚 と の 関 係 を 示 す 図 で あ る 。

【 図 ２ １ 】 本 発 明 の 一 実 施 形 態 の 不 揮 発 性 記 憶 装 置 に お け る 素 子 構 造 の 変 形 例 を 示 す 断 面

斜 視 図 で あ る 。

【 図 ２ ２ 】 図 ２ １ に 示 し た 素 子 構 造 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 に お け る メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅 と

半 導 体 部 材 の 膜 厚 と の 関 係 を 示 す 図 で あ る 。

【 図 ２ ３ 】 比 較 例 ２ の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 に お け る 素 子 構 造 に 対 応 す る 断 面 図 で あ る 。

【 発 明 を 実 施 す る た め の 形 態 】

【 ０ ０ １ ３ 】

　 以 下 、 本 発 明 の 実 施 形 態 に つ い て 、 図 面 等 を 参 照 し つ つ 説 明 す る 。 但 し 、 本 発 明 は 、 そ

の 要 旨 を 逸 脱 し な い 範 囲 に お い て 様 々 な 態 様 で 実 施 す る こ と が で き 、 以 下 に 例 示 す る 実 施

形 態 の 記 載 内 容 に 限 定 し て 解 釈 さ れ る も の で は な い 。 図 面 は 、 説 明 を よ り 明 確 に す る た め

、 実 際 の 態 様 に 比 べ 、 各 部 の 幅 、 厚 さ 、 形 状 等 に つ い て 模 式 的 に 表 さ れ る 場 合 が あ る が 、

あ く ま で 一 例 で あ っ て 、 本 発 明 の 解 釈 を 限 定 す る も の で は な い 。 本 明 細 書 と 各 図 面 に お い

て 、 既 出 の 図 面 に 関 し て 説 明 し た も の と 同 様 の 機 能 を 備 え た 要 素 に は 、 同 一 の 符 号 を 付 し

て 、 重 複 す る 説 明 を 省 略 す る こ と が あ る 。

【 ０ ０ １ ４ 】

　 以 下 に 説 明 す る 実 施 形 態 に お い て 、 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン の 温 度 条 件 は 、 い ず れ も 室 温 で あ

る 。

【 ０ ０ １ ５ 】

［ 素 子 構 造 ］

　 以 下 、 本 発 明 の 一 実 施 形 態 の 不 揮 発 性 記 憶 装 置 １ ０ ０ に つ い て 説 明 す る 。

【 ０ ０ １ ６ 】

　 図 １ は 、 本 発 明 の 一 実 施 形 態 の 不 揮 発 性 記 憶 装 置 １ ０ ０ に お け る 装 置 構 造 を 示 す 断 面 図

で あ る 。 図 １ に 示 す 不 揮 発 性 記 憶 装 置 １ ０ ０ は 、 複 数 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ （ 図 ２ 参 照

） が 立 体 的 に 集 積 化 し た ３ 次 元 積 層 構 造 を 有 す る 。 複 数 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ は 、 チ ャ

ネ ル と し て 機 能 す る 柱 状 の 半 導 体 部 材 ２ １ ０ を 共 通 に し て 、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ の 長 手 方 向

に 沿 っ て 直 列 に 配 置 さ れ る 。 本 実 施 形 態 に お い て 、 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ は 、 強 誘 電 体 で

構 成 さ れ る ゲ ー ト 絶 縁 層 を 有 す る Ｆ ｅ Ｆ Ｅ Ｔ （ Ｆ ｅ ｒ ｒ ｏ ｅ ｌ ｅ ｃ ｔ ｒ ｉ ｃ 　 Ｆ ｉ ｅ ｌ ｄ

　 Ｅ ｆ ｆ ｅ ｃ ｔ 　 Ｔ ｒ ａ ｎ ｓ ｉ ｓ ｔ ｏ ｒ ） で あ る 。

【 ０ ０ １ ７ 】

　 基 板 １ １ ０ の 上 に は 、 ソ ー ス 電 極 １ ２ ０ が 設 け ら れ て い る 。 基 板 １ １ ０ と し て は 、 絶 縁

表 面 を 有 す る シ リ コ ン 基 板 、 又 は 、 金 属 基 板 等 を 用 い る こ と が で き る 。 ソ ー ス 電 極 １ ２ ０

と し て は 、 チ タ ン 、 ア ル ミ ニ ウ ム 、 タ ン グ ス テ ン 、 タ ン タ ル 、 モ リ ブ デ ン 、 銅 等 を 含 む 金

属 材 料 、 又 は 、 そ れ ら の 金 属 材 料 を 含 む 化 合 物 材 料 を 用 い る こ と が で き る 。 基 板 １ １ ０ と

し て 、 ｎ 型 半 導 体 基 板 （ 例 え ば 、 ｎ 型 シ リ コ ン 基 板 ） を 用 い て ソ ー ス と し て 機 能 さ せ た 場

合 、 図 １ に 示 す ソ ー ス 電 極 １ ２ ０ は 省 略 可 能 で あ る 。

【 ０ ０ １ ８ 】

　 複 数 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ は 、 ソ ー ス 電 極 １ ２ ０ と ド レ イ ン 電 極 １ ３ ０ と の 間 に 直 列

に 配 置 さ れ る 。 半 導 体 部 材 ２ １ ０ は 、 ソ ー ス 電 極 １ ２ ０ 及 び ド レ イ ン 電 極 １ ３ ０ に 対 し て
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電 気 的 に 接 続 さ れ る 。 す な わ ち 、 不 揮 発 性 記 憶 装 置 １ ０ ０ に お い て 、 複 数 の 不 揮 発 性 記 憶

素 子 ２ ０ は 、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ に 加 え て 、 ソ ー ス 電 極 １ ２ ０ 及 び ド レ イ ン 電 極 １ ３ ０ も 共

有 す る 。

【 ０ ０ １ ９ 】

　 ソ ー ス 電 極 １ ２ ０ は 、 金 属 材 料 で 構 成 さ れ る ソ ー ス 端 子 １ ４ ０ に 電 気 的 に 接 続 さ れ る 。

ド レ イ ン 電 極 １ ３ ０ は 、 金 属 材 料 で 構 成 さ れ る ド レ イ ン 端 子 １ ５ ０ に 電 気 的 に 接 続 さ れ る

。 ド レ イ ン 端 子 １ ５ ０ は 、 不 揮 発 性 記 憶 装 置 １ ０ ０ の ビ ッ ト ラ イ ン （ 図 示 せ ず ） に 接 続 さ

れ る 。 ま た 、 複 数 の ゲ ー ト 電 極 ２ ３ ０ は 、 そ れ ぞ れ ゲ ー ト 端 子 １ ６ ０ に 電 気 的 に 接 続 さ れ

る 。 複 数 の ゲ ー ト 端 子 １ ６ ０ は 、 不 揮 発 性 記 憶 装 置 １ ０ ０ の ワ ー ド ラ イ ン （ 図 示 せ ず ） に

接 続 さ れ る 。 ソ ー ス 端 子 １ ４ ０ 、 ド レ イ ン 端 子 １ ５ ０ 及 び ゲ ー ト 端 子 １ ６ ０ は 、 パ ッ シ ベ

ー シ ョ ン 層 １ ７ ０ 、 又 は 、 各 ゲ ー ト 電 極 ２ ３ ０ の 間 に 設 け ら れ た 絶 縁 層 ２ ４ ０ に 設 け ら れ

た コ ン タ ク ト ホ ー ル を 介 し て 、 そ れ ぞ れ ソ ー ス 電 極 １ ２ ０ 、 ド レ イ ン 電 極 １ ３ ０ 及 び ゲ ー

ト 電 極 ２ ３ ０ と 電 気 的 に 接 続 さ れ る 。

【 ０ ０ ２ ０ 】

　 図 ２ は 、 本 発 明 の 一 実 施 形 態 の 不 揮 発 性 記 憶 装 置 １ ０ ０ に お け る 素 子 構 造 を 示 す 断 面 斜

視 図 で あ る 。 具 体 的 に は 、 図 ２ は 、 不 揮 発 性 記 憶 装 置 １ ０ ０ に お い て 、 枠 線 ２ ０ ０ で 囲 ん

だ 部 分 （ ３ つ の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ に 対 応 す る 部 分 ） を 拡 大 し た 図 で あ る 。 図 ３ は 、 図

２ に 示 し た 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ に お け る 半 導 体 部 材 ２ １ ０ 及 び ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ の 構

成 を 示 す 斜 視 図 で あ る 。

【 ０ ０ ２ １ 】

　 図 ２ に 示 す よ う に 、 本 実 施 形 態 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ は 、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ 、 ゲ ー ト

絶 縁 層 ２ ２ ０ 、 及 び ゲ ー ト 電 極 ２ ３ ０ で 構 成 さ れ る Ｆ ｅ Ｆ Ｅ Ｔ で あ る 。 本 実 施 形 態 の 不 揮

発 性 記 憶 装 置 １ ０ ０ に お い て 、 複 数 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ は 、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ 及 び ゲ

ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ を 共 有 す る 。

【 ０ ０ ２ ２ 】

　 半 導 体 部 材 ２ １ ０ は 、 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ の チ ャ ネ ル と し て 機 能 す る 柱 状 の 部 材 で あ

る 。 図 ２ 及 び 図 ３ に 示 す よ う に 、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ は 、 内 部 に 中 空 部 分 又 は 他 の 部 材 を 実

質 的 に 有 し て い な い 。 こ こ で 、 「 内 部 に 中 空 部 分 又 は 他 の 部 材 を 実 質 的 に 有 し て い な い 」

と は 、 例 え ば 、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ の 内 部 に 微 小 な 中 空 部 分 又 は 他 の 部 材 が 含 ま れ 得 る こ と

を 意 味 す る 。 す な わ ち 、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ の 内 部 に 素 子 特 性 に 大 き な 影 響 を 与 え な い 程 度

の 微 小 な 中 空 部 分 又 は 他 の 部 材 が 存 在 し て い て も 構 わ な い 。 半 導 体 部 材 ２ １ ０ は 、 外 周 面

か ら 中 心 軸 に 至 る ま で 連 続 す る 部 材 で あ る 。 つ ま り 、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ は 、 外 周 面 か ら 中

心 軸 に 至 る ま で 連 続 的 に 同 一 材 料 （ 実 質 的 に 同 一 と み な せ る 材 料 を 含 む ） で 構 成 さ れ る 。

【 ０ ０ ２ ３ 】

　 本 実 施 形 態 で は 、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ を 構 成 す る 材 料 と し て Ｉ Ｇ Ｚ Ｏ と 呼 ば れ る 金 属 酸 化

物 を 用 い る 。 Ｉ Ｇ Ｚ Ｏ は 、 半 導 体 特 性 を 示 す 金 属 酸 化 物 で あ り 、 イ ン ジ ウ ム 、 ガ リ ウ ム 、

亜 鉛 、 及 び 酸 素 で 構 成 さ れ る 化 合 物 材 料 で あ る 。 具 体 的 に は 、 Ｉ Ｇ Ｚ Ｏ は 、 Ｉ ｎ 、 Ｇ ａ 及

び Ｚ ｎ を 含 む 酸 化 物 、 又 は 、 こ の よ う な 酸 化 物 の 混 合 物 で あ る 。 Ｉ Ｇ Ｚ Ｏ の 組 成 は 、 好 ま

し く は 、 Ｉ ｎ 2 -xＧ ａ xＯ 3 （ Ｚ ｎ Ｏ ） m（ ０ ＜ ｘ ＜ ２ 、 ｍ は 、 ０ 又 は ６ 未 満 の 自 然 数 ） 、 よ

り 好 ま し く は 、 Ｉ ｎ Ｇ ａ Ｏ 3 （ Ｚ ｎ Ｏ ） m（ ｍ は 、 ０ 又 は ６ 未 満 の 自 然 数 ） 、 最 も 好 ま し く

は 、 Ｉ ｎ Ｇ ａ Ｏ 3 （ Ｚ ｎ Ｏ ） で あ る 。

【 ０ ０ ２ ４ 】

　 本 実 施 形 態 に お い て 、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ は 、 円 柱 状 で あ る 。 し か し 、 こ の 例 に 限 ら ず 、

半 導 体 部 材 ２ １ ０ は 、 楕 円 柱 状 、 又 は 、 角 柱 状 の 部 材 で あ っ て も よ い 。 本 実 施 形 態 に お い

て 、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ の 直 径 （ Ｄ ） は 、 ８ ｎ ｍ で あ る 。 半 導 体 部 材 ２ １ ０ の 直 径 は 、 例 え

ば 、 ３ ０ ｎ ｍ 以 下 （ 好 ま し く は １ ｎ ｍ 以 上 ２ ０ ｎ ｍ 以 下 、 よ り 好 ま し く は ４ ｎ ｍ 以 上 １ ０

ｎ ｍ 以 下 ） の 範 囲 で 設 定 す れ ば よ い 。 半 導 体 部 材 ２ １ ０ が 円 柱 状 以 外 の 形 状 で あ る 場 合 、

半 導 体 部 材 ２ １ ０ と ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ と の 界 面 に 略 直 交 す る 方 向 に お け る 半 導 体 部 材 ２

１ ０ の 径 又 は 長 さ を 、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ の 直 径 と み な し て 設 定 す れ ば よ い 。

【 ０ ０ ２ ５ 】
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　 図 １ 及 び 図 ２ に 示 す よ う に 、 本 実 施 形 態 で は 、 基 板 １ １ ０ に 略 直 交 す る 方 向 に 長 手 方 向

を 有 す る 円 柱 状 の 半 導 体 部 材 ２ １ ０ を 用 い る 。 こ の 場 合 、 不 揮 発 性 記 憶 装 置 １ ０ ０ を 製 造

す る 際 、 例 え ば ３ ０ ｎ ｍ 以 下 の 直 径 を 有 す る 孔 に 対 し て 金 属 酸 化 物 材 料 を 充 填 し て 半 導 体

部 材 ２ １ ０ を 形 成 す る 。 本 実 施 形 態 に お い て 、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ は 、 Ａ Ｌ Ｄ （ Ａ ｔ ｏ ｍ ｉ

ｃ 　 Ｌ ａ ｙ ｅ ｒ 　 Ｄ ｅ ｐ ｏ ｓ ｉ ｔ ｉ ｏ ｎ ） 法 を 用 い て 形 成 す る 。 し か し 、 こ の 例 に 限 ら ず

、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ は 、 Ｐ Ｌ Ｄ （ Ｐ ｕ ｌ ｓ ｅ ｄ 　 Ｌ ａ ｓ ｅ ｒ 　 Ｄ ｅ ｐ ｏ ｓ ｉ ｔ ｉ ｏ ｎ ） 法

、 Ｄ Ｃ ス パ ッ タ 法 、 Ｒ Ｆ ス パ ッ タ 法 、 ス ピ ン コ ー テ ィ ン グ 法 、 デ ィ ッ プ コ ー テ ィ ン グ 法 、

ミ ス ト Ｃ Ｖ Ｄ （ Ｍ ｉ ｓ ｔ 　 Ｃ ｈ ｅ ｍ ｉ ｃ ａ ｌ 　 Ｖ ａ ｐ ｏ ｒ 　 Ｄ ｅ ｐ ｏ ｓ ｉ ｔ ｉ ｏ ｎ ） 法 な

ど を 用 い て 形 成 す る こ と も 可 能 で あ る 。 特 に 、 ス ピ ン コ ー テ ィ ン グ 法 の よ う な 溶 液 を 用 い

る 手 法 は 、 孔 部 に 金 属 酸 化 物 材 料 を 充 填 す る 場 合 に 適 し て い る 。

【 ０ ０ ２ ６ 】

　 ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ は 、 本 実 施 形 態 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ に お け る 強 誘 電 体 層 に 相 当

す る 。 本 実 施 形 態 で は 、 ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ を 構 成 す る 強 誘 電 体 材 料 と し て 、 ジ ル コ ニ ウ

ム を 添 加 し た 酸 化 ハ フ ニ ウ ム （ 以 下 「 Ｈ Ｚ Ｏ 」 と 表 す 。 ） を 用 い る 。 た だ し 、 こ れ に 限 ら

ず 、 ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ と し て 、 シ リ コ ン 、 ア ル ミ ニ ウ ム 、 ガ ド リ ニ ウ ム 、 イ ッ ト リ ウ ム

、 ラ ン タ ン 、 ス ト ロ ン チ ウ ム な ど を 添 加 し た 酸 化 ハ フ ニ ウ ム 等 の 他 の 強 誘 電 体 層 を 用 い て

も 良 い 。 本 実 施 形 態 で は 、 ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ を Ａ Ｌ Ｄ （ Ａ ｔ ｏ ｍ ｉ ｃ 　 Ｌ ａ ｙ ｅ ｒ 　 Ｄ

ｅ ｐ ｏ ｓ ｉ ｔ ｉ ｏ ｎ ） 法 を 用 い て 、 １ ０ ｎ ｍ の 膜 厚 で 形 成 す る 。 た だ し 、 ゲ ー ト 絶 縁 層 ２

２ ０ の 膜 厚 は 、 こ の 例 に 限 ら れ る も の で は な く 、 例 え ば ５ ｎ ｍ 以 上 ２ ２ ｎ ｍ 以 下 （ 好 ま し

く は 、 １ ０ ｎ ｍ 以 上 １ ８ ｎ ｍ 以 下 ） と す る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ２ ７ 】

　 ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ は 、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ の 側 面 に 接 し て 半 導 体 部 材 ２ １ ０ を 囲 む よ う

に 設 け ら れ る 。 す な わ ち 、 図 ３ に 示 す よ う に 、 ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ は 、 直 径 （ Ｄ ） の 円 柱

状 の 半 導 体 部 材 ２ １ ０ を 内 側 に 有 す る 円 筒 状 の 部 材 と 言 え る 。 こ の よ う に 、 本 実 施 形 態 の

チ ャ ネ ル 部 分 は 、 筒 状 の ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ の 内 側 の 空 間 が 半 導 体 部 材 ２ １ ０ に よ っ て 占

め ら れ た 構 造 と な っ て い る 。

【 ０ ０ ２ ８ 】

　 ゲ ー ト 電 極 ２ ３ ０ は 、 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ の プ ロ グ ラ ム 動 作 又 は 消 去 動 作 を 制 御 す る

ゲ ー ト と し て 機 能 す る 。 本 実 施 形 態 で は 、 ゲ ー ト 電 極 ２ ３ ０ と し て 窒 化 チ タ ン （ Ｔ ｉ Ｎ ）

で 構 成 さ れ る 化 合 物 層 を 用 い る 。 し か し 、 こ れ に 限 ら ず 、 ゲ ー ト 電 極 ２ ３ ０ の 材 料 と し て

は 、 タ ン グ ス テ ン 、 タ ン タ ル 、 モ リ ブ デ ン 、 ア ル ミ ニ ウ ム 、 銅 等 を 含 む 金 属 材 料 、 又 は 、

そ れ ら の 金 属 材 料 を 含 む 化 合 物 材 料 を 用 い る こ と が で き る 。 ゲ ー ト 電 極 ２ ３ ０ は 、 例 え ば

ス パ ッ タ 法 に よ り 形 成 す る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ２ ９ 】

　 ゲ ー ト 電 極 ２ ３ ０ の 形 成 に は 、 ゲ ー ト フ ァ ー ス ト 方 式 、 又 は 、 ゲ ー ト ラ ス ト 方 式 と 呼 ば

れ る 技 術 を 用 い る こ と が で き る 。 ゲ ー ト フ ァ ー ス ト 方 式 で は 、 基 板 上 に ポ リ シ リ コ ン 層 と

酸 化 ケ イ 素 等 の 絶 縁 層 と を 交 互 に 積 層 し て 積 層 体 を 形 成 す る 工 程 、 及 び 該 積 層 体 に 垂 直 方

向 の 複 数 の 孔 を 形 成 し て 該 複 数 の 孔 の 内 部 に 強 誘 電 体 層 を 形 成 し た 後 に チ ャ ネ ル 層 を 形 成

す る 工 程 （ パ ン チ ア ン ド プ ラ グ ） を 行 っ た 後 、 該 ポ リ シ リ コ ン 層 を そ の ま ま ゲ ー ト 電 極 と

し て 用 い る 。 ゲ ー ト ラ ス ト 方 式 で は 、 ま ず 、 窒 化 ケ イ 素 な ど を 材 料 と す る ダ ミ ー 層 と 酸 化

ケ イ 素 等 の 絶 縁 層 と を 交 互 に 積 層 し て 積 層 体 を 形 成 す る 工 程 、 及 び パ ン チ ア ン ド プ ラ グ 工

程 を 行 う 。 そ の 後 、 該 ダ ミ ー 層 を 選 択 的 に 除 去 す る 工 程 、 及 び 該 除 去 に よ り 形 成 さ れ た 空

間 に タ ン グ ス テ ン 等 の 金 属 材 料 を 埋 め 込 む 工 程 を 行 い 、 埋 め 込 ま れ た 金 属 材 料 か ら な る 金

属 層 を ゲ ー ト 電 極 と し て 用 い る 。 こ こ で 、 孔 の 形 成 に は リ ソ グ ラ フ ィ と 反 応 性 イ オ ン エ ッ

チ ン グ を 用 い る こ と が で き る 。 ま た 、 金 属 材 料 に よ る 空 間 の 埋 め 込 み に は 、 Ｃ Ｖ Ｄ 法 や Ａ

Ｌ Ｄ 法 を 用 い る こ と が で き る 。 ゲ ー ト ラ ス ト 方 式 は 、 プ ロ セ ス が 複 雑 で あ る 反 面 、 ポ リ シ

リ コ ン ゲ ー ト よ り も 抵 抗 の 低 い 金 属 ゲ ー ト を 有 す る 素 子 を 製 造 で き る と い う 利 点 を 有 す る

。

【 ０ ０ ３ ０ 】

　 本 実 施 形 態 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ に お い て 、 ゲ ー ト 電 極 ２ ３ ０ の 幅 は 、 不 揮 発 性 記 憶
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素 子 ２ ０ の チ ャ ネ ル 長 （ Ｌ ） に 相 当 す る 。 ゲ ー ト 電 極 ２ ３ ０ の 幅 は 、 ゲ ー ト 電 極 ２ ３ ０ と

し て 機 能 す る 窒 化 チ タ ン 層 の 膜 厚 で あ る 。 本 実 施 形 態 に お い て 、 ゲ ー ト 電 極 ２ ３ ０ の 幅 （

す な わ ち 、 チ ャ ネ ル 長 ） は 、 １ μ ｍ 以 下 （ 好 ま し く は ５ ０ ｎ ｍ 以 下 ） と す る 。 後 述 す る よ

う に 、 本 実 施 形 態 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ は 、 チ ャ ネ ル 長 が １ μ ｍ 以 下 の 場 合 に お い て 、

安 定 し た メ モ リ ウ ィ ン ド ウ を 確 保 す る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ３ １ 】

　 絶 縁 層 ２ ４ ０ は 、 互 い に 隣 接 す る ２ つ の ゲ ー ト 電 極 ２ ３ ０ の 間 を 絶 縁 分 離 す る た め の 絶

縁 膜 で あ る 。 絶 縁 層 ２ ４ ０ と し て は 、 酸 化 シ リ コ ン 膜 、 窒 化 シ リ コ ン 膜 等 の 絶 縁 膜 を 用 い

る こ と が で き る 。 本 実 施 形 態 に お い て 、 絶 縁 層 ２ ４ ０ の 膜 厚 は 、 １ ０ ｎ ｍ 以 上 ５ ０ ｎ ｍ 以

下 （ 好 ま し く は 、 ２ ０ ｎ ｍ 以 上 ４ ０ ｎ ｍ 以 下 ） で あ る が 、 こ の 例 に 限 ら れ る も の で は な い

。 絶 縁 層 ２ ４ ０ の 膜 厚 は 、 チ ャ ネ ル 長 （ す な わ ち 、 ゲ ー ト 電 極 ２ ３ ０ の 幅 ） と の 関 係 に 応

じ て 適 宜 決 定 す れ ば よ い 。 た だ し 、 絶 縁 層 ２ ４ ０ の 膜 厚 が 薄 す ぎ る と 、 隣 接 す る 不 揮 発 性

記 憶 素 子 ２ ０ が 互 い に 影 響 を 及 ぼ し 合 い 、 動 作 不 良 を 起 こ す 要 因 と な り 得 る 。 ま た 、 絶 縁

層 ２ ４ ０ の 膜 厚 が 厚 す ぎ る と 、 隣 接 す る 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ の チ ャ ネ ル 間 の 距 離 が 長 く

な り 、 キ ャ リ ア 移 動 の 障 壁 と な り 得 る 。

【 ０ ０ ３ ２ 】

　 上 述 し た よ う に 、 本 実 施 形 態 の 不 揮 発 性 記 憶 装 置 １ ０ ０ は 、 複 数 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２

０ を 高 密 度 で 集 積 化 し た 三 次 元 積 層 構 造 を 有 す る 。 ま た 、 各 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ は 、 チ

ャ ネ ル と し て Ｉ Ｇ Ｚ Ｏ と 呼 ば れ る 金 属 酸 化 物 を 用 い る た め 、 高 い 信 頼 性 を 有 す る 。 Ｉ Ｇ Ｚ

Ｏ は 、 一 般 的 に Ｆ Ｅ Ｔ の チ ャ ネ ル と し て 用 い ら れ る ポ リ シ リ コ ン に 比 べ て 内 部 欠 陥 が 少 な

く 、 キ ャ リ ア 移 動 度 の 低 下 を 招 き に く い 。 ま た 、 Ｉ Ｇ Ｚ Ｏ は 、 強 誘 電 体 層 と の 界 面 に 誘 電

率 の 低 い 界 面 層 （ ｌ ｏ ｗ － ｋ 層 ） を 形 成 す る こ と が な い た め 、 ゲ ー ト 電 極 に 電 圧 を 供 給 し

た 際 に 生 じ る 電 圧 損 失 も 低 減 で き る 。 低 品 質 な ｌ ｏ ｗ － ｋ 層 が 生 成 さ れ な い こ と は 、 電 荷

ト ラ ッ プ 等 に よ る 素 子 特 性 の 劣 化 を も 低 減 で き る こ と を 意 味 す る 。 こ れ ら の 利 点 に 加 え て

、 Ｉ Ｇ Ｚ Ｏ は 、 成 膜 し た 状 態 （ す な わ ち 、 ア モ ル フ ァ ス 状 態 ） で 十 分 な キ ャ リ ア 移 動 度 を

有 す る た め 、 ア ニ ー ル 処 理 に よ り 多 結 晶 と す る 必 要 性 が な く 、 結 晶 粒 界 及 び 結 晶 欠 陥 の 影

響 を 受 け る こ と が な い 。 ま た 、 Ｉ Ｇ Ｚ Ｏ を チ ャ ネ ル と し て 用 い た 不 揮 発 性 記 憶 素 子 は 、 ジ

ャ ン ク シ ョ ン レ ス Ｆ Ｅ Ｔ （ ｐ ｎ 接 合 が な い ト ラ ン ジ ス タ ） と し て 動 作 さ せ る こ と が で き る

。 そ の た め 、 Ｉ Ｇ Ｚ Ｏ を チ ャ ネ ル と す る Ｆ Ｅ Ｔ は 、 チ ャ ネ ル ボ デ ィ （ チ ャ ネ ル の 中 央 付 近

） を キ ャ リ ア が 移 動 し 、 界 面 層 付 近 の 電 荷 ト ラ ッ プ の 影 響 を 受 け に く い 。

【 ０ ０ ３ ３ 】

　 以 上 の 理 由 か ら 、 本 実 施 形 態 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ は 、 チ ャ ネ ル と し て Ｉ Ｇ Ｚ Ｏ を 用

い る こ と に よ り 、 高 い 信 頼 性 を 実 現 す る こ と が で き る 。 さ ら に 、 後 述 す る よ う に 、 本 実 施

形 態 の 不 揮 発 性 記 憶 装 置 １ ０ ０ は 、 個 々 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ が 、 低 消 費 電 力 で 動 作 可

能 で あ る 。 そ の た め 、 本 実 施 形 態 に よ れ ば 、 大 容 量 、 低 消 費 電 力 か つ 高 信 頼 性 の 不 揮 発 性

記 憶 装 置 １ ０ ０ を 得 る こ と が で き る 。 以 下 、 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ の 素 子 特 性 に つ い て 、

シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 結 果 を 用 い て 説 明 す る 。

【 ０ ０ ３ ４ 】

［ 素 子 特 性 ］

　 図 ４ は 、 本 発 明 の 一 実 施 形 態 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ に お け る Ｉ ｄ － Ｖ ｇ 特 性 の シ ミ ュ

レ ー シ ョ ン 結 果 を 示 す 図 で あ る 。 具 体 的 に は 、 図 ４ は 、 図 ２ 及 び 図 ３ に 示 し た 構 造 を 有 す

る Ｆ ｅ Ｆ Ｅ Ｔ に お け る チ ャ ネ ル 長 に 対 す る Ｉ ｄ － Ｖ ｇ 特 性 の 依 存 性 を 示 し て い る 。 図 ５ は

、 図 ４ の Ｉ ｄ － Ｖ ｇ 特 性 か ら 求 め た メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅 と チ ャ ネ ル 長 と の 関 係 を 示 す 図

で あ る 。 図 ６ は 、 図 ４ の Ｉ ｄ － Ｖ ｇ 特 性 か ら 求 め た Ｓ Ｓ 値 と ド レ イ ン 電 流 と の 関 係 を 示 す

図 で あ る 。

【 ０ ０ ３ ５ 】

　 図 ４ に 示 す Ｉ ｄ － Ｖ ｇ 特 性 に お い て 、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ の チ ャ ネ ル 長 （ Ｌ ） は 、 そ れ ぞ

れ １ ０ ｎ ｍ 、 ２ ０ ｎ ｍ 、 ５ ０ ｎ ｍ 、 １ ０ ０ ｎ ｍ 、 ２ ０ ０ ｎ ｍ 、 ５ ０ ０ ｎ ｍ 、 又 は １ μ ｍ に

設 定 し た 。 図 ４ に お い て 、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ の 直 径 及 び ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ の 膜 厚 は 、 そ

れ ぞ れ ８ ｎ ｍ 及 び １ ０ ｎ ｍ に 設 定 し た 。 残 留 分 極 （ Ｐ ｒ ） は 、 ２ ０ μ Ｃ ／ ｃ ｍ
2
に 設 定 し
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た 。 ソ ー ス － ド レ イ ン 間 の 電 圧 （ Ｖ ｄ ｓ ） は 、 ５ ０ ｍ Ｖ に 設 定 し 、 ソ ー ス － ゲ ー ト 間 の 電

圧 （ 以 下 、 「 ゲ ー ト 電 圧 」 と 呼 ぶ ） （ Ｖ ｇ ） は 、 － ５ Ｖ か ら ５ Ｖ の 範 囲 で 掃 引 し た 。

【 ０ ０ ３ ６ 】

　 図 ４ に 示 す シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 結 果 に よ れ ば 、 チ ャ ネ ル 長 が １ μ ｍ 以 下 の 範 囲 で は 、 チ ャ

ネ ル 長 の 長 さ に か か わ ら ず 、 十 分 な 幅 の メ モ リ ウ ィ ン ド ウ が 得 ら れ た 。 特 に 、 チ ャ ネ ル 長

が ２ ０ ｎ ｍ 以 上 １ μ ｍ 以 下 の 範 囲 に お い て は 、 ほ ぼ 同 等 の 安 定 し た Ｉ ｄ － Ｖ ｇ 特 性 が 得 ら

れ 、 メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅 に 大 き な 変 化 は な か っ た 。 す な わ ち 、 図 ４ に 示 す シ ミ ュ レ ー シ

ョ ン 結 果 か ら 、 本 実 施 形 態 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ は 、 チ ャ ネ ル 長 が ２ ０ ｎ ｍ 以 上 １ μ ｍ

以 下 で あ れ ば 、 十 分 な メ モ リ ウ ィ ン ド ウ を 有 し 、 メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅 に ほ ぼ 変 化 が な い

こ と が 分 か っ た 。

【 ０ ０ ３ ７ 】

　 こ の 点 に つ い て 図 ５ に 示 す グ ラ フ で 見 る と 、 チ ャ ネ ル 長 が ２ ０ ｎ ｍ 以 上 １ μ ｍ 以 下 の 範

囲 で は 、 メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅 が １ ． ０ Ｖ 以 上 １ ． ３ Ｖ 以 下 （ 具 体 的 に は 、 １ ． ０ ５ Ｖ 以

上 １ ． ２ ５ Ｖ 以 下 ） の 範 囲 で 安 定 し て い る 。 換 言 す れ ば 、 チ ャ ネ ル 長 が ２ ０ ｎ ｍ 以 上 １ μ

ｍ 以 下 の 範 囲 で は 、 メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅 が １ ． １ ５ Ｖ ± １ ． ０ Ｖ の 範 囲 に 収 ま っ て い る

。 こ の よ う に 、 本 実 施 形 態 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ は 、 チ ャ ネ ル 長 が ２ ０ ｎ ｍ 以 上 １ μ ｍ

以 下 の 範 囲 に お い て 、 チ ャ ネ ル 長 に 依 存 す る こ と な く 、 安 定 し た メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅 を

確 保 す る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ３ ８ 】

　 他 方 、 図 ４ に 示 す よ う に 、 チ ャ ネ ル 長 が １ ０ ｎ ｍ の 場 合 に は 、 他 の チ ャ ネ ル 長 に 比 べ て

大 き な 幅 を 有 す る メ モ リ ウ ィ ン ド ウ が 得 ら れ た 。 具 体 的 に は 、 図 ５ に 示 す よ う に 、 チ ャ ネ

ル 長 が １ ０ ｎ ｍ の 場 合 、 メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅 は 、 約 １ ． ４ Ｖ で あ っ た 。 こ の 要 因 と し て

は 、 ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ に お け る ソ ー ス 側 電 位 と ド レ イ ン 側 電 位 の カ ッ プ リ ン グ の 影 響 が

考 え ら れ る 。

【 ０ ０ ３ ９ 】

　 ま た 、 図 ６ に 示 す よ う に 、 チ ャ ネ ル 長 が ２ ０ ｎ ｍ 以 上 １ μ ｍ 以 下 の 範 囲 で は 、 理 想 値 に

近 い 約 ６ ０ ｍ Ｖ ／ ｄ ｅ ｃ の Ｓ Ｓ 値 が 得 ら れ た 。 す な わ ち 、 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ は 、 チ ャ

ネ ル 長 が ２ ０ ｎ ｍ 以 上 １ μ ｍ 以 下 の 範 囲 に お い て 、 安 定 し た メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅 を 実 現

で き る と 共 に 、 優 れ た カ ッ ト オ フ 特 性 を 示 す こ と が 分 か っ た 。 こ れ に 対 し 、 チ ャ ネ ル 長 が

１ ０ ｎ ｍ の 場 合 、 Ｓ Ｓ 値 に 若 干 の 劣 化 が 確 認 さ れ た 。 こ れ ら の 事 を 踏 ま え る と 、 本 実 施 形

態 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ の 場 合 、 チ ャ ネ ル 長 が ２ ０ ｎ ｍ 未 満 に な る と 、 ソ ー ス 側 電 位 と

ド レ イ ン 側 電 位 の カ ッ プ リ ン グ の 影 響 に よ り 、 い わ ゆ る 短 チ ャ ネ ル 効 果 の よ う な 特 性 劣 化

が 生 じ て い る と 考 え ら れ る 。

【 ０ ０ ４ ０ 】

　 さ ら に 、 図 ４ に 示 す よ う に 、 本 実 施 形 態 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ は 、 チ ャ ネ ル 長 が １ μ

ｍ 以 下 の 範 囲 に お い て 、 チ ャ ネ ル 長 に か か わ ら ず ± １ ． ０ Ｖ 以 下 の 低 電 圧 で 良 好 な ス イ ッ

チ ン グ 動 作 が 得 ら れ て い る 。 特 に 、 チ ャ ネ ル 長 が ２ ０ ｎ ｍ 以 上 １ μ ｍ 以 下 の 範 囲 で は 、 ±

０ ． ５ Ｖ 以 下 の 低 電 圧 で 良 好 な ス イ ッ チ ン グ 動 作 が 得 ら れ て い る 。 こ の よ う に 、 本 実 施 形

態 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ は 、 低 電 圧 で 動 作 さ せ る こ と が 可 能 で あ る た め 、 低 消 費 電 力 で

あ る と い う 特 長 を 有 す る 。

【 ０ ０ ４ １ 】

　 次 に 、 図 ７ は 、 本 発 明 の 一 実 施 形 態 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ に お け る ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２

０ の 分 極 電 荷 の 分 布 を 示 す 図 で あ る 。 図 ８ は 、 比 較 例 １ の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ５ ０ に お け る

ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ の 分 極 電 荷 の 分 布 を 示 す 図 で あ る 。 図 ７ 及 び 図 ８ に 示 す シ ミ ュ レ ー シ

ョ ン で は 、 ゲ ー ト 電 圧 は 、 － ５ Ｖ に 設 定 さ れ て い る 。 ゲ ー ト 絶 縁 層 （ 強 誘 電 体 層 ） は 、 連

続 体 モ デ ル と し て 設 定 さ れ て い る 。 図 ７ 及 び 図 ８ は 、 チ ャ ネ ル 長 が ５ ０ ｎ ｍ で あ る 場 合 に

お け る ゲ ー ト 絶 縁 層 の 誘 電 分 極 モ ー メ ン ト を 、 ０ ． ２ μ Ｃ ／ ｃ ｍ
2
ス テ ッ プ で 示 し て い る

。 図 ７ 及 び 図 ８ に お い て 、 チ ャ ネ ル を 表 す 「 Ｉ Ｇ Ｚ Ｏ 　 Ｃ ｈ ａ ｎ ｎ ｅ ｌ 」 と 記 載 さ れ た 矩

形 の 長 辺 の 長 さ が チ ャ ネ ル 長 に 対 応 す る 。

【 ０ ０ ４ ２ 】
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　 図 ７ に 示 す よ う に 、 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ に お け る ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ （ 「 Ｆ ｅ ｒ ｒ ｏ

ｅ ｌ ｅ ｃ ｔ ｒ ｉ ｃ 　 ｌ ａ ｙ ｅ ｒ 」 と 記 さ れ た 領 域 ） は 、 チ ャ ネ ル に 沿 っ て 連 続 的 に 自 発 分

極 の 反 転 が 生 じ て い る 。 す な わ ち 、 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ に お け る ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ は

、 ソ ー ス か ら ド レ イ ン に 亘 っ て 連 続 的 に 自 発 分 極 が 反 転 す る 。 な お 、 図 ７ で は 、 チ ャ ネ ル

の 上 側 と 下 側 と で 自 発 分 極 の 符 号 （ ± ） が 逆 に な っ て い る が 、 電 界 の ベ ク ト ル 方 向 が 逆 で

あ る こ と を 意 味 し て い る 。 ま た 、 チ ャ ネ ル か ら 離 れ た 位 置 に 自 発 分 極 の 反 転 が 生 じ て い な

い 部 分 が 観 測 さ れ て い る が 、 こ れ は 、 強 誘 電 体 層 を 連 続 体 モ デ ル と し て 扱 っ て い る こ と に

起 因 す る と 考 え ら れ る 。

【 ０ ０ ４ ３ 】

　 こ の よ う に 、 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ の ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ は 、 ソ ー ス 側 か ら ド レ イ ン 側

に 亘 っ て 連 続 的 に 自 発 分 極 の 反 転 が 生 じ る た め 、 良 好 な 書 き 込 み 動 作 （ プ ロ グ ラ ム 動 作 及

び 消 去 動 作 ） の 制 御 を 行 う こ と が 可 能 で あ る 。

【 ０ ０ ４ ４ 】

　 他 方 、 図 ８ は 、 チ ャ ネ ル と し て Ｉ Ｇ Ｚ Ｏ を 用 い 、 ゲ ー ト 絶 縁 層 と し て 強 誘 電 体 層 を 用 い

た プ レ ー ナ 構 造 の Ｆ ｅ Ｆ Ｅ Ｔ の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 結 果 を 示 し て い る 。 こ の 場 合 、 ゲ ー ト 絶

縁 層 の 自 発 分 極 の 反 転 は 、 左 側 と 右 側 に は 観 測 さ れ る も の の 、 中 央 付 近 に 近 づ く と 観 測 さ

れ な い 。 す な わ ち 、 比 較 例 １ の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 に お け る ゲ ー ト 絶 縁 層 は 、 ソ ー ス 近 傍 及

び ド レ イ ン 近 傍 で は 自 発 分 極 の 反 転 が 生 じ る が 、 ソ ー ス 及 び ド レ イ ン か ら 遠 い 部 分 で は 、

自 発 分 極 の 反 転 が 生 じ な い 。

【 ０ ０ ４ ５ 】

　 本 実 施 形 態 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ に お い て 、 図 ７ に 示 す よ う な 自 発 分 極 の 反 転 が 観 測

さ れ る 理 由 に つ い て 、 以 下 に 説 明 す る 。

【 ０ ０ ４ ６ 】

　 図 ９ は 、 本 発 明 の 一 実 施 形 態 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ に お け る ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ の 内

部 の 電 界 分 布 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン モ デ ル を 示 す 図 で あ る 。 具 体 的 に は 、 図 ９ は 、 図 ３ に 示

し た 半 導 体 部 材 ２ １ ０ 及 び ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ に お け る 長 手 方 向 に 垂 直 な 面 の 電 界 分 布 を

表 し て い る 。 図 １ ０ は 、 本 発 明 の 一 実 施 形 態 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ に お け る ゲ ー ト 絶 縁

層 ２ ２ ０ の 内 部 の 電 界 分 布 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 結 果 を 示 す 図 で あ る 。 図 １ ０ は 、 図 ３ に 示

し た 半 導 体 部 材 ２ １ ０ 及 び ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ に お け る 長 手 方 向 に 垂 直 な 断 面 の 中 心 点 を

通 る 直 線 に お け る 電 界 分 布 を 示 し て い る 。

【 ０ ０ ４ ７ 】

　 図 ９ に お い て 、 点 線 は 、 そ れ ぞ れ 等 電 位 線 Ｖ ａ 及 び Ｖ ｂ を 模 式 的 に 表 し て い る 。 等 電 位

線 Ｖ ａ 及 び Ｖ ｂ に つ い て は 、 近 似 的 に は 、 ガ ウ ス の 定 理 に よ り 、 ε ＊ Ｅ １ ＊ Ｓ １ ＝ ε ＊ Ｅ

２ ＊ Ｓ ２ と 同 様 の 大 小 関 係 が 成 立 す る と 考 え ら れ る 。 こ こ で 、 ε 、 Ｅ 及 び Ｓ は 、 そ れ ぞ れ

誘 電 率 、 電 界 強 度 及 び 表 面 積 を 表 す 。 つ ま り 、 ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ の 内 部 に お け る 電 界 強

度 （ 電 界 の 強 さ ） は 、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ に 近 づ く ほ ど 大 き く な る 。 図 １ ０ に は 、 ゲ ー ト 絶

縁 層 ２ ２ ０ （ Ｈ Ｚ Ｏ と 記 さ れ た 領 域 ） の 内 部 に お け る 電 界 強 度 が 半 導 体 部 材 ２ １ ０ （ Ｉ Ｇ

Ｚ Ｏ と 記 さ れ た 領 域 ） に 近 づ く に つ れ て 大 き く な っ て い る 様 子 が 示 さ れ て い る 。 ゲ ー ト 絶

縁 層 ２ ２ ０ の 内 部 に お い て 、 チ ャ ネ ル と し て 機 能 す る 半 導 体 部 材 ２ １ ０ の 近 傍 に は 大 き な

電 界 が 形 成 さ れ る 。 そ の た め 、 図 ７ に 示 し た よ う に 、 チ ャ ネ ル に 沿 っ て 連 続 的 に 自 発 分 極

の 反 転 が 生 じ る と 考 え ら れ る 。

【 ０ ０ ４ ８ 】

　 以 上 の と お り 、 本 実 施 形 態 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ は 、 柱 状 の 半 導 体 部 材 ２ １ ０ の 周 囲

を 円 筒 状 の ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ で 囲 む と い う 構 造 を 有 す る こ と に よ り 、 チ ャ ネ ル 近 傍 に お

け る ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ に お い て 自 発 分 極 の 反 転 が 起 こ り や す い と い う 特 長 を 有 し て い る

。 す な わ ち 、 本 実 施 形 態 で は 、 三 次 元 構 造 に お け る 電 界 集 中 に よ り チ ャ ネ ル 近 傍 の 電 界 が

強 ま る こ と を 利 用 し て 、 プ ロ グ ラ ム 動 作 （ 特 に 消 去 動 作 ） の 特 性 を 改 善 す る こ と が 可 能 で

あ る 。

【 ０ ０ ４ ９ 】

　 次 に 、 本 実 施 形 態 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ に お け る 半 導 体 部 材 ２ １ ０ の 直 径 に 対 す る 依
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存 性 に つ い て 説 明 す る 。

【 ０ ０ ５ ０ 】

　 図 １ １ は 、 本 発 明 の 一 実 施 形 態 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ に お け る Ｉ ｄ － Ｖ ｇ 特 性 の シ ミ

ュ レ ー シ ョ ン 結 果 を 示 す 図 で あ る 。 具 体 的 に は 、 図 １ １ は 、 図 ２ 及 び 図 ３ に 示 し た 構 造 を

有 す る Ｆ ｅ Ｆ Ｅ Ｔ に お け る 半 導 体 部 材 ２ １ ０ の 直 径 に 対 す る Ｉ ｄ － Ｖ ｇ 特 性 の 依 存 性 を 示

し て い る 。 図 １ ２ は 、 図 １ １ に 示 し た Ｉ ｄ － Ｖ ｇ 特 性 か ら 求 め た メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅 と

直 径 と の 関 係 を 示 す 図 で あ る 。 図 １ ３ は 、 図 １ １ に 示 し た Ｉ ｄ － Ｖ ｇ 特 性 か ら 求 め た Ｓ Ｓ

値 と ド レ イ ン 電 流 と の 関 係 を 示 す 図 で あ る 。

【 ０ ０ ５ １ 】

　 図 １ １ に 示 す Ｉ ｄ － Ｖ ｇ 特 性 に お い て 、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ の 直 径 （ Ｄ ） は 、 そ れ ぞ れ ８

ｎ ｍ 、 １ ６ ｎ ｍ 、 又 は ２ ４ ｎ ｍ に 設 定 し た 。 図 １ １ に お い て 、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ の チ ャ ネ

ル 長 及 び ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ の 膜 厚 は 、 そ れ ぞ れ ５ ０ ｎ ｍ 及 び １ ０ ｎ ｍ に 設 定 し た 。 残 留

分 極 （ Ｐ ｒ ） は 、 ２ ０ μ Ｃ ／ ｃ ｍ
2
に 設 定 し た 。 ま た 、 ソ ー ス － ド レ イ ン 間 の 電 圧 （ Ｖ ｄ

ｓ ） は 、 ５ ０ ｍ Ｖ に 設 定 し 、 ゲ ー ト 電 圧 （ Ｖ ｇ ） は 、 － ５ Ｖ か ら ５ Ｖ の 範 囲 で 掃 引 し た 。

【 ０ ０ ５ ２ 】

　 図 １ １ に 示 す シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 結 果 に よ れ ば 、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ の 直 径 （ Ｄ ） 、 す な わ

ち チ ャ ネ ル の 直 径 が 小 さ く な る ほ ど 、 メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅 が 大 き く な る こ と が 分 か っ た

。 図 １ ２ に 示 す よ う に 、 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ に お け る 半 導 体 部 材 ２ １ ０ の 直 径 と メ モ リ

ウ ィ ン ド ウ の 幅 は 、 線 形 関 係 を 有 す る 。 図 １ ２ に 示 す 関 係 を 参 照 す る と 、 例 え ば 、 半 導 体

部 材 ２ １ ０ の 直 径 が ２ ０ ｎ ｍ 以 下 で あ れ ば 、 ０ ． ６ Ｖ 以 上 の メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅 を 確 保

で き る 。 ま た 、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ の 直 径 を １ ６ ｎ ｍ 以 下 と す れ ば 、 ０ ． ８ Ｖ 以 上 の メ モ リ

ウ ィ ン ド ウ の 幅 を 確 保 で き る 。 さ ら に 、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ の 直 径 を １ ０ ｎ ｍ 以 下 と す れ ば

、 １ ． ０ Ｖ 以 上 の メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅 を 確 保 で き る 。

【 ０ ０ ５ ３ 】

　 ま た 、 図 １ ３ に 示 す よ う に 、 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ の Ｓ Ｓ 値 は 、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ の 直

径 に 依 存 せ ず 、 ６ ０ ｍ Ｖ ／ ｄ ｅ ｃ 以 上 ６ ５ ｍ Ｖ ／ ｄ ｅ ｃ 以 下 の 範 囲 に 収 ま る こ と が 分 か っ

た 。 ま た 、 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ は 、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ の 直 径 が 小 さ く な る ほ ど 、 Ｓ Ｓ 値

も 小 さ く な る こ と が 分 か っ た 。 以 上 の こ と か ら 、 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ の Ｓ Ｓ 値 は 、 半 導

体 部 材 ２ １ ０ の 直 径 に 依 ら ず 、 良 好 な 値 を 示 す こ と が 分 か っ た 。

【 ０ ０ ５ ４ 】

　 以 上 説 明 し た と お り 、 本 実 施 形 態 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ は 、 図 ２ 及 び 図 ３ に 示 し た よ

う に 、 円 筒 状 の ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ の 内 側 が 半 導 体 部 材 ２ １ ０ で 占 め ら れ た 構 造 を 有 す る

。 こ の よ う な 構 造 を 採 用 す る こ と に よ り 、 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ は 、 例 え ば 、 半 導 体 部 材

２ １ ０ の 直 径 （ Ｄ ） が ２ ０ ｎ ｍ 以 下 、 か つ 、 チ ャ ネ ル 長 （ Ｌ ） が １ μ ｍ 以 下 の 範 囲 に お い

て 、 良 好 な メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅 及 び Ｓ Ｓ 値 を 得 ら れ る 。

【 ０ ０ ５ ５ 】

［ 比 較 例 ２ の 素 子 構 造 ］

　 図 １ ４ は 、 比 較 例 ２ の 不 揮 発 性 記 憶 装 置 ５ ０ ０ に お け る 素 子 構 造 を 示 す 断 面 図 で あ る 。

図 １ ４ に 示 す よ う に 、 不 揮 発 性 記 憶 装 置 ５ ０ ０ は 、 複 数 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ５ ０ が 立 体 的

に 集 積 化 し た ３ 次 元 積 層 構 造 を 有 す る 。 複 数 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ５ ０ は 、 チ ャ ネ ル と し て

機 能 す る 円 筒 状 の チ ャ ネ ル 層 ５ １ ０ を 共 通 に し て 、 チ ャ ネ ル 層 ５ １ ０ の 長 手 方 向 に 沿 っ て

直 列 に 配 置 さ れ る 。 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ５ ０ は 、 チ ャ ネ ル 層 ５ １ ０ 、 ゲ ー ト 絶 縁 層 ５ ２ ０ 、

及 び ゲ ー ト 電 極 ５ ３ ０ で 構 成 さ れ る Ｆ ｅ Ｆ Ｅ Ｔ で あ る 。 チ ャ ネ ル 層 ５ １ ０ 及 び ゲ ー ト 絶 縁

層 ５ ２ ０ は 、 複 数 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ５ ０ に 対 し て 共 通 で あ る 。 本 実 施 形 態 の 不 揮 発 性 記

憶 素 子 ２ ０ と 、 図 １ ４ に 示 す 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ５ ０ と の 相 違 点 は 、 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ５ ０

は 、 チ ャ ネ ル 層 ５ １ ０ が 円 筒 形 状 で あ り 、 内 側 に 絶 縁 材 料 で 構 成 さ れ る フ ィ ラ ー 部 材 ５ ５

０ を 有 す る 点 で あ る 。 フ ィ ラ ー 部 材 ５ ５ ０ は 、 円 筒 形 状 の チ ャ ネ ル 層 ５ １ ０ の 内 側 を 充 填

す る 充 填 部 材 と し て 機 能 す る 。 フ ィ ラ ー 部 材 ５ ５ ０ と し て は 、 酸 化 シ リ コ ン 、 窒 化 シ リ コ

ン 、 樹 脂 等 の 絶 縁 材 料 を 用 い る こ と が で き る 。 本 実 施 形 態 で は 、 フ ィ ラ ー 部 材 ５ ５ ０ と し

て 、 酸 化 シ リ コ ン で 構 成 さ れ る 、 直 径 ４ ｎ ｍ の 部 材 を 用 い る 。
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【 ０ ０ ５ ６ 】

　 図 １ ５ は 、 比 較 例 ２ の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ５ ０ の Ｉ ｄ － Ｖ ｇ 特 性 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 結 果

を 示 す 図 で あ る 。 具 体 的 に は 、 図 １ ５ は 、 図 １ ４ に 示 し た 構 造 を 有 す る Ｆ ｅ Ｆ Ｅ Ｔ に お け

る チ ャ ネ ル 長 に 対 す る Ｉ ｄ － Ｖ ｇ 特 性 の 依 存 性 を 示 し て い る 。 図 １ ６ は 、 図 １ ５ に 示 し た

Ｉ ｄ － Ｖ ｇ 特 性 か ら 求 め た メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅 と チ ャ ネ ル 長 と の 関 係 を 示 す 図 で あ る 。

図 １ ７ は 、 図 １ ５ に 示 し た Ｉ ｄ － Ｖ ｇ 特 性 か ら 求 め た Ｓ Ｓ 値 と ド レ イ ン 電 流 と の 関 係 を 示

す 図 で あ る 。

【 ０ ０ ５ ７ 】

　 図 １ ５ に 示 す Ｉ ｄ － Ｖ ｇ 特 性 に お い て 、 チ ャ ネ ル 層 ５ １ ０ の チ ャ ネ ル 長 （ Ｌ ） は 、 そ れ

ぞ れ ２ ０ ｎ ｍ 、 ５ ０ ｎ ｍ 、 １ ０ ０ ｎ ｍ 、 ２ ０ ０ ｎ ｍ 、 ５ ０ ０ ｎ ｍ 、 又 は １ μ ｍ に 設 定 し た

。 図 １ ５ に お い て 、 チ ャ ネ ル 層 ５ １ ０ の 膜 厚 及 び ゲ ー ト 絶 縁 層 ５ ２ ０ の 膜 厚 は 、 そ れ ぞ れ

８ ｎ ｍ 及 び １ ０ ｎ ｍ に 設 定 し た 。 残 留 分 極 （ Ｐ ｒ ） は 、 ２ ０ μ Ｃ ／ ｃ ｍ
2
に 設 定 し た 。 ソ

ー ス － ド レ イ ン 間 の 電 圧 （ Ｖ ｄ ｓ ） は 、 ５ ０ ｍ Ｖ に 設 定 し 、 ゲ ー ト 電 圧 （ Ｖ ｇ ） は 、 － ５

Ｖ か ら ５ Ｖ の 範 囲 で 掃 引 し た 。

【 ０ ０ ５ ８ 】

　 図 １ ５ 及 び 図 １ ６ に 示 す シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 結 果 に よ れ ば 、 チ ャ ネ ル 長 が ５ ０ ０ ｎ ｍ 以 下

の 範 囲 で は 、 徐 々 に メ モ リ ウ ィ ン ド ウ が 開 き 、 チ ャ ネ ル 長 が 短 く な る ほ ど メ モ リ ウ ィ ン ド

ウ の 幅 が 広 が る こ と が わ か っ た 。 特 に 、 チ ャ ネ ル 長 が ５ ０ ｎ ｍ 以 上 ２ ０ ０ ｎ ｍ 以 下 の 範 囲

で は 、 メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅 が 約 ０ ． ７ Ｖ 以 上 ０ ． ８ Ｖ 以 下 の 範 囲 で 安 定 し て い る 。 他 方

、 チ ャ ネ ル 長 が ５ ０ ｎ ｍ 以 下 に な る と 、 メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅 が 増 加 し た 。 こ の 要 因 と し

て は 、 ソ ー ス 側 電 位 と ド レ イ ン 側 電 位 の カ ッ プ リ ン グ の 影 響 が 考 え ら れ る 。

【 ０ ０ ５ ９ 】

　 ま た 、 図 １ ７ に 示 す よ う に 、 比 較 例 ２ の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ５ ０ の Ｓ Ｓ 値 は 、 チ ャ ネ ル 長

に 依 存 せ ず 、 ほ ぼ ６ ０ ｍ Ｖ ／ ｄ ｅ ｃ 前 後 に 収 ま る こ と が 分 か っ た 。 こ れ に 対 し 、 チ ャ ネ ル

長 が ２ ０ ｎ ｍ の 場 合 、 Ｓ Ｓ 値 に 若 干 の 劣 化 が 確 認 さ れ た 。 こ れ ら の 事 を 踏 ま え る と 、 不 揮

発 性 記 憶 素 子 ５ ０ の 場 合 、 チ ャ ネ ル 長 が ５ ０ ｎ ｍ 未 満 に な る と 、 ソ ー ス 側 電 位 と ド レ イ ン

側 電 位 の カ ッ プ リ ン グ の 影 響 に よ り 、 い わ ゆ る 短 チ ャ ネ ル 効 果 の よ う な 特 性 劣 化 が 生 じ て

い る と 考 え ら れ る 。

【 ０ ０ ６ ０ 】

　 図 １ ８ は 、 本 発 明 の 一 実 施 形 態 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ と 比 較 例 ２ の 不 揮 発 性 記 憶 素 子

５ ０ と に お け る チ ャ ネ ル 長 に 対 す る メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅 の 依 存 性 を 比 較 し た 図 で あ る 。

図 １ ８ に お い て 、 「 Ｅ ｍ ｂ ｏ ｄ ｉ ｍ ｅ ｎ ｔ 」 で 表 さ れ る プ ロ ッ ト は 、 本 実 施 形 態 の 不 揮 発

性 記 憶 素 子 ２ ０ の メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅 を 示 し て い る 。 「 Ｃ ｏ ｍ ｐ ａ ｒ ａ ｔ ｉ ｖ ｅ 　 ｅ ｘ

ａ ｍ ｐ ｌ ｅ 」 で 表 さ れ る プ ロ ッ ト は 、 比 較 例 ２ の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ５ ０ の メ モ リ ウ ィ ン ド

ウ の 幅 を 示 し て い る 。 「 Ｃ ｏ ｍ ｐ ａ ｒ ａ ｔ ｉ ｖ ｅ 　 ｅ ｘ ａ ｍ ｐ ｌ ｅ 」 に つ い て 、 「 Ｄ ＿ ｃ

ｈ ａ ｎ ｎ ｅ ｌ ＿ ２ ０ ｎ ｍ 」 は 、 ４ ｎ ｍ の 直 径 の フ ィ ラ ー 部 材 の 周 囲 に 膜 厚 が ８ ｎ ｍ の 円 筒

状 の Ｉ Ｇ Ｚ Ｏ が 設 け ら れ た 構 造 を 意 味 す る 。

【 ０ ０ ６ １ 】

　 図 １ ８ に 示 す よ う に 、 チ ャ ネ ル 長 が １ μ ｍ 以 下 の 範 囲 で は 、 本 発 明 の 一 実 施 形 態 の 不 揮

発 性 記 憶 素 子 ２ ０ の メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅 は 、 比 較 例 ２ の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ５ ０ の メ モ リ

ウ ィ ン ド ウ の 幅 よ り も 大 き い 。 ま た 、 比 較 例 ２ の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ５ ０ は 、 メ モ リ ウ ィ ン

ド ウ の 幅 の 変 動 が 大 き い の に 対 し 、 本 実 施 形 態 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ２ ０ は 、 メ モ リ ウ ィ ン

ド ウ の 幅 が 約 １ ． ２ Ｖ 前 後 に 安 定 し て い る 。 こ の よ う に 、 本 実 施 形 態 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子

２ ０ は 、 比 較 例 ２ の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ５ ０ に 比 べ て 、 大 き な メ モ リ ウ ィ ン ド ウ を 、 チ ャ ネ

ル 長 に 依 ら ず 安 定 し て 確 保 す る こ と が 可 能 で あ る 。 す な わ ち 、 本 実 施 形 態 の 不 揮 発 性 記 憶

素 子 ２ ０ は 、 比 較 例 ２ の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 ５ ０ に 比 べ て 、 大 幅 に メ モ リ ウ ィ ン ド ウ を 改 善

す る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ６ ２ 】

（ 変 形 例 １ ）

　 本 変 形 例 で は 、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ の 外 径 と ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ の 膜 厚 と の 関 係 に つ い て
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説 明 す る 。

【 ０ ０ ６ ３ 】

　 図 １ ９ は 、 本 発 明 の 一 実 施 形 態 の 不 揮 発 性 記 憶 装 置 １ ０ ０ に お け る 素 子 構 造 の 変 形 例 を

示 す 断 面 斜 視 図 で あ る 。 具 体 的 に は 、 図 １ ９ は 、 図 １ に 示 し た 不 揮 発 性 記 憶 装 置 １ ０ ０ に

お い て 、 枠 線 ２ ０ ０ で 囲 ん だ 部 分 を 拡 大 し た 図 に 対 応 す る 。

【 ０ ０ ６ ４ 】

　 図 １ ９ に 示 す 例 で は 、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ の 外 径 Ｄ １ （ す な わ ち 、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ の 直

径 ） に 比 べ て 、 強 誘 電 体 で 構 成 さ れ る ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ の 膜 厚 Ｄ ２ の 方 が 大 き い 。 具 体

的 に は 、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ の 外 径 を Ｄ １ と し 、 ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ の 膜 厚 を Ｄ ２ と す る と

、 Ｄ １ ＜ Ｄ ２ の 関 係 が 成 立 す る 。 こ の よ う な 関 係 は 、 次 に 説 明 す る シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 結 果

か ら 導 か れ る 。

【 ０ ０ ６ ５ 】

　 図 ２ ０ は 、 図 １ ９ に 示 し た 素 子 構 造 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 に お け る メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅

と ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ の 膜 厚 （ 図 ２ ０ で は 、 「 Ｔ ｈ ｚ ｏ 」 と 記 す ） と の 関 係 を 示 す 図 で あ

る 。 図 ２ ０ に お い て 、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ の チ ャ ネ ル 長 及 び 直 径 は 、 そ れ ぞ れ ５ ０ ｎ ｍ 及 び

８ ｎ ｍ に 設 定 し た 。 ま た 、 書 き 込 み 電 圧 は 、 ５ Ｖ 、 ７ ． ５ Ｖ 及 び １ ０ Ｖ と し た 。

【 ０ ０ ６ ６ 】

　 図 ２ ０ に 示 す よ う に 、 ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ の 膜 厚 Ｄ ２ が １ ０ ｎ ｍ 以 上 １ ８ ｎ ｍ 以 下 の 範

囲 で は 、 書 き 込 み 電 圧 に 依 ら ず 、 ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ の 膜 厚 Ｄ ２ が 増 加 す る に つ れ て 徐 々

に メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅 が 大 き く な る 傾 向 が 観 測 さ れ た 。 他 方 、 ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ の 膜

厚 Ｄ ２ が １ ８ ｎ ｍ を 超 え る と 、 書 き 込 み 電 圧 が ５ Ｖ の 場 合 は 、 メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅 が 低

下 し 、 書 き 込 み 電 圧 が ７ ． ５ Ｖ の 場 合 は 、 メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅 に ほ と ん ど 変 化 が み ら れ

な か っ た 。

【 ０ ０ ６ ７ 】

　 書 き 込 み 電 圧 が ５ Ｖ の 場 合 、 ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ の 膜 厚 Ｄ ２ が １ ８ ｎ ｍ を 超 え た 場 合 に

観 測 さ れ る 傾 向 は 、 ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ の 膜 厚 が 増 加 し た こ と に よ り 、 不 揮 発 性 記 憶 素 子

に 印 加 さ れ る 書 き 込 み 電 圧 が 不 足 し た た め と 考 え ら れ る 。 そ の た め 、 書 き 込 み 電 圧 が １ ０

Ｖ の 場 合 は 、 ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ の 膜 厚 Ｄ ２ が １ ８ ｎ ｍ を 超 え て も メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅

が 増 加 し て い る 。 す な わ ち 、 書 き 込 み 電 圧 を 高 く す る ほ ど 、 メ モ リ ウ ィ ン ド ウ が 極 大 に 達

す る ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ の 膜 厚 は 大 き く な る と 考 え ら れ る 。 た だ し 、 書 き 込 み 電 圧 の 増 加

は 、 不 揮 発 性 記 憶 装 置 １ ０ ０ の 消 費 電 力 の 増 加 を 招 く た め 、 書 き 込 み 電 圧 は 、 ７ ． ５ Ｖ 以

下 と す る こ と が 望 ま し い 。

【 ０ ０ ６ ８ 】

　 以 上 の よ う に 、 書 き 込 み 電 圧 が ７ ． ５ Ｖ 以 下 の 場 合 、 ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ の 膜 厚 Ｄ ２ が

、 少 な く と も １ ０ ｎ ｍ 以 上 １ ８ ｎ ｍ 以 下 の 範 囲 で は 、 書 き 込 み 電 圧 に 依 ら ず 線 形 的 に メ モ

リ ウ ィ ン ド ウ の 幅 が 増 加 し 、 か つ 、 少 な く と も １ ． ３ Ｖ 以 上 の 幅 を 有 す る メ モ リ ウ ィ ン ド

ウ を 確 保 で き る こ と が 確 認 さ れ た 。 な お 、 図 ２ ０ に 示 す 結 果 に よ れ ば 、 膜 厚 Ｄ ２ が １ ０ ｎ

ｍ 以 下 の 範 囲 ま で 各 グ ラ フ を 外 挿 す る と 、 少 な く と も ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ の 膜 厚 Ｄ ２ が ８

ｎ ｍ 以 上 の 範 囲 で は 、 １ ． ３ Ｖ 以 上 の 幅 を 有 す る メ モ リ ウ ィ ン ド ウ を 確 保 で き る と 予 想 さ

れ る 。

【 ０ ０ ６ ９ 】

　 こ れ ら の 結 果 か ら 、 ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ の 膜 厚 Ｄ ２ が 半 導 体 部 材 ２ １ ０ の 外 径 Ｄ １ （ こ

こ で は 、 ８ ｎ ｍ ） 以 上 で あ る 場 合 、 十 分 な 幅 の メ モ リ ウ ィ ン ド ウ を 確 保 で き る と 言 え る 。

よ り 好 ま し く は 、 ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ の 膜 厚 Ｄ ２ が 半 導 体 部 材 ２ １ ０ の 外 径 Ｄ １ の １ ． ４

倍 以 上 で あ る 。 す な わ ち 、 図 ２ ０ に 示 す 例 の 場 合 、 ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ の 膜 厚 Ｄ ２ は 、 ８

ｎ ｍ 以 上 （ 好 ま し く は 、 １ ２ ｎ ｍ 以 上 、 さ ら に 好 ま し く は １ ６ ｎ ｍ 以 上 ） で あ る こ と が 望

ま し い 。

【 ０ ０ ７ ０ 】

　 以 上 の よ う に 、 図 １ ９ に 示 し た 素 子 構 造 に お い て 、 ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ の 膜 厚 Ｄ ２ を 、

半 導 体 部 材 ２ １ ０ の 外 径 Ｄ １ と 等 し く す る 、 又 は 、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ の 外 径 Ｄ １ よ り 大 き
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く す る こ と に よ り 、 十 分 な メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅 を 確 保 す る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ７ １ 】

　 本 変 形 例 に 示 し た 素 子 構 造 は 、 特 に メ モ リ ホ ー ル （ 図 １ ９ に お い て 、 Ｄ ３ を 直 径 と す る

円 筒 形 状 の 孔 ） の 直 径 が ５ ０ ｎ ｍ 程 度 の 集 積 度 で あ る 場 合 に 有 効 な 構 造 で あ る 。 図 １ ２ を

用 い て 説 明 し た よ う に 、 図 ２ に 示 し た 内 部 に 中 空 部 分 又 は 他 の 部 材 を 実 質 的 に 有 し て い な

い 素 子 構 造 は 、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ の 外 径 が 小 さ く な る ほ ど 良 好 な メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅 が

得 ら れ る 。 し か し な が ら 、 メ モ リ ホ ー ル の 直 径 が 大 き い 場 合 、 必 然 的 に 半 導 体 部 材 ２ １ ０

の 外 径 も 大 き く な る た め 、 メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 確 保 と い う 観 点 か ら は 望 ま し い も の で は な

い 。 こ れ に 対 し 、 本 変 形 例 の 素 子 構 造 は 、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ の 外 径 Ｄ １ を 小 さ く し つ つ ゲ

ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ の 膜 厚 Ｄ ２ を 大 き く す る こ と に よ り 、 十 分 な 幅 の メ モ リ ウ ィ ン ド ウ を 確

保 し つ つ の 直 径 ５ ０ ｎ ｍ 程 度 の メ モ リ ホ ー ル に も 十 分 に 対 応 す る こ と が で き る 。 具 体 的 に

は 、 メ モ リ ホ ー ル の 直 径 が ３ ０ ｎ ｍ 以 上 ６ ０ ｎ ｍ 以 下 の 範 囲 で あ る と 仮 定 す れ ば 、 半 導 体

部 材 ２ １ ０ の 外 径 は 、 １ ｎ ｍ 以 上 １ ２ ｎ ｍ 以 下 、 ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ の 膜 厚 は １ ５ ｎ ｍ 以

上 ２ ２ ｎ ｍ 以 下 で あ る こ と が 好 ま し い 。

【 ０ ０ ７ ２ 】

（ 変 形 例 ２ ）

　 本 変 形 例 で は 、 半 導 体 部 材 の 中 心 に 、 半 導 体 部 材 の 外 径 よ り も 十 分 に 径 の 小 さ い 中 空 部

分 が 存 在 す る 例 に つ い て 説 明 す る 。

【 ０ ０ ７ ３ 】

　 図 ２ １ は 、 本 発 明 の 一 実 施 形 態 の 不 揮 発 性 記 憶 装 置 １ ０ ０ に お け る 素 子 構 造 の 変 形 例 を

示 す 断 面 斜 視 図 で あ る 。 具 体 的 に は 、 図 ２ １ は 、 図 １ に 示 し た 不 揮 発 性 記 憶 装 置 １ ０ ０ に

お い て 、 枠 線 ２ ０ ０ で 囲 ん だ 部 分 を 拡 大 し た 図 に 対 応 す る 。

【 ０ ０ ７ ４ 】

　 図 ２ １ に 示 す 例 で は 、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ ａ は 、 円 筒 形 状 で あ る 。 つ ま り 、 半 導 体 部 材 ２

１ ０ ａ は 、 中 心 に 中 空 部 分 を 有 し て い る 。 本 変 形 例 で は 、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ ａ の 中 空 部 分

が 絶 縁 材 料 で 構 成 さ れ る フ ィ ラ ー 部 材 ２ ５ ０ ａ で 充 填 さ れ て い る 。 た だ し 、 こ の 例 に 限 ら

れ る も の で は な く 、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ ａ の 中 空 部 分 は 、 何 も な い 空 隙 で あ っ て も よ い 。 こ

の と き 、 本 変 形 例 で は 、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ ａ の 外 径 Ｄ １ （ す な わ ち 、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ ａ

の 直 径 ） に 比 べ て 、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ ａ の 内 径 Ｄ ５ （ す な わ ち 、 フ ィ ラ ー 部 材 ２ ５ ０ ａ の

外 径 ） が 十 分 に 小 さ い 。 具 体 的 に は 、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ ａ の 外 径 Ｄ １ に 対 す る 半 導 体 部 材

２ １ ０ ａ の 内 径 Ｄ ５ の 割 合 は 、 １ ５ ％ 以 下 （ 好 ま し く は 、 １ ０ ％ 以 下 ） で あ る 。 こ の よ う

な 関 係 は 、 次 に 説 明 す る シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 結 果 か ら 導 か れ る 。

【 ０ ０ ７ ５ 】

　 図 ２ ２ は 、 図 ２ １ に 示 し た 素 子 構 造 の 不 揮 発 性 記 憶 素 子 に お け る メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅

と 半 導 体 部 材 の 膜 厚 Ｄ ４ （ 図 ２ ２ で は 、 「 Ｔ ｉ ｇ ｚ ｏ 」 と 記 す ） と の 関 係 を 示 す 図 で あ る

。 こ こ で 、 半 導 体 部 材 の 膜 厚 と は 、 図 ２ １ を 例 に 示 す と 、 フ ィ ラ ー 部 材 ２ ５ ０ ａ と ゲ ー ト

絶 縁 層 ２ ２ ０ ａ と の 間 の 距 離 に 相 当 す る 。 す な わ ち 、 図 ２ １ に 示 す 例 で は 、 Ｄ １ ＝ ２ × Ｄ

４ ＋ Ｄ ５ の 関 係 が 成 立 す る 。 な お 、 図 ２ ２ に お い て 、 半 導 体 部 材 の チ ャ ネ ル 長 は ５ ０ ｎ ｍ

、 ゲ ー ト 絶 縁 層 の 膜 厚 は １ ０ ｎ ｍ に 設 定 し 、 書 き 込 み 電 圧 は 、 ５ Ｖ に 設 定 し た 。 ま た 、 半

導 体 部 材 の 外 径 Ｄ １ （ 図 ２ ２ で は 、 単 に 「 Ｄ 」 と 記 す ） は 、 ８ ｎ ｍ 、 １ ６ ｎ ｍ 及 び ２ ４ ｎ

ｍ と し た 。

【 ０ ０ ７ ６ 】

　 図 ２ ２ に 示 す 各 グ ラ フ に お い て 、 右 端 に 位 置 す る プ ロ ッ ト （ Ｔ ｉ ｇ ｚ ｏ が 最 も 大 き い プ

ロ ッ ト ） は 、 半 導 体 部 材 に 中 空 部 分 が 無 い 素 子 構 造 、 す な わ ち 、 図 ２ に 示 し た 素 子 構 造 に

対 応 す る 。 例 え ば 、 Ｄ １ ＝ ２ ４ ｎ ｍ に 対 応 す る グ ラ フ の 場 合 、 右 端 に 位 置 す る プ ロ ッ ト に

お け る 膜 厚 Ｄ ４ （ Ｔ ｉ ｇ ｚ ｏ ） は １ ２ ｎ ｍ で あ り 、 中 空 部 分 の 無 い （ Ｄ ５ ＝ ０ ） 半 導 体 部

材 の 半 径 に 相 当 す る 。 他 方 、 右 端 に 位 置 す る プ ロ ッ ト 以 外 の プ ロ ッ ト は 、 い ず れ も 図 ２ １

に 示 す よ う に 半 導 体 部 材 に 中 空 部 分 が 存 在 す る （ Ｄ ５ ＞ ０ ） 素 子 構 造 に 対 応 す る 。

【 ０ ０ ７ ７ 】

　 図 ２ ２ に 示 す 結 果 に よ れ ば 、 各 グ ラ フ に お い て 、 右 端 に 位 置 す る プ ロ ッ ト の 近 傍 で は 、
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半 導 体 部 材 の 膜 厚 （ Ｔ ｉ ｇ ｚ ｏ ） の 変 化 に 対 す る メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅 の 変 化 率 が 小 さ い

。 例 え ば 、 Ｄ １ ＝ ８ ｎ ｍ に 対 応 す る グ ラ フ の 場 合 、 右 端 の プ ロ ッ ト （ Ｔ ｉ ｇ ｚ ｏ ＝ ４ ｎ ｍ

） と 隣 接 す る プ ロ ッ ト （ Ｔ ｉ ｇ ｚ ｏ ＝ ３ ｎ ｍ ） と で メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅 （ 約 １ ． ３ ５ Ｖ

） は 略 同 一 で あ る 。 こ の 事 は 、 Ｄ １ ＝ ８ ｎ ｍ の 場 合 、 中 空 部 分 の 無 い 半 導 体 部 材 を 有 す る

素 子 構 造 （ 図 ２ に 示 す 素 子 構 造 ） に お け る メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅 と 、 ２ ｎ ｍ の 中 空 部 分 を

有 す る 半 導 体 部 材 を 含 む 素 子 構 造 （ つ ま り 、 図 ２ １ に 示 す 素 子 構 造 ） に お け る メ モ リ ウ ィ

ン ド ウ の 幅 と の 間 に 、 殆 ど 変 化 が な い こ と を 示 し て い る 。

【 ０ ０ ７ ８ 】

　 こ の よ う に 、 Ｄ １ ＝ ８ ｎ ｍ の 場 合 、 図 ２ １ に 示 す 素 子 構 造 に お い て も 、 中 空 部 分 の 体 積

が 十 分 に 小 さ い 場 合 は 、 図 ２ に 示 し た 素 子 構 造 と 実 質 的 に 同 等 の メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅 を

確 保 で き る こ と が 分 か っ た 。 こ の 事 か ら 、 外 径 Ｄ ５ が ２ ｎ ｍ 以 下 （ 好 ま し く は １ ｎ ｍ 以 下

） の 中 空 部 分 を 有 す る 半 導 体 部 材 を 含 む 素 子 構 造 で あ れ ば 、 中 空 部 分 の 無 い 半 導 体 部 材 を

有 す る 素 子 構 造 （ Ｄ ５ ＝ ０ ） と 実 質 的 に 同 等 の メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅 を 確 保 す る こ と が で

き る と 言 え る 。 例 え ば 、 Ｄ １ ＝ １ ６ ｎ ｍ の 場 合 、 Ｔ ｉ ｇ ｚ ｏ ＝ ７ ｎ ｍ （ つ ま り 、 中 空 部 分

の 外 径 が ２ ｎ ｍ ） の と き に お け る メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅 は 、 約 ０ ． ９ Ｖ で あ り 、 右 端 の プ

ロ ッ ト に お け る メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅 （ 約 ０ ． ８ ５ Ｖ ） と 実 質 的 な 差 異 は な い 。 ま た 、 Ｄ

＝ ２ ４ ｎ ｍ の 場 合 、 Ｔ ｉ ｇ ｚ ｏ ＝ １ １ ｎ ｍ （ つ ま り 、 中 空 部 分 の 外 径 が ２ ｎ ｍ ） の と き に

お け る メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅 は 、 約 ０ ． ５ ５ Ｖ で あ り 、 右 端 の プ ロ ッ ト に お け る メ モ リ ウ

ィ ン ド ウ の 幅 （ 約 ０ ． ５ Ｖ ） と 実 質 的 な 差 異 は な い 。

【 ０ ０ ７ ９ 】

　 以 上 の 結 果 か ら 、 半 導 体 部 材 の 外 径 Ｄ １ に 対 す る 半 導 体 部 材 の 内 径 Ｄ ５ の 割 合 が １ ５ ％

以 下 （ 好 ま し く は 、 １ ０ ％ 以 下 ） で あ れ ば 、 図 ２ １ に 示 す 素 子 構 造 で あ っ た 場 合 に お い て

も 、 図 ２ に 示 し た 中 空 部 分 の 無 い 半 導 体 部 材 を 含 む 素 子 構 造 と 実 質 的 に 同 等 の メ モ リ ウ ィ

ン ド ウ の 幅 を 実 現 で き 、 実 用 上 問 題 が な い こ と が 分 か っ た 。

【 ０ ０ ８ ０ 】

　 上 述 の 結 果 は 、 図 ２ に 示 し た 素 子 構 造 の プ ロ セ ス マ ー ジ ン が 高 い こ と を 意 味 す る 。 例 え

ば 、 図 ２ に 示 し た 素 子 構 造 の 場 合 、 ３ ０ ～ ５ ０ ｎ ｍ 程 度 の 直 径 を 有 す る 孔 （ ト レ ン チ ） を

金 属 酸 化 物 材 料 で 充 填 す る こ と に よ り 半 導 体 部 材 ２ １ ０ を 形 成 す る が 、 こ の と き 、 ト レ ン

チ の 内 壁 側 か ら 充 填 が 進 む た め 、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ の 中 心 近 傍 に 充 填 で き な い 空 隙 が 形 成

さ れ る 場 合 が あ る 。 し か し 、 こ の 場 合 で あ っ て も 、 空 隙 の 体 積 が 十 分 に 小 さ い 場 合 に は 、

空 隙 の 無 い 場 合 と 実 質 的 に 同 等 の メ モ リ ウ ィ ン ド ウ を 確 保 で き る と 考 え ら れ る 。

【 ０ ０ ８ １ 】

　 と こ ろ で 、 図 ２ ２ に 示 す 結 果 に お い て 、 例 え ば 、 Ｄ ＝ １ ６ ｎ ｍ 、 Ｔ ｉ ｇ ｚ ｏ ＝ ４ ｎ ｍ の

場 合 、 メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅 は 、 約 １ ． ２ ５ Ｖ で あ る 。 こ の と き 、 ゲ ー ト 絶 縁 層 の 膜 厚 は

１ ０ ｎ ｍ で あ る た め 、 メ モ リ ホ ー ル （ 図 ２ ３ の Ｄ ３ を 直 径 と す る 円 筒 形 状 の 孔 ） の 直 径 は

３ ６ ｎ ｍ で あ る 。 こ の よ う な 素 子 構 造 は 、 図 １ ４ に 示 し た 比 較 例 ２ の 素 子 構 造 に 対 応 す る

。 具 体 的 に は 、 図 ２ ３ を 参 照 す る と 、 半 導 体 部 材 ５ １ ０ の 外 径 Ｄ １ が １ ６ ｎ ｍ 、 ゲ ー ト 絶

縁 層 ５ ２ ０ の 膜 厚 Ｄ ２ が １ ０ ｎ ｍ 、 メ モ リ ホ ー ル の 直 径 Ｄ ３ が ３ ６ ｎ ｍ 、 半 導 体 部 材 ５ １

０ の 膜 厚 Ｄ ４ が ４ ｎ ｍ 、 フ ィ ラ ー 部 材 ５ ５ ０ の 外 径 Ｄ ５ が ８ ｎ ｍ で あ る 。

【 ０ ０ ８ ２ 】

　 こ れ に 対 し 、 図 １ ９ に お い て 、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ の 膜 厚 （ 半 導 体 部 材 ２ １ ０ の 外 径 Ｄ １

の 半 分 に 相 当 す る ） と メ モ リ ホ ー ル の 直 径 Ｄ ３ と が 、 図 ２ ３ に 示 す 素 子 構 造 と 同 一 で あ る

素 子 構 造 は 、 半 導 体 部 材 ２ １ ０ の 外 径 Ｄ １ が ８ ｎ ｍ 、 ゲ ー ト 絶 縁 層 ２ ２ ０ の 膜 厚 Ｄ ２ が １

４ ｎ ｍ 、 メ モ リ ホ ー ル の 直 径 Ｄ ３ が ３ ６ ｎ ｍ で あ る 。 こ の よ う な 素 子 構 造 の メ モ リ ウ ィ ン

ド ウ の 幅 は 、 図 ２ ０ に 示 す 結 果 に よ れ ば 、 約 １ ． ４ ５ Ｖ で あ る 。 つ ま り 、 図 ２ ３ に 示 す 素

子 構 造 に お け る メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅 （ 約 １ ． ２ ５ Ｖ ） よ り も 大 き い 。

【 ０ ０ ８ ３ 】

　 以 上 の 事 か ら 、 メ モ リ ホ ー ル の 直 径 Ｄ ３ に 占 め る 半 導 体 部 材 の 膜 厚 の 合 計 （ 図 １ ９ に 示

す 素 子 構 造 の 場 合 は Ｄ １ で あ り 、 図 ２ ３ に 示 す 素 子 構 造 の 場 合 は Ｄ ４ の ２ 倍 で あ る ） の 割

合 が 同 じ 条 件 で 比 較 す る と 、 図 ２ ３ に 示 す 素 子 構 造 に 比 べ て 、 図 １ ９ に 示 す 素 子 構 造 の 方
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が メ モ リ ウ ィ ン ド ウ の 幅 が 大 き い と 言 え る 。

【 ０ ０ ８ ４ 】

　 本 発 明 の 実 施 形 態 で あ る 不 揮 発 性 記 憶 装 置 を 基 に し て 、 当 業 者 が 適 宜 構 成 要 素 の 追 加 、

削 除 も し く は 設 計 変 更 を 行 っ た も の 、 又 は 、 工 程 の 追 加 、 省 略 も し く は 条 件 変 更 を 行 っ た

も の も 、 本 発 明 の 要 旨 を 備 え て い る 限 り 、 本 発 明 の 範 囲 に 含 ま れ る 。

【 ０ ０ ８ ５ 】

　 ま た 、 上 述 し た 実 施 形 態 の 態 様 に よ り も た ら さ れ る 作 用 効 果 と は 異 な る 他 の 作 用 効 果 で

あ っ て も 、 本 明 細 書 の 記 載 か ら 明 ら か な も の 、 又 は 、 当 業 者 に お い て 容 易 に 予 測 し 得 る も

の に つ い て は 、 当 然 に 本 発 明 に よ り も た ら さ れ る も の と 解 さ れ る 。

【 符 号 の 説 明 】

【 ０ ０ ８ ６ 】

１ ０ … 不 揮 発 性 記 憶 素 子 、 １ １ ０ … 基 板 、 １ ２ ０ … ソ ー ス 電 極 、 １ ３ ０ … ド レ イ ン 電 極 、

１ ４ ０ … ソ ー ス 端 子 、 １ ５ ０ … ド レ イ ン 端 子 、 １ ６ ０ … ゲ ー ト 端 子 、 １ ７ ０ … パ ッ シ ベ ー

シ ョ ン 層 、 ２ １ ０ … 半 導 体 部 材 、 ２ ２ ０ … ゲ ー ト 絶 縁 層 、 ２ ３ ０ … ゲ ー ト 電 極 、 ２ ４ ０ …

絶 縁 層

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】 【 図 ２ １ 】
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【 図 ２ ２ 】 【 図 ２ ３ 】
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