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１ 研究実施の概要 

研究課題の背景と目的 

研究代表者（篠原）は過去十数年の間、一貫してフラーレンとカーボンナノチューブ

の研究を推進してきた。その結果、世界のこの研究分野をリードする研究を行うことが

できた。そこでは、新規のフラーレン・カーボンナノチューブ物質を次々と創製するこ

とに成功し、ナノカーボン物質の研究・開発に新分野を切り開いた。 

フラーレンとカーボンナノチューブ研究・開発の大きな特徴は、日本発の真にオリジ

ナルな研究であることである。特に、カーボンナノチューブは飯島澄男博士によって発

見され、今日のナノテクノロジーの先駆けとなった。名大グループでは、金属内包フラ

ーレンをカーボンナノチューブ内部に内包したフラーレン/カーボンナノチューブ・ハ

イブリッド物質（通称、ピーポット）を、また名大・東レの共同研究チームで高純度２

層カーボンナノチューブの創製に世界に先駆けて成功して、これら新規カーボンナノチ

ューブ物質のナノエレクトロニクスや電子デバイスへの広い応用の可能性を示した。ま

た理論研究においては、本研究チームのメンバーである電通大の斎藤らによるカーボン

ナノチューブの金属・半導体特性の予言や電子物性に関する研究は､現在、カーボンナ

ノチューブ研究の最も重要な研究指針となっている。 

これらのナノカーボン創製における基礎技術と理論研究での優位性を活かして、われ

われにとっては、世界に先んずるナノ炭素物質の基礎研究と応用・実用化研究を推進す

ることが急務である。そのためには、新規カーボンナノチューブ物質（特に、ピーポッ

トと呼ばれているフラーレン分子を内包したナノチューブ物質や２層カーボンナノチ

ューブ）の創製、評価、理論的研究と実用を目指した応用研究を、実績と経験が豊富な

強力な研究チームで統括して行うことが必須である。 

本研究チームは大学と民間企業の第一線のカーボンナノチューブ物質で実績ある研

究者から構成されている。本プロジェクトでサーチセンター）、電子・光物性の実験（青

山学院大）

と理論的

研究（電通

大）および

電子デバ

イスへの

応用・開発

（富士通）

を目指す。これらの研究により世界に先駆けた、ナノカーボンの物理や化学の基礎分野

のみならず、材料科学や電気・電子産業界にも極めて大きなインパクトのある大きな成

果が得られた。またこれらの成果により、次世代の社会に大きな貢献をなしえた。 

以下に詳しく述べるが、本研究チームの成果の中で特に重要なものは、(1) 金属外接

型フラーレン・ピーポットの初めての創製とその高分解能 TEM 観察の成功、(2) カーボ

ンナノチューブの共鳴ラマン分光と発光分光の実験結果から、螺旋度の異なるナノチュ

ーブの存在比を理論的に求めることに成功、(3) アルミナ細孔中の多層カーボンナノチ

ューブで Tc=12K という世界最高温度で超伝導転移を発現させることに成功、および、(4) 

新世代ナノチューブデバイス設計に向けて、これまでに分散法により DWNT-FET を試作

に成功した、などの成果である。 

金属内包フラーレンピーポット金属内包フラーレンピーポット金属内包フラーレンピーポット金属内包フラーレンピーポット
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研究実施体制（チーム内のグループ名とその実施項目） 

名古屋大学グループ：新世代カーボンナノチューブの創製、評価と応用 

青山学院大学グループ：CNT 物性の実験的解明と超伝導発現の探索 

東北大学グループ：チームの理論的サポートと実験結果の解析 

富士通デバイス基礎研究グループ：カーボンナノチューブおよびピーポッドのデバイス

応用 

東レ㈱化成品研究所グループ：物性を制御した CNT 合成基礎検討と量産化検討 

㈱東レリサーチグループ：TEM およびラマン分光を用いた「ピーポット」の評価の確立 

主要な成果の内容 

①新規ナノチューブ物質、特に２層カーボンナノチューブ（ＤＷＮＴ）の高純度かつ

高純度の合成を、ゼオライト基盤を用いた化学気相蒸着（ＣＣＶＤ）法を用いて実現

した。さらに、各種の金属原子を内包したフラーレン（金属内包フラーレン）を、単

層カーボンナノチューブ（SWNT）あるいは多層カーボンナノチューブ（MWNTs）に内包

させ、新規のナノチューブ・金属内包フラーレンのハイブリッド物質（通称、ピーポ

ット）を創製することにも成功した。 

②多層 CNT を金属電極で完全終端することで、「近接場超伝導」と「世界最高 Tc=12K

での超伝導」の実現に成功。また、カーボンナノピーポット量子ドットに単一電子を

注入することに成功し、二重縮退した量子化準位の存在や強いスピン相互作用の観測

に成功。 

③ナノチューブの共鳴ラマンスペクトルの計算を直径、螺旋度の関数として求めた。

具体的には電子格子相互作用、励起子と光の相互作用を数値的に計算するプログラム

を開発した。 

④サイズ制御触媒微粒子による CNT 直径制御法の提案、分散塗布による DWNT マルチチ

ャネル FET 試作、DWNT の 590℃低温成長、新構造 FET の提案と特許化など世界初の成

果を得た。 

⑤無機多孔質担体を用いた合成法を検討し、特殊耐熱ゼオライト、メソポーラス材料

MCM-41 などの触媒担体や金属や条件を変えることにより、直径等の形態の異なる２層

ＣＮＴを合成できることを見出した。試作機を導入し、スケールアップにも成功した。 

⑥CNT／触媒微粒子系での３次元画像の取得することに成功。CNT 成長密度を計測する

ための前処理技術および評価する技術を確立。SI基板上から成長させたCNTについて、

断面方向から、CNT／基板界面の画像を取得する事に成功。 

本プロジェクトの成果による科学的・技術的インパクト 

①高純度の２層カーボンナノチューブや金属内包フラーレン・ピーポットなどの新規

なナノチューブ物質の合成に成功し、また、これらの電子デバイスへの応用にも大き

な成果が得られつつある。知的財産に関しても、主に２層 CNT 関連を中心に、現在ま

で 3件の特許取得を行っていて、社会に与えるインパクトは非常に大きい。 

②多層 CNT における超伝導の発見は、１：一次元π電子伝導系における超伝導の振る

舞い、２：同芯軸上に層構造を持つナノ材料における超伝導、という観点から学問的

に重要。また、ピーポットにおける量子化準位の観察と共に、CNT 中の強いスピンコヒ

ーレンスを利用することで分子量子コンピューティングへの応用が期待される。 
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③この理論的評価手法を持つのは、世界では我々のグループのみであり、試料評価の

標準になっている。論文の引用件数も多い。また応用上もナノチューブの大量合成に

伴う試料評価として高い実用的インパクトをもつ。 

④従来の FET を上回るテラヘルツ動作デバイスができれば、高速光通信やサブミリ波

無線ほか、新規用途が期待できる。また基板を選ばない低コスト FET 実現も大いに期

待できる。 

⑤高純度・高品質２層ＣＮＴの選択的合成に成功した。試作機を導入し、用途開発も

進めている。エミッション材料、導電コーティング剤として期待される。 

⑥CNT／触媒粒子界面を直接観察することが出来た。パターン加工された特定領域にお

ける CNT 成長界面をとらえることが出来た。CNT が成長した触媒粒子、成長してない触

媒粒子を同時に観察することに成功し、それらの詳細な構造情報（触媒粒子の組成、

CNT との界面など）を取得することに成功した。 

２ 研究構想及び実施体制 

(1) 研究構想  

研究開始時に設定した目標、計画概要と各グループの役割分担 

本プロジェクトは各研究グループの密接な共同研究によって推進する。既に述べたよう

に、名大グループが創製する金属内包フラーレン・ピーポットおよび、名大・東レグルー

プの CCVD 法により合成される高純度（単層、２層、多層）カーボンナノチューブの電子・

光物性の実験（青山学院大グループ）と理論（電通大グループ）および FET を中心とする

電子デバイスへの応用（富士通グループ）を有機的に行うのが、最大の特徴である。具体

的な、研究内容、目的と必要性とその進め方を、以下に箇条書きにする。 

①  新規カーボンナノチューブ物質の創製（名古屋大学グループ、および東レ（株）グル

ープ） 

名大グループが開発した合成法を用いてピーポット物質、特に金属内包フラーレンを内

包したピーポットを高純度で合成する。金属内包フラーレン・ピーポットの特徴は、金属

内包フラーレンの種類によって、カーボンナノチューブへの電子移動の程度を、ある程度

自由に可変できることである。これにより、カーボンナノチューブの電子物性（半導体・

金属特性の可変性、バンドギャップ・エンジニアリング、新規なFET特性など）を、新た

に発現させることができる。現在、これが可能なのは金属内包フラーレン・ピーポットの

みである。金属内包フラーレンは２族、３族あるいは希土類金属を用いることにより、カ

ーボンナノチューブへの電荷移動を定量的に制御する。 

また､カーボンナノチューブの基礎物性と応用展開のためには、物性の均一なナノチュ

ーブを安価に製造する必要がある。その目的のために、ゼオライト触媒技術を応用し検討

する。具体的には、ゼオライトの均一な外表面構造を利用し、触媒金属を微粒子状で高分

散に担持し、その金属微粒子を触媒として均一なカーボンナノチューブの合成を試みる。

特に、ナノチューブの層数、直径、長さの制御を試みる。さらに、ナノチューブの強度、

導電性を高めるためには、生成するナノチューブの欠陥が少ないことが必要である。そこ

で、触媒や合成条件を検討し、欠陥の少ないナノチューブ合成を目指す。さらに、今まで

は不可能とされていたカーボンナノチューブのキラリティー制御を試みる。ナノチューブ

の電子デバイス応用に必要なトランジスタ、等デバイス上の特定部位に高品質ナノチュー

ブのその場合成を試みる。特に、特定の物性を有するナノチューブの成長方向を制御し、
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回路間の導電材料としてのナノチューブ合成を試みる。 

②  新規カーボンナノチューブ・ピーポット物質の電子物性の実験的研究（青山学院大学

グループ） 

名大・東レグループが合成する世界最高水準の高純度単層ナノチューブを使いLLの物性、

そのクーパー対との共存、を解明し、entanglementによるスピン量子ビットを創生する。

構造制御しながら純粋な一次元物性を観察できるのは単層ナノチューブ以外に無く、その

特異に強いコーヒーレンスを量子ビットに応用することは、将来の量子コンピューターの

実現にとって必要不可欠である。 

LL としての物性解明のために、チューブ直径・長さ、純度、電極界面抵抗、などを意図

的に変え、べき係数の値、コンダクタンス量子化の破れ、などを詳細に観察、理論と比較

する。特に理論上報告されている、”LL の電子間相互作用によるスピン伝達減衰”の一次

元スピン密度揺らぎによる抑制を検証する。次にこの単層チューブを図３のように、(a)

ゼオライト中に保持、(b)膜から取り出し電極間に吊るす、(c)基板上に置く、の少なくと

も３パターンで超伝導電極(Nb)と加工、電通大グループと共同でラマン散乱測定・解析に

より phonon モードを同定した後電気・磁気特性を測定し、近接効果による超伝導転移を

観察する。ここで問題となる Nb とナノチューブ界面高抵抗の減少のために、真空中で高

温アニールを行い NbC を形成する。この応用として、ハイブリッド構造を作成し、超伝導

チューブ（又は近接効果を持つ超伝導金属）から物性解明した二つの常伝導 LL ナノチュ

ーブ AB リングへのクーパー対の分離注入を行う(超伝導ギャップ<<電子間相互作用で可

能)。ここで問題となるリングの形成は AFM を用いることで可能にする。重要なのはこれ

らのスピン対が強い entanglement 状態にあることである。次に各リングでのスピン伝達

強度を一次元スピン密度揺らぎの存在下でリング直径などを変え観察し、最適な条件を見

出す。これによりリング間の entanglement を保持しつつ各リング全体での十分なスピン

伝達を可能にし、磁束制御型スピン量子ビットを創生する。 

③ 新規カーボンナノチューブの電子・光物性の理論的研究（東北大学グループ） 

本研究の具体的な目的は、実験グループとの協力のもとに、ナノチューブ一本の共鳴ラ

マン分光の理論を体系化しナノの世界での光学的な応用を実現することである。現実的な

目標として(1) 共鳴ラマンスペクトルの相対強度を評価すること、(2) アンテナ効果(入

射光電磁波がナノチューブの軸方向のみ吸収される効果)や分極効果を取り入れたラマン

散乱の一般理論をつくること、(3) 二重共鳴散乱などの高次散乱過程に対する理論的な枠

組み、(4) 電子格子相互作用を考慮した散乱行列の評価等が課題である。電子励起状態で

の電子格子相互作用を明らかにして、フォノンの対称性に依存したナノチューブ一本の共

鳴ラマン強度を定量的に計算し、その物理的起源を MIT(米国)、UFMG, UFC(ブラジル)と

の共同研究で明らかにすることが具体的な目的である。 

その他にも、輸送特性を理解するために磁気抵抗の理論や、磁気光学効果、近接場の理

論、操作プローブ顕微鏡のナノチューブへの応用など当面課題としては、両手にあまる課

題が山積している。磁気抵抗の理論や、磁気光学効果に関しては Roche(フランス)との共

同研究で、近接場の研究は Eklund（米国）との共同研究で推進する予定である。輸送特性

に関する理論に関しては長期的でかつ本プロジェクト研究での成果として追求する。 

④  新規カーボンナノチューブ・ピーポット物質の電子デバイスへの応用（富士通（株）

グループ） 

 ナノチューブの中空構造内にフラーレンを入れる“ピーポッド技術”は、ナノチュー

ブの物性制御や２層のカーボンナノチューブ形成などを可能とする、デバイス応用の点か

ら将来のキーテクノロジーとなる可能性が高い。富士通は、エレクトロニクス応用を念頭
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においたナノチューブの CVD 成長技術の研究をすでにスタートしている。これらの点から、

ピーポッドおよび２層カーボンナノチューブ（ＤＷＮＴ）技術によって、エレクトロニク

スおよびスピントロニクスの分野にブレークスルーをもたらす新型ナノデバイスを実現

する。 

カーボンナノチューブ中の電子輸送現象では、構造の１次元性によって散乱現象が抑制

され、いわゆるバリスティック輸送(弾道輸送)が生じる可能性が理論的に予測されている。

すでに特殊な実験状況下ではこの現象による量子抵抗が観測されている。もしこれがＦＥ

Ｔのチャネル内、すなわち高電界下で実現できれば、ＦＥＴの低雑音特性の向上が期待で

きる。本プロジェクトでは、理論設計したＤＷＮＴを用いたＦＥＴを試作し、その電流―

電圧特性に対するＤＷＮＴ構造依存性、とりわけサラウンドゲート構造についての必要条

件を求め、さらにＦＥＴの雑音特性あるいは高出力特性に関して検討する。 

⑤  ナノカーボン計測装置の開発とサポート（（株）東レリサーチセンターグループ） 

また、プロジェクト全体を通じて、東レリサーチセンターが最新鋭の機器を用いて、カ

ーボンナノチューブ物質の構造や物性の評価を実験面から全面的に支援する。特に、新規

カーボンナノチューブ・ピーポット物質の評価方法の確立として次の項目を検討する。 

（１）極微小領域での高分解能観察と高位置精度の確立：高分解能ＳＴＥＭ装置を改良

し極微小領域での高分解能観察と高位置精度での元素分析・電子分光の両立を実現す

る。；（２）ラマン分光（直径分布などの定量的評価，グラファイト化）：半導体型単層ナ

ノチューブのバンドギャップ領域を直接励起可能な光源の導入等による分光学的データ

の充実や、シミュレーション計算を併せたナノチューブの直径分布などの定量的評価を試

みる。； （３）ナノチューブの成長過程の直接観察:高温加熱ホルダーの導入により、ナ

ノチューブの成長過程を直接観察が期待できる。また同ホルダー（温度可変）を低温領域

で利用し高精度電子分光分析を実現する。；（４）ナノチューブデバイス評価のためのＴＥ

Ｍサンプリング技術の開発： ＴＥＭサンプリングにおける高位置精度の実現と低ダメー

ジ加工を両立させるサンプリング技術を開発する。具体的には、収束イオンビーム加工装

置と低エネルギーイオンエッチング装置の併用などを検討する。 

プロジェクト期間中に新しく生まれた目標・成果 

１） 新規カーボンナノチューブの創製と評価（名古屋大学グループ） 

２層カーボンナノチューブ（ＤＷＮＴ）の高純度かつ高純度の合成をメゾポーラスシリカ

基盤および酸化マグネシウム基盤を用いた化学気相蒸着（ＣＣＶＤ）法を用いて実現した。

さらに、各種の金属原子を内包したフラーレン（金属内包フラーレン）を２層、３層およ

び多層カーボンナノチューブ（MWNTs）に内包させ、新規のナノチューブ・金属内包フラ

ーレンのハイブリッド物質（通称、ピーポット）を創製することにも成功した。また、金

属ナノワイヤーを内包した単層および２層カーボンナノチューブの創製に成功した。 

２）カーボンナノチューブ物性の実験的解明と超伝導発現の探索（青山学院大学グループ） 

多層 CNT における超伝導を発見した。一次元π電子伝導系における超伝導の振る舞い、お

よび同芯軸上に層構造を持つナノ材料における超伝導、という観点から学問的に重要であ

る。また、ピーポットにおける量子化準位の観察と共に、CNT 中の強いスピンコヒーレン

スを利用することで分子量子コンピューティングへの応用が期待される。 

３）カーボンナノチューブ物性の理論的研究（東北大学大学グループ） 

ナノチューブの共鳴ラマンスペクトルの計算を直径、螺旋度の関数として求めることに成

功した。具体的には電子格子相互作用、励起子と光の相互作用を数値的に計算するプログ

ラムを世界に先駆けて開発した。 
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４）カーボンナノチューブおよびピーポッドの電子デバイス応用（富士通（株）グループ） 

分散塗布法による DWNT マルチチャネル FET 試作の成功、DWNT の 590℃低温成長、新構造

FET の提案と特許化など、すべてが世界初の成果である。 

 

５）物性を制御したカーボンナノチューブ合成基礎研究と量産化検討（東レ（株）グルー

プ） 

無機多孔質担体を用いた合成法を検討し、特殊耐熱ゼオライト、メソポーラス材料 MCM-41

などの触媒担体や金属や条件を変えることにより、直径等の形態の異なる２層ＣＮＴを合

成できることを見出した。試作機を導入し、ベンチプラント建設などのスケールアップに

も成功した。 

 

６）TEM およびラマン分光を用いたカーボンナノチューブおよびピーポッドの評価方法の

確（（株）東レリサーチセンターグループ） 

CNT／触媒微粒子系での透過型電子顕微鏡３次元画像の取得することに成功。CNT 成長密度

を計測するための前処理技術および評価する技術をほぼ確立することができた。また、SI

基板上から成長させた CNT について、断面方向から、CNT／基板界面の画像を取得する事

に成功した。 
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(2)実施体制  

            研究チームの組織構成図 

 

 
 

   

研究代表者   名古屋大学グループ 

篠原久典   名古屋大学大学院理学研究科 

   物質理学専攻 篠原研究室 

   担当：新世代カーボンナノチューブの創製、評価と応用 

    

   青山学院大学グループ 

   青山学院大学理工学部 

   電気電子工学科 春山研究室 

   担当：カーボンナノチューブ物性の実験的解明と超伝導発現の探索 

    

   東北大学グループ 

   東北大学大学院理学研究科 

   物理学専攻課程 齋藤研究室 

   担当：チームの理論的サポートと実験結果の解析 

    

   富士通デバイス基礎研究グループ 

   富士通㈱電子デバイス事業本部 

   担当：カーボンナノチューブおよびピーポッドのデバイス応用 

    

   東レ㈱化成品研究所グループ 

   東レ㈱化成品研究所 

   担当：物性を制御した CNT 合成基礎検討と量産化検討 

    

   ㈱東レリサーチセンターグループ 

   ㈱東レリサーチセンター 

   形態科学第一研究室 

   半導体デバイス解析グループ GL 

   担当：TEM およびラマン分光を用いたピーポットの評価方法の確立 
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３ 研究実施内容及び成果  

３．１ 新世代カーボンナノチューブの創製、評価と応用（名古屋大学大学院理学研究科 

篠原久典グループ） 

(1)研究実施内容及び成果 

新規ナノチューブ物質、特に２層カーボンナノチューブ（ＤＷＮＴ）の高純度か

つ高純度の合成を、名古屋大学グループが独自に開発したゼオライト基盤を用いた

化学気相蒸着（ＣＣＶＤ）法を用いて実現した。特に、直径が細く、バンドルを作

る DWNT の高純度合成に成功した。また、最近、名大・東レの共同研究グループが開

発した、メゾポーラスシリカをテンプレートとする CCVD 法で更に高品質の DWNT の

創製を行うことに成功した。さらに、名大グループが過去１０年の間に創製してき

た、各種の金属原子を内包したフラーレン（金属内包フラーレン）を、単層カーボ

ンナノチューブ（SWNT）あるいは多層カーボンナノチューブ（MWNTs）に内包させ、

新規のナノチューブ・金属内包フラーレンのハイブリッド物質（通称、ピーポット）

を世界に先駆けて創製した。 

２層カーボンナノチューブの創製の研究は２０００年以来、フランスやアメリカ

などの世界のいくつかの研究グループで試みられてきている。しかしこれらの多く

の２層カーボンナノチューブは直径が３～５ nm と大きく、また、欠陥などの問題

で品質が十分に高いものではなかった。これに対して、本研究グループの創製した

ＣＣＶＤ－ＤＷＮＴは直径分布のピープが２ nm 前後と極めて細く、また欠陥などの

いわゆるデイフェクトも少ない。このため、単層カーボンナノチューブのようにバ

ンドル（束）を容易に形成する。また、本プロジェクトのＣＣＶＤ－ＤＷＮＴの品

質の高さは、高分解能透過型電子顕微鏡（HR-TEM）による観察や電界効果型トラン

ジスター（FET）のチャネルとしての評価から実証されている。 

一方、ピーポット合成に関しては、名古屋大学のグループ以外には、オックスフ

ォード大学、ドレスデン国立物質科学研究所（IFW）、ペンシルバニア大学などで盛

んに行われている。しかし、ピーポットの中でも特に重要な金属内包フラーレン・

ピーポットの創製は金属内包フラーレンを合成・精製できなければ行うことができ

ない（これは、現在に至るまで、金属内包フラーレンは市販されていないからであ

る）。名古屋大学グループは、金属内包フラーレンの創製と単離・評価に関しては、

過去、１０数年にわたって世界をリードしてきた実績があるため、新奇の金属内包

フラーレン・ピーポット合成に関しては、世界的にも極めて有利な立場にある。実

際、２０００年から現在にまでに世界中で創製・合成された金属内包フラーレン・

ピーポットの約６０％は、本名古屋大学グループが新規に合成したものである。 

① 高純度・高品質２層カーボンナノチューブの創製と評価： 

ゼオライトおよびメゾポーラスシリカ基盤を用いた触媒気相化学蒸着法（CCVD）

により、高純度・高品質の DWNT の合成に成功した。特に、直径が２nm 前後の細い

DWNT は単層カーボンナノチューブと同様に、束（バンドル）を形成する。バンドル

を形成する DWNT は、従来の直径が３－５nm と太い DWNT と比較して欠陥が少ない、

しなやかなチューブであることが分った。図１にゼオライト CCVD で合成・分離され

た DWNT の透過型電子顕微鏡写真を示す。さらにまた、最近、名大グループが開発し

た、メゾポーラスシリカをテンプレートとする CCVD 法で更に高品質の DWNT の創製

を行った。 
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② ナノ・ピーポットの創製と評価： 

カーボンナノチューブに各種の金属内包フラーレンを内包した、ナノ・ピーポット

を合成した。特に、テルビウムやガドリニウム金属内包フラーレン・ピーポットで

は、内包された金属原子のリアルタイムでのダイナミックスを高分解能 TEM で追跡

することに、世界に先駆けて成功した。テルビウム金属原子がフラーレンから離れ、

フラーレンとカーボンナノチューブが作る内部空間を彷徨う様子を実験的に観測す

ることに成功した。 

また、セシウム原子が C60に外接したピーポット、(CsC60)n@SWNT、を世界に先駆け

て創製してその高分解能電子顕微鏡像を得ることにも成功した（図２）。以上の新奇

なカーボンナノチューブ物質の理論的および量子物理的な基礎科学への貢献のみな

らず、ナナノデバイスへの応用に関しても重要な知見を得ることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

         図２．世界初の外接金属フラーレン・ピーポット、(CsC60)n@SWNT、 

の高分解能ＴＥＭ像とそれに基づく構造モデル 

 

③ 基礎科学上の貢献: 

カーボンナノチューブ（CNT）の基礎科学は過去１０数年に間に飛躍的に進展した。

CNT の基礎科学で一番重要なことは、欠陥やアモルファスなどの不純物が少ない品質

の良い CNT を用いて研究を行うことである。これは実験の再現性を得ることにおい

て極めて重要である。本プロジェクトでは、高純度で高品質の CNT、とくに電子デバ

イスや材料応用で重要な２層カーボンナノチューブ（DWNT）の創製に成功した。ま

た、ナノ・ピーポットの作成にも高品質の CNT が求められている。われわれは、ゼ

図１．直径 1.5 nm の高純度の超極細２層カーボンナノチューブの高分解能 TEM 像 

a
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オライトやメゾポーラス・シリカを基盤とした CCVD（触媒化学気相成長）法により

高収率で品質の良い２層カーボンナノチューブを合成した。高分解能透過型電子顕

微鏡（HR-TEM）の観察の結果、DWNT の中でも直径が小さい（およそ 2nm 程度の）DWNT

は外層と内層の両方で欠陥が少なく今までにない、高品質の CNT であることが解明

された。 

さらに、これらの高品質の CNT を使って、世界に先駆けて種々の金属内包フラー

レンのナノ・ピーポットを創製することに成功した。特に、テルビウム金属内包フ

ラーレン・ピーポットでは、室温の HR-TEM 観察で、単一のテルビウム原子のダイナ

ミックな変位を正確に、かつリアルタイムで観測することに成功した。ピーポット

構造を作ることにより、今まで観測が困難であった、TEM による室温での単一原子測

定や不安定分子の観察が可能となった。直鎖状ポリイン分子(C8H2, C10H2, C12H2, 

C14H2)を内包した単層カーボンナノチューブ・ピーポットの合成に世界に先駆けて成功し

たのは、この一例である。各直鎖状ポリイン分子は溶液レーザー蒸発法で合成して、高速

液体クロマトグラフィーで生成・単離した。詳細なラマン分光から、通常は室温でも極めて不

安定であるこれらのポリインが、カーボンナノチューブの中では３５０℃まで安定に存在知る

ことが解明された。これはカーボンナノチューブの内部空間が極めて特殊な空間で、不安

定分子や反応性が高い分子を安定に内包することができることを示している。 

 

④ 技術・応用上の貢献： 

本プロジェクトで高収率・高品質で創製された CNT は応用面でも、極めて重要な

貢献をした。本プロジェクトで創製した DWNT はその高品質性と高収率性から民間企

業も多大な興味を示し、東レ（株）（本 CNT プロジェクトのメンバーでもある）は本

研究で開発された CCVD 法による DWNT の大量合成に民間企業としては世界で最初に

着手し、現在は DWNT のベンチプラントがすでに稼動している。国内外の５０箇所以

上の大学・民間企業にサンプル提供を行っている。今後、本 DWNT を用いた研究開発

が世界的に活発になると思われる。これは、本プロジェクトの技術・応用上の大き

な貢献の一つである。さらに、金属内包フラーレン・ピーポットは、いわゆる、ア

ンビポーラーのトランジスターであることが分かった。これは、CNT の FET では初め

てである（通常の CNT－FET は p タイプトランジスター）。現在は、富士通（株）（や

はり本 CNT プロジェクトのメンバーでもある）が多チャンネルの金属内包フラーレ

ン・ピーポット FET の研究開発に着手している。 

また、知的財産に関しても、主に２層 CNT 関連を中心に、現在まで 3 件の特許取

得を行っていて、社会に与えるインパクトは極めて大きい。 

 

(2)研究成果の今後期待される効果 

① 今後の方向性： 

ＤＷＮＴ合成に関しては、ゼオライト基盤だけでなく、もっと一般的な安価な基

盤であるメゾポーラスシリカで、さらに高品質のＤＷＮＴを高純度に合成すること

に成功した。これは、期待以上の成果である。一方、金属内包フラーレン・ピーポ

ットの創製に関しては、合成の相対収率（ナノチューブ中のドープできた金属内包

フラーレンの収率）は当初の７０－８０％を実現できていないものも、ある。今後

の残りの時間には、昇華法の最適化を行い、全てのピーポットで目標の相対収率を

実現したい。 

ＤＷＮＴと金属内包フラーレン・ピーポットの合成は期待通りの進展であるが、

電子デバイス等への応用展開が幸いにも計画よりも先に進行中である。特に、電界

効果型トランジスター（ＦＥＴ）のチャネルへの応用と、原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）

のプローブ探針への応用は極めて重要な結果が得られている。 
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高純度・高品質のＤＷＮＴの合成に関しては、ゼオライトやメゾポーラスシリカ

を基盤とした化学気相蒸着（ＣＣＶＤ）法を用いる。金属内包フラーレン・ピーポ

ットに関しては、従来の気相昇華法を用いるが、フラーレン以外のピーポット合成

に関しては溶液法を開発し利用する。特に、ＤＮＡなどの生体高分子を内包したピ

ーポットの合成には溶液法が不可欠である。 

② 期待される応用技術・応用分野： 

知的財産に関しても、主に２層 CNT 関連を中心に、現在まで 12 件の特許申請を行

っている。これは本プロジェクトが基礎研究のみならず応用と実用化に密接に関連

していることを意味している。実際、本研究チームでは、東レ（株）が名古屋大学

のグループが開発した高純度２層 CNT の大量合成に成功して、近い将来に２層 CNT

を市販する予定である。世界的にみても高純度２層 CNT の市販は、まだ類例がない。 

③ 展開が期待される科学的なことがら： 

次のステップは金属内包フラーレン・ピーポットと２層 CNT から進展して、金属

ナノワイヤーを内包した２層 CNT を世界に先駆けて創製することである。金属ナノ

ワイヤーを内包した CNT の合成はいまだに、どの世界の研究グループも成功してい

ない。金属ナノワイヤーを内包した CNT が創製されれば、電子デバイス等の応用に

ブレークスルーとなる。本研究グループはすでにプレリミナリーではあるが、金属

ナノワイヤー内包の２層 CNT の創製に成功した。今後は展開が大いに期待される。 

 

３．２ カーボンナノチューブ物性の実験的解明と超伝導発現の探索（青山学院大学 春山

純志グループ）  

(1)研究実施内容及び成果 

CNT の量子物性の実験的解明を主に超伝導と単一電子注入の観点から行った。以下

は主な研究成果である。 

①多層 CNT における世界最高温度 12Kでの「超伝導転移」の実現。   
②超伝導電極から多層 CNT へのクーパー対注入と「朝永・ラッティンジャー液体

(TLL)」によるクーパー対の個々のスピンへの分離に成功。   
③CNT 内部空間に C60分子を内包した「カーボン・ナノピーポット(CNP)」をチャネ

ルとした FET を形成、「量子ドット」を創製することに成功し、単一電子注入実験

と電子経路のゲート電圧による制御に初めて成功。 
 
①②は多孔質アルミナ膜のナノ細孔中(図 1(a))に生成することで多層 CNT (直径な

どが異なる複数の単層 CNT が同芯軸状に集合して形成する層状の CNT: 図 1(a) 上
挿入図参照) の上端断面が常伝導・超伝導電極で完全終端できることを活用した成果

であった。 
まず①では Fe/Co を触媒とし、高品質多層 CNT をアルコール CVD によりナノ細

孔に生成した。この上端部を超音波洗浄で完全に切断し(図 1(a))、その切断面を金電

極で「完全終端」し全層に金電極コンタクトを採り通電した場合に、世界最高転移

温度 12K で超伝導が発現することを発見した(図 1(b)(c))。CNT ではその一次元空間

に閉じ込められた電子間のクーロン斥力(朝永・ラッティンジャー液体：TLL)の存在

などから高温での超伝導発現は理論的に困難であるとされてきた。この実験は全層

通電により各層に存在する TLL による電荷揺らぎを層間で静電結合させ TLL の強度

を抑制した場合に高温で超伝導転移が発現すること初めて示したもので、従来理論

を覆した。 
さらに、全く切断しない場合は最外層のみに電極コンタクトが形成されて超伝導

は発現しないこと、部分終端し通電層数を完全終端より減らした場合は、低温での

み僅かな抵抗の減少が出現することを確認した。この部分終端の特性を伝導度とエ

ネルギー相関におけるべき乗則の観点から詳しく観察することで、ラッティンジャ
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ーパラメータｇが TLL 領域ではｇ=0.2 付近で一定であるのに対して低温で超伝導層

が出現する領域では g が急増することを発見した。これはクーロン斥力から引力へ

の相転移を意味し、TLL相から超伝導相の転移を初めて直接観察したものであった。

また、Fe/Co 触媒を低減し、かつ高品質多層 CNT を生成できる条件を開発し、マイ

スナー効果の可能性を持つ磁化の減少を発見した。 
この結果は下記②でも述べるスピン量子ビット実現の観点からも反響を呼び、

Physical Review Letters 掲載と共に、Institute of Physics の Physics Web を始めとする世

界各国の NEWS で報道され、国外 12 件、国内 11 件の招待講演を受けた。 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

②は①の超伝導実現の予備実験として行っていたものであるが、超伝導(Nb)電極で

アルミナ膜ナノ細孔にある複数の常伝導多層 CNT 先端を完全終端することで、Nb
電極からのクーパー対の高効率注入に成功(図 2(a))したものである。さらに、この多

層CNTがTLL状態にある場合そのクーロン斥力によりクーパー対が個々のスピンに

分離され別々の CNT に注入されることを、理論との詳しい比較により初めて立証し

た(図 2(b)(c))。例えば図２(b)の直線部は伝導度と温度相関のべき乗則の存在を示唆

するが、低温領域では高温領域に比べてべき指数が著しく大きいことがわかる。 
この結果は定量的にもクーパー対が分離した場合の理論と良く一致する。さらに、

チューブ間隔や超伝導電極の厚さを変えてこのべき乗側を観察した結果も理論と良

く一致することを発見した。これらの結果は、Physical Review B や Applied Physics 
Letters などに掲載され、超高速で情報の並列処理を行う「スピン量子コンピューテ

ィング」の CNT による実現の可能性を拓くものとして注目され、内閣府・外務省広

報誌、文部科学省広報誌、日経産業新聞、日経ナノテクノロジー、日経ベンチャー

はじめ多くのマスメディアに取り上げられた。  

10nm 

(a) 

(b)

(c) 

図１：(a)多孔質アルミナ膜のナノ細孔に生成した多層 CNT アレイの上部平面 TEM 像。挿入図：１本の

高品質多層 CNT の高分解能断面 TEM 像。(b)(a)の先端を金電極で完全終端した試料で実現した世界最高転移

温度 12K での超伝導転移。(c)(b)に対応した超伝導ディップの温度依存性。数字は温度ケルビン。 

 

(b)

(a) 
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③では名大・篠原グループから供給された C60分子を内包したカーボンナノピーポ

ッド 
（CNP: 図 3 (c))をチャネルとした FET を富士通・粟野グループと共同で作製(図 3 

(a))、電極間隔を 600nm 程度に短くすることで量子ドットを形成し(図 3 (b))、CNP へ

の単一電子注入に初めて成功した。 
その結果、低バックゲート電圧(Vbg)領域では単一電子は外側の単層 CNT のみを流

れ、内包した C60分子は直接寄与しないことを発見した。さらに図３(d)に示すクーロ

ンダイアモンド特性の解析から、この Vbg領域では４縮退したスピン一重項が電子軌

道を占有していることを見出した。その一方で、高 Vbgでは極めて大きいクーロンダ

イアモンドが出現することを発見した。これより、単一電子が内包 C60 のみを流れ、

それらC60分子が直列結合した個々の量子ドットとして振舞うことを初めて見出した。 

これらは単層 CNT 内部空間と内包分子がスピンを記録する容器として利用でき、

その単一電子輸送の Vbg制御が可能であることを示すもので、Physical Review B など

に掲載され、「炭素系スピントロニクス素子、敷値可変単電子素子、MRAM」として

の CNT の新たな可能性を拓くものとして注目され、この７月に日経産業新聞などに

報道された。さらに、低 Vbg領域で二重縮退電子軌道に局在する４重縮退したスピン

一重項と、高ソース電圧で電極注入されたスピンとの相互作用に起因した TLL をも

発見した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２：(a)温度降下に伴う Nb 電極から多層 CNTへのクーパー対の高効率拡散と共に抵抗 R0 が減少する様子。

挿入図：臨界磁場の温度依存性(上)とクーパー対の CNT 貫通による超伝導電流(下)。(b)複数の多層 CNT
に一次元クーロン斥力(TLL)が存在する場合に低温部でクーパー対が個々のスピンに分離され別々の CNT
に注入された結果。(c)その模式図 
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(2)研究成果の今後期待される効果 

①多層 CNTにおける超伝導 
学術的観点からは、一次元分子伝導系の超伝導として TLL やパイエルス転移などとの

競合現象の発見・理解促進が期待できる。さらに、完全終端は超伝導発現の絶対必要条

件であるが、Tc>1K を得るためには必ずしも十分条件ではない。この条件として、ボロンな
どのキャリアをCNTの炭素ネットワークを破壊せず、かつ高効率で注入することが必須であ
ると考えられ、これにより Tｃ=∼40K までの上昇を期待したい。 
応用としての社会への貢献は、富士通・粟野グループで実用化されつつある CNT を

使った低抵抗 LSI 配線への使用や、CNT 中の強いスピンコヒーレンスを利用したス

ピン量子ビットの創製であろう。 
 

②超伝導電極からのクーパー対注入と TLL による分離 

CNT 中の強いスピンコヒーレンスは理論・実験で立証されてきたが、エンタングルメント
強度は実験的にまだほとんど検証されていない。本構造を基本として、クーパー対から分

離され別々の CNTに入った２つのスピン間のスピンエンタングルメントの検証が大きく期待
される。これに基づいて、TLL 状態にあるリング状の CNT を複数配置し超伝導電極とハイ

ブリッド系を創製することで、磁束制御型スピン量子ビットの創製が期待できる。 

 

③CNPへの単一電子注入 
内包するフラーレン分子の数や種類を制御することで、単一スピンの注入と内包分子で

の存在状態をさらに詳しく解明できることが期待される。それに基づいて、磁束で制御する

大容量分子スピンメモリ素子や閾値をVbgで切り替える閾値可変型単一電子素子への応用

が期待できる。 

 

 

３．３ チームの理論的サポートと実験結果の解析（東北大学 斉藤理一郎グループ）  

(1)研究実施内容及び成果 

１. 実施方法： ナノチューブの理論的なサポートと実験結果の解析は、東北大学大学

院理学研究科（仙台）において、教員 JST 採用博士研究員、大学院生から主になる

グループで、計算プログラム開発と数値計算を主体として、CREST で購入した並列

計算機を用いて行った。並列計算機の設定、管理においては、大学院生の多くの努

力によって安定した動作を得ることができた。チーム内共同研究においては、名古屋

図５：(a)CNP をチャネルとした FET パターン図 (b)(a)の フィンガー間の１本の CNP の AFM 像。量子ドッ

トに相当する。(c)C60 を内包した CNP の断面 TEM 像 (d)(b)に単一電子を注入した結果出現したクーロンダイア

モンド例。菱型で囲まれた赤色部が単一電子(n は電子数)の注入電圧領域。小さい３つのダイアモンドと大きい

ダイアモンドのセット（n=1-4）は基底準位付近に存在するスピン４重縮退軌道を示唆する。 

(d) [V] 
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大学や青山学院大学のチームのメンバーとの議論を頻繁に行った。また国際共同研

究においても、共著の論文を多く作製した。 

 

２． 実施内容： このプロジェクトが動いた５年間では、ナノチューブの光物性に関する研

究、特に共鳴ラマン分光、発光分光による試料評価、立体構造の同定の研究は世界

的にも飛躍的な進展があり、内外非常に多くの論文が発表された。我々のグループは、

定量的に実験で得られた、２００を超える立体構造に対する分光スペクトルを解析し、

ナノサイエンスに特徴的な量子効果を抽出することができ、世界の理論研究をリードし

ている。 

 

３． 成果（１） 分光スペクトルの解析と立体構造の同定： 共鳴ラマン分光、発光分光スペ

クトルを再現するために、電子と光の相互作用、電子格子相互作用、フォトン、フォノ

ン、電子状態計算 などを系統的に計算するプログラムライブラリー群を開発した。こ

れらのプログラム群は、他の追従を許さない、計算精度と拡張可能機能を有している。

共同研究者によって、改良高速化がなされている。 

 

 

４． 成果（２） 励起子スペクトルの解析： さらに、光の励起スペクトルを理解するために、

ベーテサルピート方程式を解き、励起子(図１参照）の束縛エネルギー、励起子の波動

関数を求め、励起子と格子および光子との相互作用を計算するプルグラムに発展した。

 
５． 成果（３）その計算結果として、非常に多くのナノチューブの微細スペクトルを同定し、

共鳴ラマン分光の励起エネルギー依存性(図２参照）、発光分光強度のカイラリティ

（立体構造）依存性など、実験で未知の事実をつぎつぎと明らかにした。これらの結果

は、篠原グループの実験結果をはじめ、世界中の実験結果の解析に使われた。さら

に、ナノチューブを取り巻く誘電体の影響などを、定量的に説明するモデルを提案し

た。これらは、ナノチューブの分光を理解するうえで重要な知見であり、世界中の実験

の研究者から分光結果に関する解析依頼がある。 

 

図１：(10,5)の半導体ナノチューブの励起子の波動関数の概念図。電

子とホールがクーロン力で結合し、空間的に局在（オレンジ色）する。
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 図２： 励起子のエネルギーを、半径の逆数でプロット（片浦プロット）。計算プログラム群 

の集大成の結果の一つ。各点が、一つのナノチューブの立体構造に対応している。また数

字は、ファミリーパターン数と呼ばれ、ナノチューブの同定に役に立つ数字である。(6,5)、

(6,6)、(7,5) ナノチューブなど、良く観測されるナノチューブのエネルギーも図中に示して

いる。この図は、ナノチューブの共鳴エネルギーを知り、共鳴ラマン分光や発光分光で頻

繁に利用される。全てのエネルギーで、100meV の精度があり、誘電体の情報を入れると、 

10meV の精度まで実験と比較することができる。 

 

６． 成果（３） ナノチューブ超伝導の理論： また、ナノチューブの超伝導を考えるモデル

として、グラフェンのジグザグエッジに局在するエッジ状態（図３参照）が超伝導の起源

とする理論について展開した。この成果は、まだ春山グループ他の実験結果を直接比

較検証するものではないが、状況証拠的な事実を得る成果がある。またエッジ状態の

磁場依存性など、別のナノサイエンスに展開する可能性を秘めている。 

 

図３：ジグザグナノチュ

ーブにおけるエッジ状

態の様子。ナノチュー

ブの A 副格子（左端）

またはB副格子(右端) 

だけに波動関数の振

幅をもつ。電子格子相

互作用が強くなり、超

伝導の発現に関与さ

れていると考えている。

またこの局在状態は、

磁場を印加することで、

連続状態になることが

わかっている。 

 

≪成果の位置づけや類似研究との比較≫ 

１． 成果の位置づけ： 光の励起エネルギーや、吸収発光スペクトル、共鳴ラマン分

光の計算は、系統的な計算結果が無く、東北大学の成果は世界でも他を追従さ

0.5 1 1.5

d
t

-1
 [nm

-1
]

0

1

2

3

4

En
er

gy
 [e

V
]

18
21

24
2730

33 19
2225283134 17

2023262932

(6,6)

(6,5)
(7,5)

E
11

S

E
22

S
E

11

M
E

33

S

E
44

S

E
22

M

E
55

S

E
66

S

E
33

M



１８ 

せない結果になっている。他が追従できない理由は、計算精度にある。分光学

で観測される振動数の精度は、1cm-1 であり、また吸収発光スペクトルで要求さ

れるエネルギー精度は、1-10meV であり、非常に多くのナノチューブの立体構

造においてすべて、このエネルギー精度を計算し再現することは、現状の第一

原理計算では不可能である。また、一つの立体構造に対しても、電子格子相互

作用を全てのフォノンモードについて波数ｑの関数として求めるのは、膨大な時

間がかかる。我々は、第一原理計算から、必要な情報を取り出し、実験を十分な

精度で再現するパラメータをつくり、解析可能な情報として計算できる自己開発

のプログラムを作成したことが、他を追従させない大きな成功の鍵となっている。

さらに、ナノチューブの周りの物質による効果（環境効果）や、ピーポッドのような

新しい炭素材料にも対応できるような理論的枠組みが、自前のプログラムでは容

易に展開できる利点がある。 

 

２． 類似研究との比較： 類似の研究は、第一原理計算で励起子の計算を求めるも

のであるが、計算時間がかかり実際には、半径の小さいナノチューブで計算が

行われたのみである。また有効質量近似を用いた励起子の計算がある。基礎的

な物理を理解するうえで参考になる方法であるが、実験と直接比較する定量性

はない。パラメータの値を仮定して実験と比較することになり、パラメータの直径

依存性などはその方法からはわからない。 

 

(2)研究成果の今後期待される効果 

≪成果の今後の展開見込、想定される科学技術や社会への波及効果≫ 

１. 成果の今後の展開見込み： 今後は、ナノチューブの大量合成の展開において、正

確で定量的な試料評価標準を理論的に構築することが期待されている。実際に各国

の工業基準と共に評価基準作成の動きが進行中である。これらの評価基準は、工業

の発展において本質的なものであり、共鳴ラマン分光の理論は、強度評価において

非常に大きく利用されることが期待される。本研究は、研究の活性度の最も高い時点

でプロジェクトが終了するが、今後ますます大きな加速度的な発展が期待でき、プロ

ジェクトの目指すものは達成できたと考えている。 

 

２. 想定される科学技術や社会への波及効果： また、炭素材料関連の特許において、

材料を指定する方法としてラマン分光が広く利用されているが、この知的財産権の獲

得、利害関係にある特許の無効化にも最先端の知識が広く使われることになろう。こ

れらは、日本の科学技術の発展に、莫大な利益をもたらすことが期待できる。また、

ナノチューブの応用自体は、現在急速に進展しているので、応用が社会に直接還元

され、破壊的なブレークスルー（従来のものが駆逐されるようなブレークスルー）的な

ナノチューブの応用に関する発展が期待できる。これらは、新しい経済発展に大きく

貢献することが期待できる。一方で展開において、国際競争が厳しい状況が否めな

い。多くの国で、ナノチューブの大きなプロジェクトが動いている中で、日本がナノチ

ューブの一部の分野でしかプロジェクトしか動いていないのには危機感がある。日本

で展開した科学が、他国の経済の進歩に利用され、技術展開において国際競争に

負けないことが強く望まれる。 

 

３．４ カーボンナノチューブおよびピーポッドのデバイス応用（富士通㈱電子デバイス事業

本部 粟野祐二グループ）  

(1)研究実施内容及び成果 

実施方法 

CNT 内では、キャリアがバリスティック伝導を示し、高速走行が可能であることか

ら、シリコンなど既存の材料に比べてはるかに高速かつ高周波動作可能な CNT 電荷
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効果トランジスタ（FET）実現の可能性がある。しかしながら従来の CNT-FET では、

いくつもの課題があり、本来の性能を引き出すことができていない。そこで当グル

ープでは、新規カーボンナノチューブ・ピーポッド物質を応用し、シリコン CMOS や

高周波化合物半導体デバイスの限界を超える、ナノエレクトロニクス技術開発を狙

いとした。まず新規カーボンナノチューブ・ピーポッド物質の材料物性解明のため、

計算物理による成長シミュレーションを実施した。またこれらの特長を生かした新

しいデバイス構造を提案した。さらにその実現に必要となる成長およびプロセス技

術の開発を行った。具体的項目は以下である。 

i) 分子動力学シミュレーション法により、CNT の直径制御、品質向上、カイラリ

ティ制御の方法を検討した。 

ii) 十分大きな電流駆動能力を生み出すため、多数本 CNT をチャネルとするマルチ

チャネル構造を導入した。 

iii) CNT は非常に微細であるが故に、表面の影響を受けやすい。そこで素子の安定

動作のための理想的なパッシベーション（保護膜）構造を検討した。 

iv) 微細 FET が抱えるショートチャネル効果の問題を解決できる、内層チャネル、

外層金属電極のサラウンドゲート構造や、上記のパッシベーション構造の実現に

必要となるプロセス技術を検討した。具体的には、CNT の 1 層だけをエッチング

する「ディジタルエッチング技術」を検討した。 

v) 所望の位置、方向、特性を持つ FET を作製するため、新世代ナノチューブの基

板上で位置と方向、直径を制御した成長技術を検討した。具体的には、サイズ制

御したナノ微粒子触媒金属を用いた低温 CVD 成長技術を検討した。 

実施内容・成果 

【計算物理】 

CNT の直径決定メカニズム解明のため、古典的分子動力学法により、触媒微粒子か

らの CNT 形成シミュレーションを実施。その結果、CVD 成長温度では世界で初めて、

触媒微粒子の直径と CNT 直径に相関があることを理論的に示し、微粒子サイズ制御

が直径制御の最適法であることを提案した(図 1)。また経験的分子動力学法を用いて、

C70 内包ピーポッドのチューブ直径に対する C70 角度依存性を調べ、さらに円柱に閉

じ込められた２つのC70が融合してDWNTに熱形成する過程のシミュレーションを行

った。その結果、細い円柱ではC70はネットワークを保ちながら融合することで(5,5)

アームチェア型（金属）となること、太い円柱では C70 はジグザグ型（半導体）に

並ぶことを発見。外層の直径制御で DWNT 内層のカイラリティ制御の可能性を見出し

た。さらに成長シミュレーションで実験と同様にアモルファスカーボンが形成され

てしまう問題を解決するため、第一原理計算により酸素や水分子が 1ps の短時間で

ダングリングボンドを持つ炭素除去に効果的であることを見出し、この効果を取り

入れた成長シミュレーションで、世界で初めて、カイラルベクトルが得られるほど

はっきりとした CNT 形成を得た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 触媒微粒子からの CNT 成長 
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【DWNT 成長制御技術】 

DWNT のデバイス応用では、基板上に高収率かつ低温で合成できれば大きなメリッ

トとなる。そこで基板上に堆積させた Fe/Al の 2 層構造触媒薄膜を用い、アセチレ

ン原料とする 600℃以下の低温熱フィラメント CVD によって、基板から方向制御（垂

直）した直径 4nm 程度の DWNT 合成に成功(DWNT 収率は 75%、図 2)。DWNT の低温合成

という意味では世界トップの成果。さらに直径の細い DWNT 合成を狙い、サイズ制御

した Fe 触媒微粒子を作製し、直径制御された DWNT 合成に成功（世界初）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 CVD 低温成長 DWNT 

 

【新構造提案】 

大電流駆動能力を目指し、名大より入手した DWNT を用い、塗布法によって数 100

μA クラスの電流駆動能力を持つマルチチャネル FET の作製に成功した。この時点で

世界トップクラスの電流駆動能力を有する素子となった。また CNT へのダメージ軽

減を図り、SrTiO ゲート絶縁膜を先付けした段差のない埋め込みゲート構造を提案。

さらに DWNT の構造を生かしたデバイス新構造として、DWNT の内層をチャネル、外層

をパッシベーション膜とする FET 新構造を提案した(図 3)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 新構造 DWNT-FET 
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【新プロセス開発～ディジタルエッチング】 

DWNT の外層選択除去のために、VUV 照射 O2処理によるディジタルエッチング技術

を開発した(図 4)。実験ではまず直径 1～3nm の DWNT を熱酸化膜付 Si 基板上に分散

し、バックゲート構造 FET を作製。FET 特性を測定後、VUV(λ=172nm)+ O2による低

速エッチングを施した。処理前後の FET 特性から、半導体成分が増加したサンプル

を確認。このことは外層が金属的、内層が半導体的な DWNT の外層が除去された場合

にのみ生じる現象で、ディジタルエッチングが行われたことを意味する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               図 4 DWNT 外層除去プロセス 

 

以上の成果は、新世代ナノチューブによって、More Moore ないし Beyond CMOS 的

アプローチによるシリコンを上回るエキゾチックチェネルの創製に貢献できるとい

う点で、戦略目標に寄与するものである。 

 

(2)研究成果の今後期待される効果 

DWNT など新世代ナノチューブを適用することで、現在の CMOS ベースのアーキテク

チャの性能を究極まで高めることを目指した”More Moore"(Moore の法則の究極を

目指すという意味)の技術としての展開が期待される。例えば DWNT-FET に関する具

体的な応用製品には、ハイエンド SoC(System on Chip) や超高周波デバイスなどが

ある。また、さらにその先の量子効果や単一電子トランジスタなど、CMOS アーキテ

クチャとは異なる"Beyond CMOS”技術としての展開が期待される。また CNT のデバ

イス応用には、配線、放熱、トランジスタ、電子源、キャパシタ、センサー、光素

子など、数々のデバイス形態の可能性がある。これらの技術は、新しい機能を CMOS

に融合させる取り組み”More than Moore”として期待される。さらに、それぞれが

個別の従来技術の置き換えを目指すだけでなく、全ての素子がカーボンで形成され

たトータルシステムとしての「カーボンエレクトロニクス」への展開も期待できる。

また CNT デバイスは基板を選ばないことから、ローコストなユビキタス超高速デバ

イスへの展開やパッケージ技術との融合も期待できる。これらは“ナノエレクトロ

ニクス”の重要な研究テーマに位置づけられている。 
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３．５ 物性を制御したCNT合成基礎検討と量産化検討（東レ㈱化成品研究所 吉川正人グ

ループ）  

(1)研究実施内容及び成果 

目的 

２層カーボンナノチューブ（２層ＣＮＴ）は単層ＣＮＴの高電気伝導性、高熱伝導性、高弾

性と、多層ＣＮＴの高耐久性を併せ持つため、種々の用途展開が期待され、大きな注目を

集めている炭素材料である。しかしながらこれまで、２層ＣＮＴを選択的に合成する手法が

なく、アモルファスカーボン、触媒金属など種々の不純物、および種々の層数を有する混

合物であることが多かった。そこで我々は２層ＣＮＴの選択的な合成法を探索し、純度向上

について検討を行った。これにより２層ＣＮＴ自身の物性、特性についても解析が進捗する

と考えられる。 

 

実施方法、内容と成果 

ＣＣＶＤ（Catalytic-Chemical Vapor Deposition）法は担体に触媒金属を担持し、高温で

炭素含有化合物を反応させＣＮＴを合成する方法である。我々は名古屋大学グループと

共同でＣＣＶＤ法にて高純度２層ＣＮＴの選択的な合成法を検討した。その結果、担体とし

て特殊耐熱ゼオライトを用いると少量ではあるが、２層ＣＮＴが生成することを見出した（図

１）。種々の検討から特殊耐熱ゼオライト上の微粒子化した触媒金属から２層ＣＮＴが成長

していることが示唆された。 

 
図１ 特殊耐熱ゼオライトを用いたＣＣＶＤ法 

 

そこで当社がこれまでに培ってきた多孔質無機触媒技術を応用し、高純度２層ＣＮＴの

合成法を検討した。種々の金属種や金属塩、及び異種金属の組み合わせなどの検討を行

ったところ、検討開始当初２層ＣＮＴの純度が１０％程度であったものを６０％まで向上する

ことが可能となった。また本法にて生成する２層ＣＮＴは表１に示すようにＣＮＴは屈曲構造

を有するという特異的な構造であることが判明した。また触媒金属の担持方法を変えること

で、ＣＮＴの直径も変えることが可能であることを見出した。 
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表１ 本研究で製法を開発した２層ＣＮＴ 

ＭＣＭ－４１ゼオライト担体ゼオライト担体

直径１～３ｎｍ直径３～４ｎｍ直径４～６ｎｍ

直線２層ＣＮＴ屈曲型２層ＣＮＴ屈曲型２層ＣＮＴ

ＭＣＭ－４１ゼオライト担体ゼオライト担体

直径１～３ｎｍ直径３～４ｎｍ直径４～６ｎｍ

直線２層ＣＮＴ屈曲型２層ＣＮＴ屈曲型２層ＣＮＴ

10nm

 
 

また担体として特殊耐熱ゼオライトの代わりにメソポーラス材料であるＭＣＭ－４１を用い

ることで、より直径の細い２層ＣＮＴが得られることも見出した（表１）。本ＣＮＴはゼオライト担

体を用いる場合と異なり、ＣＮＴが屈曲構造を有さず、非常に直線性の高い２層ＣＮＴであ

ることが特徴である。このように特殊耐熱ゼオライト利用法では屈曲構造を有し、直径４～６

ｎｍ、もしくは３～４ｎｍの２層ＣＮＴ、ＭＣＭ－４１利用法では直線構造を有し、直径１～３ｎ

ｍの２層ＣＮＴというように形態の異なる２層ＣＮＴの合成法を獲得することができた。 

以上のように２層ＣＮＴ合成法の開発を達成したが、ＣＮＴを各種用途で利用するために

は精製法の開発も必要である。ＣＣＶＤ法では担体、触媒金属を利用するため、ＣＮＴ合成

後に、これらを除去する必要がある。これまでに知られていた精製法は強酸等で担体、金

属を溶解する方法であったが、過酷な条件であるためＣＮＴ自身を損傷する等の課題があ

り、よりマイルドな精製法が求められていた。我々は種々検討を行った結果、これまでとは

全く異なる新規な有機溶媒と水の分離性質を利用した精製法を開発した。有機溶媒にＣＮ

Ｔ、水に担体、金属触媒と分離させることに成功し、よりマイルドな精製法を開発することが

できた。この方法により、炭素純度も９８％以上という高純度を達成した。 

 

このように高純度な２層ＣＮＴの製造条件が研究レベルで見出すことが出来、現在、試作

機導入により、量産化製造法の検討を行っている。 

また量産化検討と平行して、得られた２層ＣＮＴの用途展開についても検討を行っている。

２層ＣＮＴの想定用途としては種々考えられているが、用途展開への最も大きな課題として

ＣＮＴの分散化が挙げられる。ＣＮＴはその微細構造ゆえに、凝集しやすい性質がある。通

常、直径の細いＣＮＴは数十本程度のバンドルと呼ばれる束構造にて存在する。このバン

ドルはＣＮＴのグラファイト構造由来のπ電子によるファンデルワールス力により、強固に保

持されているために、１本、１本に乖離することは非常に困難である。しかしながら、この凝

集を解き、均一に分散させなければ、ＣＮＴが元来有している高電気伝導性、高熱伝導性、

柔軟性等の特性を発揮することはできない。そこで用途展開に必須と考えられるＣＮＴの分

散化に関する検討を行った。種々検討を行ったところ、耐熱ゼオライトを用いて合成した２

層ＣＮＴは、１）直径が３～６ｎｍと比較的太い、２）屈曲構造を有していることからバンドル構

造を形成しないことがわかり、種々の溶媒（水、アルコール等の有機溶媒）への分散性が良

好であり、安定な分散液を得ることができた。 

 

(2)研究成果の今後期待される効果 

研究の展開 

ＣＮＴ合成法開発の今後の展開として、担体上の触媒金属のキャラクタリゼーション

を強化し、２層ＣＮＴ生成メカニズムを明確にし、ＣＮＴの物性（ＣＮＴ層数、直

径、長さ、形態、キラリティ等）を制御した合成法開発を目指す。これら検討によ
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り、２層ＣＮＴの各種用途での実用性向上を目指す。 

 

ＣＮＴ用途開発の展開 

２層ＣＮＴは直径が細く、さらに耐久性も有すると考え

られる素材であるため、種々の想定用途が提案されて

いる。 

例えば、ＣＮＴの電子放出特性を利用した光源市場

である。特殊光源（ディスプレイ、シグナル、自動車等）

では市場８２００億円／年（２０１１予測）、一般照明用途

（蛍光灯代替）では市場２４００億円／年（２０１１予測）と

いった大きな市場が存在し、この電子放出源として期待

できる（図２）。 

また、ＣＮＴの高電気伝導性を利用した導電性コーテ

ィング剤が考えられる。導電性コーティング材料としてＦ

ＰＤ用透明導電性フィルムでは市場１１０億円／年（２０

１０予測）や太陽電池用透明電極導電性樹脂等への展

開も期待できる。 

いずれにしても、これまで検討してきたＣＮＴ分散液

等が応用展開できると考えられ、さらに用途開発を加速

していく予定である。 

 

３．６ TEM およびラマン分光を用いた「ピーポット」の評価方法の確立（㈱東レリサーチセン

ター 杉山直之グループ）  

(1)研究実施内容及び成果 

当グループは、分析受託メーカーとして、様々な材料の分析・評価を行ってきた実績を

生かし、カーボンナノチューブの評価手法としては最も重要と考えられる透過型電子顕微

鏡（Transmission Electron Microscope : TEM）、分析電子顕微鏡（Analytical Electron 

Microscope : AEM）およびラマン分光法による、新規ナノカーボン材料およびこれらを用い

た素子の評価技術の検討／確立を目的として研究を行ってきた。 

一方で、いずれの手法についても CNT にとっては非常にありふれた手法とも言うことが

でき、実際にチーム内にも同様の装置を所有しているグループもあることから、単純な評価

方法やCNT単体に対する評価技術の検討は避け、特にTEM/AEMの新規アプリケーショ

ンの CNT への応用展開（例えば EELS やトモグラフィなど）、前処理技術の検討を含めた

CNT 素子の評価技術の検討の焦点を絞り、研究／検討を進めてきた。以下に検討結果な

どを列挙する。 

 

A. 低温 EELS 測定／EELS スペクトル解析技術の検討 

電子損失分光法（Electron Energy-Loss Spectroscopy : EELS）はナノメーターオーダー

で、電子状態（化学結合状態）を評価できる手法として注目されているが、CVD 法により合

成された、特に層数の少ない CNT については、電子線照射ダメージにより結晶性・結合状

態が瞬時にして変質してしまうことから、良質なデータを取得することが困難である。 

そこで当グループでは、冷却ホルダーを用いてサンプルを液体窒素温度まで冷やすこと

により、上記のダメージを低減することの可否を検討した。 

結果としては、冷却することでは電子線ダメージは低減できないことが判明した。以下に、

常温での測定スペクトルおよび低温での測定スペクトルを示すが、いずれも瞬時に非晶質

カーボンのスペクトルに変化してしまい、両者で顕著な差異は認められない。そこで、逆に

昇温についても実施を検討したが、当グループのAEMはEDXによる元素組成分析等にも

用いることから、装置内チャンバーに対する汚染が懸念されるため実施に至らなかった（な

図２ 電子放出光源機構

図３ 導電性コーティング剤
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お、電子線照射ダメージに対する改善については、飯島らのグループによって昇温が有効

であることが報告された）。 

 

 

一方、EELS スペクトルの解析については、シミュレーション技術を導入することにより、

DOS の計算が可能になり、これとの比較から、従来困難であった EELS スペクトルの定量的

な解釈が大きく進展した。今後は、後述する CNT／触媒粒子界面の解析等に展開してい

きたいと考えている。 

 

B. CNT 素子の評価を目的とした前処理（試料薄膜化）／観察技術の検討 

素子を TEM／AEM を用いて評価するためには、CNT 単体と異なり、電子線が透過する

レベル（理想的には、厚み100nm以下）まで薄膜化する必要がある。この薄膜化には、半導

体素子については、一般的に FIB や Ar イオンミリングといったイオンビームや機械研磨を

用いて物理的に薄膜化する方法が採用されている。これらの方法は、精度良く断面薄膜試

料を作製するという目的には適するが、CNT はこれらのプローブに対して脆弱であり、大き

なダメージ（変質／非晶化）を受けることが分かっている。そのため、このダメージを低減し

た（除去した）前処理技術の確立が CNT 素子の評価にとって必須である。そこで、当グル

ープでは、高い位置精度で薄膜作成が可能な FIB 法とダメージが非常に少ない低加速Ar

イオンミリング装置とを併用することで、ダメージの非常に少ない前処理方法を確立すること

が出来た。 

 

一方、CNT 素子として最も研究開発が行われているものに、Si 基板上に垂直配向

成長させた CNT が挙げられる。この素子の用途は色々なものが考えられるが、その

特性を向上させるためには、CNT の結晶性（直線性）や密度を向上させることが有

効であると考えられている。これらの項目を評価するために、特に密度評価には SEM
が専ら使用されてきたが、ある密度以上になると厳密な評価が困難であり、TEM に
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1) 2 層 CNT の高分解能 TEM 像 

2) 液体窒素冷却下で取得した

EELS-ELNES スペクトル 

3) C 同素体に対する標準 ELNES

スペクトル 
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よる評価が必要である。このためには、CNT を輪切りにするような薄膜試料の作製

が必須であるが、このために当グループでは、樹脂による CNT 層の固定、およびダ

イヤモンドナイフ（装置名：ウルトラミクロトーム）による薄膜試料の作製が有効

であることを突き止め、実際に CNT の密度を評価を厳密に実施することに成功した。

以下に開発した前処理手法の概略を示す。 

 

図.CNT 素子密度評価用前処理技術概要 

 

 

また、上述の垂直配向 CNT については、Si 基板上に散布された触媒粒子の中

で、CNT が成長しない触媒粒子と成長する触媒粒子とがありこれらの差異を明確に

することも大きな課題である。このためには、断面観察が非常に有効であるが、一

般的に触媒粒子と Si 基板とが剥離しやすく、従来の方法では、適切な断面観察が困

難であった。そこで、上出の CNT 層に対する樹脂固定の条件を最適化し、さらには

ダメージ低減技術を導入することで、CNT 層の成長状態に関する全体的なイメージ

および触媒粒子／CNT 界面の高分解能イメージなどを始めて捉えることに成功し

た（現在でも他機関による同様の素子に対しての報告例は確認できていない）。ま

た、同時に CNT の成長している触媒粒子と成長していない触媒粒子を捉えることに

も成功し、両者の間で形態的な特徴に差異があることを見出すことが出来た。現在

は、これらの観察結果に対して、組成分析および EELS による状態分析の実施の可

能性について、検討中である。 
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C. 3 次元 TEM トモグラフィ技術の導入と CNTへの応用展開 

通常の TEM 像は、観察に用いた薄膜試料の厚み方向への投影像となるため、この薄

膜試料の厚み（通常 100nm）よりもスケールが小さいものを対象とする場合、厳密な構造に

関する情報を取得することは困難である。CNT は、まさにこれに当てはまる対象といえる。 

トモグラフィ技術は、医療の分野で CT（Computer Tomography）として用いられている技

術で、対象物あるいは装置を様々な角度に回転させて像を取得し、それらはフーリエ空間

で再構成して3次元像化し、最終的に任意の場所の厚みゼロ像をデジタルスライス像として

得る方法である。その結果、ナノメートルオーダーでの微細な構造の評価にうってつけと言

える。以下に、CNT／触媒粒子混在系で取得した、3 次元再構成像およびデジタルスライ

ス像を示す。通常のTEM写真では、触媒粒子がCNTの外壁に付着しているのか、内部に

取り込まれているのか厳密な判断が難しいが、デジタルスライス像によれば、外壁に付着し

ていることが明らかである。また、トモグラフィでは、今までの粒径という 2 次元的な情報を粒

子の体積といった 3 次元情報にグレードアップさせることが可能であり、形態と物性の関連

性をより深く理解することが可能になると考えられる。 

現在、このトモグラフィ技術のピーポッドへの応用展開を検討中である。トモグラフィでは、

様々な角度から像を取得することが必要とされるため、すべての像（約 140 枚）の取得に長

時間（数時間）を有することから、観察中の CNT の変質がネックとなっており、これらを改善

するための技術の検討を行っている。 

 

図. 3 次元トモグラフィによる 3D 再構成像（左）およびデジタルスライス像（右） 

 

(2)研究成果の今後期待される効果 

CNT素子に対するTEM/AEM評価技術（前処理技術）が一通り実施可能になったことか

ら、今後の先端半導体（特にDRAMハーフピッチ32nm以降の世代）の研究開発／製造で

の評価／解析において、大きな貢献が出来ると考えられる。 

中でも、トモグラフィ技術は、CNT素子だけでなく、微細化が進みことで一般的なTEM評

価ですら困難になりつつある先端半導体素子の評価、さらにはナノテク技術を駆使した新

規材料／新規素子の評価に大きな効力を発揮すると考えられる。 
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４ 研究参加者 

   ①名古屋大学大学院理学研究科グループ（新世代カーボンナノチューブの創製、評価と応用

の研究） 

 

氏 名 所 属 役 職 研究項目 参加時期 

篠原 久典 名古屋大学大学院

理学研究科 

教授 プロジェクト総括 平成 14 年 11 月～

 平成 20 年 3 月 

菅井 俊樹 名古屋大学大学院

理学研究科 

助教 カーボンナノチューブ

の評価と解析 

平成 14 年 11 月～

 平成 20 年 3 月 

北浦 良 名古屋大学大学院

理学研究科 

助教 カーボンナノチューブ

の合成と評価 

平成 17 年 4 月～ 

 平成 20 年 3 月 

岡崎 俊也 産業技術総合研究

所 

主任研究員 カーボンナノチューブ

の合成と評価 

平成 14 年 11 月～

 平成 20 年 3 月 

Guoqing Ning 名古屋大学大学院

理学研究科 

CREST 研究員 カーボンナノチューブ

の合成 

平成 18 年 1 月～ 

 平成 20 年 3 月 

Ramesh 

Palanisamy 
名古屋大学大学院

理学研究科 

CREST 研究員 カーボンナノチューブ

の合成 

平成 15 年 9 月～ 

 平成 18 年 2 月 

Baoyun Sun 名古屋大学大学院

理学研究科 

CREST 研究員 新規ピーポットの合成

と評価 

平成 16 年 11 月～

 平成 17 年 3 月 

嶋田 行志 名古屋大学大学院

理学研究科 

博士後期課

程学生 

カーボンナノチューブ

のデバイス作成 

平成 15 年 10 月～

 平成 17 年 3 月 

伊藤 靖浩 名古屋大学大学院

理学研究科 

Ｄ3 フラーレン・ピーポッ

ドの合成 

平成 18 年 4 月～ 

 平成 20 年 3 月 

岸 直希 名古屋大学大学院

理学研究科 

博士後期課

程学生 

カーボンナノチューブ

のデバイス応用と評価 

平成 16 年 9 月～ 

 平成 18 年 3 月 

吉田 宏道 名古屋大学大学院

理学研究科 

Ｄ3 高品質２層カーボンナ

ノチューブの合成と評

価 

平成 16 年 9 月～ 

 平成 20 年 3 月 

沖本 治哉 名古屋大学大学院

理学研究科 

Ｄ3 金属内包フラーレンの

合成と評価 

平成 17 年 4 月～ 

 平成 20 年 3 月 

西出 大亮 名古屋大学大学院

理学研究科 

博士後期課

程学生 

カーボンナノチューブ

の合成と分析 

平成 17 年 4 月～ 

 平成 18 年 3 月 

白木原 雅史 名古屋大学大学院

理学研究科 

博士前期課

程学生 

カーボンナノチューブ

とＤＮＡハイブリッド

物質の合成 

平成 16 年 9 月～ 

 平成 17 年 3 月 

福井 信志 名古屋大学大学院

理学研究科 

Ｄ３ カーボンナノチューブ

とピーポットの STM 観

察 

平成 16 年 12 月～

 平成 20 年 3 月 

桑原 彰太 名古屋大学大学院

理学研究科 

Ｄ２ カーボンナノチューブ

のＡＦＭを用いた評価 

平成 16 年 9 月～ 

 平成 20 年 3 月 

小林 慶太 名古屋大学大学院

理学研究科 

Ｄ１ カーボンナノチューブ

の合成と評価 

平成 18 年 4 月～ 

 平成 20 年 3 月 

赤地 孝夫 名古屋大学大学院

理学研究科 

博士前期課

程学生 

ピーポッド物質の合成 平成 17 年 4 月～ 

 平成 18 年 3 月 
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氏 名 所 属 役 職 研究項目 参加時期 

浅田 有紀 名古屋大学大学院

理学研究科 

Ｄ１ ＤＮＡ・カーボンナノ

チューブ物質の創製と

探索 

平成 17 年 12 月～

 平成 20 年 3 月 

白石 将浩 名古屋大学大学院

理学研究科 

博士前期課

程学生 

ピーポッドの合成と評

価 

平成 18 年 4 月～ 

 平成 18 年 3 月 

村越 暢之 名古屋大学大学院

理学研究科 

博士前期課

程学生 

ＣＶＤ装置の製作 平成 18 年 4 月～ 

 平成 18 年 3 月 

赤地 祐彦 名古屋大学大学院

理学研究科 

Ｍ2 フラーレンの合成と分

析 

平成 19 年 4 月～ 

 平成 20 年 3 月 

足立 直樹 名古屋大学大学院

理学研究科 

Ｍ2 カーボンナノチューブ

の電気伝導 

平成 18 年 4 月～ 

 平成 20 年 3 月 

大橋 一範 名古屋大学大学院

理学研究科 

Ｍ2 カーボンナノチューブ

のＳＴＭ評価 

平成 18 年 4 月～ 

 平成 20 年 3 月 

小川 大輔 名古屋大学大学院

理学研究科 

Ｍ2 ピーポッドの合成と評

価 

平成 18 年 4 月～ 

 平成 20 年 3 月 

加藤 祐子 名古屋大学大学院

理学研究科 

Ｍ2 ピーポッドの合成と評

価 

平成 19 年 4 月～ 

 平成 20 年 3 月 

佐藤 真人 名古屋大学大学院

理学研究科 

Ｍ2 金属内包フラーレンの

合成と評価 

平成 19 年 4 月～ 

 平成 20 年 3 月 

吉川 直毅 名古屋大学大学院

理学研究科 

Ｍ2 カーボンナノチューブ

のデバイス応用と評価 

平成 19 年 4 月～ 

 平成 20 年 3 月 

今津 直樹 名古屋大学大学院

理学研究科 

Ｍ1 ピーポットの合成 平成 19 年 4 月～ 

 平成 20 年 3 月 

上薗 裕也 名古屋大学大学院

理学研究科 

Ｍ1 カーボンナノチューブ

のＡＦＭ探針への応用 

平成 19 年 4 月～ 

 平成 20 年 3 月 

小林 知美 名古屋大学大学院

理学研究科 

チーム事務

員 

プロジェクト事務 平成 14 年 12 月～

 平成 18 年 4 月 

水野 久代 名古屋大学大学院

理学研究科 

チーム事務

員 

プロジェクト事務 平成 18 年 4 月～ 

 平成 20 年 3 月 

 

   ②青山学院大学グループ（カーボンナノチューブ物性の実験的解明と超伝導発現の探索の研

究） 

 

氏 名 所 属 役 職 研究項目 参加時期 

春山 純志 青山学院大学 

理工学部 

准教授 カーボンナノチューブ

物性解明統括 

平成 14 年 11 月～

 平成 20 年 3 月 

Ayman Bassil 青山学院大学 

理工学部 

CREST 研究員 カーボンナノチューブ

の量子物性 

平成 18 年 10 月～

 平成 19 年 11 月

武末 出美 青山学院大学 

理工学部 

助手 CNT 量子物性の解明 平成 15 年 4 月～ 

 平成 17 年 8 月 
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氏 名 所 属 役 職 研究項目 参加時期 

宮臺 信一郎 青山学院大学 

理工学部 

大学院修士

課程学生 

カーボンナノチューブ

超伝導物性解明 

平成 14 年 11 月～

 平成 17 年 3 月 

渡辺 剛 青山学院大学 

理工学部 

大学院修士

課程学生 

カーボンナノチューブ

低次元物性解明 

平成 14 年 11 月～

 平成 17 年 3 月 

稲津 哲彦 青山学院大学 

理工学部 

大学院修士

課程学生 

カーボンナノチューブ

低次元物性解明 

平成 14 年 11 月～

 平成 17 年 3 月 

平野 信治 青山学院大学 

理工学部 

大学院修士

課程 

カーボンナノチューブ

超伝導物性解明 

平成 15 年 4 月～ 

 平成 16 年 10 月

水林 潤 青山学院大学 

理工学部 

博士前期課

程学生 

カーボンナノチューブ

超伝導物性解明 

平成 16 年 4 月～ 

 平成 18 年 3 月 

小林 直樹 青山学院大学 

理工学部 

博士前期課

程学生 

カーボンナノチューブ

スピンエンタングラー

創製 

平成 16 年 4 月～ 

 平成 18 年 3 月 

村上 航介 

 

青山学院大学 

理工学部 

博士前期課

程学生 

カーボンナノチューブ

スピンエンタングラー

創製 

平成 17 年 4 月～ 

 平成 18 年 3 月 

 

日沖 求 青山学院大学 

理工学部 

学部生 カーボンナノチューブ

超伝導物性解明 

平成 16 年 4 月～ 

 平成 17 年 3 月 

村田 尚義 青山学院大学 

理工学部 

博士前期課

程学生 

カーボンナノチューブ

超伝導物性解明 

平成 18 年 1 月～

 平成 20 年 3 月 

井出光隆 青山学院大学 

理工学部 

博士前期課

程学生 

新世代カーボンナノチ

ュ ー ブ の 量 子 

物性解明 

平成 18 年 4 月～ 

 平成 20 年 3 月 

椎名雄一郎  青山学院大学 

理工学部 

博士前期課

程学生 

カーボンナノチューブ

超伝導物性解明 

平成 18 年 4 月～ 

 平成 20 年 3 月 

松平将冶 青山学院大学 

理工学部 

博士前期課

程学生 

カーボンナノチューブ

超伝導物性解明 

 

平成 18 年 4 月～ 

 平成 20 年 3 月 

中村 仁 青山学院大学 

理工学部 

学部４年生

( 院 進 学 予

定) 

新世代カーボンナノチ

ュ ー ブ の 量 子 

物性解明 

平成 19 年 2 月～ 

 平成 20 年 3 月 

野澤響子 青山学院大学 

理工学部 

学部４年生

( 院 進 学 予

定) 

新世代カーボンナノチ

ュ ー ブ の 量 子 

物性解明 

平成 19 年 2 月～ 

 平成 20 年 3 月 

八木 優子 青山学院大学 

理工学部 

研究補助員 カーボンナノチューブ

超伝導物性解明 

平成 18 年 5 月～ 

 平成 20 年 3 月 

五十嵐 孝子 青山学院大学 

理工学部 

研究補助員 カーボンナノチューブ

超伝導物性解明 

平成 17 年 5 月～ 

 平成 18 年 3 月 

岩渕 容子 青山学院大学 

理工学部 

研究補助員 カーボンナノチューブ

超伝導物性解明 

平成 17 年 5 月～ 

 平成 18 年 4 月 

片山 香織 青山学院大学 

理工学部 

秘書 事務 平成 15 年 4 月～ 

 平成 16 年 6 

中村 麻紀 青山学院大学 

理工学部 

秘書 事務 平成 16 年 7 月～ 

 平成 18 年 3 月 
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氏 名 所 属 役 職 研究項目 参加時期 

関 美加   青山学院大学 

理工学部 

秘書      事務         平成 18 年 4 月～ 

 平成 18 年 9 月 

金子久美子 青山学院大学 

理工学部 

秘書 事務 平成 18 年 9 月～ 

 平成 20 年 3 月 

宮内和子  青山学院大学 

理工学部 

秘書 事務 平成 19 年 4 月～ 

 平成 20 年 3 月 

高崎
たかさき

公
きみ

愛
え

 青山学院大学 

理工学部 

秘書 事務 平成 19 年 4 月～ 

 平成 20 年 3 月 

   

 

 

 

   ③東北大学グループ（チームの理論的サポートと実験結果の解析の研究） 

 

氏 名 所 属 役 職 研究項目 参加時期 

齋藤 理一郎 東北大学 教授 理論的サポート 平成 14 年 11 月～

 平成 20 年 3 月 

Alexander 

Grueneis 

東北大学 博士課程学

生 

ラマン分光の計算 平成 14 年 11 月～

 平成 17 年 3 月 

泉田 渉 東北大学 助教 理論的サポート 平成 15 年 10 月～

 平成 20 年 3 月 

中島 龍也 東北大学 助教 理論的サポート 平成 18 年 4 月～ 

 平成 20 年 3 月 

蒋 杰 東北大学 CREST 研究員 理論的サポート 平成 15 年 9 月～ 

 平成 18 年 8 月 

佐々木健一 東北大学 CREST 研究員 理論的サポート 平成 18 年 4 月～ 

 平成 20 年 3 月 

Eduardo Bedê 

Barros 

東北大学 CREST 研究員 理論的サポート 平成 18 年 11 月～

 平成 20 年 3 月 

小林 直樹 東北大学 修士課程 研究補助 平成 15 年 4 月～ 

 平成 18 年 3 月 

目崎 高志 東北大学 修士課程 研究補助 平成 15 年 4 月～ 

 平成 18 年 3 月 

佐藤 健太郎 東北大学 博士課程 研究補助 D2 平成 15 年 4 月～ 

 平成 20 年 3 月 

小山 祐司 東北大学 修士課程 研究補助 平成 15 年 4 月～ 

 平成 18 年 3 月 

朴 珍成 東北大学 博士課程 研究補助 D2 平成 17 年 10 月～

 平成 20 年 3 月 

鈴木 雅裕 東北大学 修士課程 研究補助 M2 平成 18 年 4 月～ 

 平成 20 年 3 月 
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氏 名 所 属 役 職 研究項目 参加時期 

高木 宏樹 東北大学 修士課程 研究補助 M1 平成 19 年 4 月～ 

 平成 20 年 3 月 

渡辺 美帆子 電気通信大学 パート秘書 研究補助 平成 15 年 4 月～ 

 平成 16 年 3 月 

若生 洋子 東北大学 研究補助員 

 

研究補助 平成 16 年 4 月～ 

 平成 20 年 3 月 

隅野 節子 

 

東北大学 研究補助員 

 

研究補助 

 

平成 16 年 4 月～ 

 平成 20 年 3 月 

 

  

 

   ④富士通デバイス基礎研究グループ（カーボンナノチューブおよびピーポッドのデバイス応用

の研究） 

 

氏 名 所 属 役 職 研究項目 参加時期 

粟野 祐二 富士通株式会社電

子デバイス事業本

部デバイス開発統

括部 

統括部長付 カーボンナノチューブ

およびピーポッドのデ

バイス応用 

平成 14 年 11 月～

 平成 20 年 3 月 

大淵 真理 富士通株式会社電

子デバイス事業本

部デバイス開発統

括部 

統括部長付 カーボンナノチューブ

およびピーポッドのデ

バイス応用 

平成 14 年 11 月～

 平成 20 年 3 月 

二瓶 瑞久 富士通株式会社 LSI

事業本部デバイス

開発統括部 

研究員 カーボンナノチューブ

およびピーポッドのデ

バイス応用 

平成 16 年 4 月～ 

 平成 18 年 3 月 

原田 直樹 富士通株式会社 LSI

事業本部デバイス

開発統括部 

研究員 カーボンナノチューブ

およびピーポッドのデ

バイス応用 

平成 16 年 4 月～ 

 平成 18 年 3 月 

近藤 大雄 富士通株式会社電

子デバイス事業本

部デバイス開発統

括部 

研究員 カーボンナノチューブ

およびピーポッドのデ

バイス応用 

平成 17 年 4 月～ 

 平成 20 年 3 月 

岩井 大介 富士通株式会社電

子デバイス事業本

部デバイス開発統

括部 

統括部長付 カーボンナノチューブ

およびピーポッドのデ

バイス応用 

平成 18 年 4 月～ 

 平成 20 年 3 月 

佐藤 信太郎 富士通株式会社電

子デバイス事業本

部デバイス開発統

括部 

統括部長付 カーボンナノチューブ

およびピーポッドのデ

バイス応用 

平成 18 年 10 月～

 平成 20 年 3 月 

 

 

」 
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   ⑤東レ㈱化成品研究所グループ（物性を制御した CNT合成基礎検討と量産化検討の研究） 

 

氏 名 所 属 役 職 研究項目 参加時期 

吉川 正人 化成品研究所 ケミカル研

室長 

全体の研究指導 平成 14 年 11 月～

 平成 20 年 3 月 

尾関 雄治 研究・開発企画部 主部 理論的サポート 平成 14 年 12 月～

 平成 18 年 12 月

黒木 基弘 化成品研究所 研究員 反応条件検討 平成 14 年 12 月～

 平成 15 年 2 月 

古関 正賢 化成品研究所   ラマン分析 平成 14 年 12 月～

 平成 16 年 3 月 

鈴木 美代 化成品研究所 研究員 SEM/TEM 測定 平成 14 年 12 月～

 平成 17 年 3 月 

加藤 元 化成品研究所 研究員 触媒改良、分析 平成 15 年 3 月～ 

 平成 18 年 3 月 

佐藤 謙一 化成品研究所 研究員 反応条件検討 平成 15 年 4 月～ 

 平成 20 年 3 月 

前田
ま え だ

 至幸
まさゆき

 化成品研究所 研究員 触媒改良 平成 18 年 4 月～ 

 平成 18 年 9 月 

藤田
ふ じ た

 敬祐
けいすけ

 化成品研究所  反応条件検討 平成 18 年 4 月～ 

 平成 18 年 9 月 

 

   ⑥㈱東レリサーチセンターグループ（TEM およびラマン分光を用いた「ピーポット」の評価方法

の確立の研究） 

 

氏 名 所 属 役 職 研究項目 参加時期 

杉山直之 

 

形態科学研究部 

構造化学研究部 

研究員 

 

CNT の評価一般 

 

平成 14 年 11 月～

 平成 20 年 3 月 

村木直樹  室長 ラマン分光（直径分布

などの定量的評価，グ

ラファイト化） 

平成 15 年 4 月～ 

  平成 20 年 3 月
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５ 招聘した研究者等 

氏 名（所属、役職） 招聘の目的 滞在先 滞在期間 

Ado Jorio （ブラジルミナスジェラス大

学 教授） 

ラマン分光に関する共同

研究 

東北大学 平成 16 年 7月 27 日

～8月 13 日 

Antonio G. Souza （ブラジルセアラ大

学教授） 

ラマン分光の圧力効果に

関する共同研究 

東北大学 平成 17年 1月 14 日

～１月 28 日 

Ge.G. Samsonidze （MIT 大学院生） 計算機プログラムの開発

と共同研究 

東北大学 平成 17 年 6 月 5 日

～６月 24 日 

Marcos Pimenta （ブラジルミナスジ

ェラス大学 教授） 

欠陥に起因するラマン分

光に関する共同研究 

東北大学 平成 17年 7月 31 日

～8月 13 日 

６ 成果発表等 

(1)原著論文発表  （国内誌 4件、国際誌 189 件） 

国際誌 189 件 

1. Jorio, F.M. Matinaga, A. Righi, M.S.S. Dantas, M.A. Pimenta, G. Souza Filho, J. 
Mendes Filho, J.H. Hafner, C.M. Lieber, R.Saito, G. Dresselhaus, and M.S. 
Dresselhaus; Resonance Raman scattering: non-destructive and non-invasive 
technique for structural and electroniccharacterization of isolated single wall 
carbon nanotubes; Brazilian Journal of Physics, Vol.32, No.4, P.921-924 (2002); 
20021204; 160302003 

2. M. S. Dresselhaus, G. Dresselhaus, A. M. Rao, A. Jorio,  A. G. Souza Filho,  
Ge. G. Samsonidze, and R.Saito; Resonant Raman scattering on one-dimensional 
systems; Indian Journal of Physics, Vol.77B, No.1, P.75-99 (2003); 20030100; 
160302017 

3. Ge. G. Samsonidze, R. Saito, A. Jorio, A. G. Souza Filho, A. Gruneis, M. A. 
Pimenta, G. Dresselhaus, and M. S. Dresselhaus ; Phonon Trigonal Warping 
Effect in Graphite and Carbon Nanotubes; Physical Review Letters, Vol.90, No.2, 
P.027403-1-4 (2003); 20030115; 160302006 

4. M. S. Dresselhaus, Y.-M. Lin, O. Rabin, A. Jorio, A. G. Souza Filho, M. A. 
Pimenta, R.Saito, Ge. G. Samsonidze, and G. Dresselhaus; Nanowires and 
Nanotubes; Materials Science & Engineering. C, Vol.23, P.129-140 (2003); 
20030115; 160302008 

5. G. Souza Filho, A. Jorio, Ge. G. Samsonidze, G. Dresselhaus, M. A. Pimenta, M. 
S. Dresselhaus, Anna K. Swan, M. S. Unlu, B. B. Goldberg, and R. Saito  ; 
Competing spring constant versus double resonance effects on the properties of 
dispersive modes in isolated single-wall carbon nanotubes; Physical Review B, 
Vol.67, P.035427-1-7 (2003); 20030131; 160302007 

6. Zujin Shi, Toshiya Okazaki, Takashi Shimada, Toshiki Sugai, Kazutomo Suenaga, 
and Hisanori Shinohara; Selective High-Yield Catalytic Synthesis of Terbium 
Metallofullerenes and Single-Wall Carbon Nanotubes; Journal of Physical 
Chemistry B, Vol.107, No.11, P.2485-2489 (2003); 20030222; 160303010 

7. Atsushi Taninaka, Kazuhiro Shino, Toshiki Sugai, Seiji Heike, Yasuhiko Terada, 
Tomihiro Hashizume, and Hisanori Shinohara; Scanning Tunneling 
Microscopy/Spectroscopy Studies of Lanthanum Endohedral Metallofullerenes; 
Nano Letters, Vol.3, No.3, P.337-341  (2003); 20030225; 160303011 

8. Jorio, M. A. Pimenta, A. G. Souza Filho , Ge. G. Samsonidze, A. K. Swan, M. S. 
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Unlu, B. B. Goldberg, R. Saito, G. Dresselhaus, and M. S. Dresselhaus; 
Resonance Raman Spectra of Carbon Nanotubes by Cross-Polarized Light; 
Physical Review Letters, Vol.90, No.10, P.107403-1-4 (2003); 20030314; 
160302011 

9. J. T. Ye, Z. M. Li, Z. K. Tang, and R. Saito ; Raman spectra of lithium doped 
single-walled 0.4nm carbon nanotubes; Physical Review B, Vol.67, P.113404 
(2003); 20030319; 160302036 

10. J.Haruyama, K.Takazawa, S.Miyadai, A.Takeda, N.Hori, I.Takesue, Y.Kanda, and 
N.Sugiyama; Proximity-induced superconductivity and its re-entrance effect in 
niobium/multi-walled nanotube junctions; Microelectronics Journal , Vol.34, 
P.537-539 (2003); 20030327; 160305018 

11. Gruneis, R. Saito, Ge. G. Samsonidze, T. Kimura, M. A. Pimenta, A. Jorio, A. G. 
Souza Filho, G. Dresselhaus, and M. S. Dresselhaus; Inhomogeneous optical 
absorption around the K point in graphite and carbon nanotubes; Physical Review 
B, Vol.67, P.165402-1-7 (2003); 20030402; 160302015 

12. Toshiki Sugai, Hiromichi Yoshida, Takashi Shimada, Toshiya Okazaki, Shunji 
Bandow, and Hisanori Shinohara; New Synthesis of High-Quality Double-Walled 
Carbon Nanotubes by High-Temperature Pulsed Arc Discharge; Nano Letters, 
Vol.3, No.6, P.769-773 (2003); 20030600; 160303040 

13. Haruhito Kato, Atsushi Taninaka, Toshiki Sugai, and Hisanori Shinohara; 
Structure of a Missing-Caged Metallofullerene: La2@C72; Journal of the 
American Chemical Society, No.125, P.7782-7783 (2003); 20030610; 160303038 

14. Shin-ichiro Kobayashi , Satoshi Mori , Satoru Iida, Hiroaki Ando, Taishi 
Takenobu, Yasujiro Taguchi, Akihiko Fujiwara, Atsushi Taninaka, Hisanori 
Shinohara, and Yoshihiro Iwasa; Conductivity and Field Effect Transistor of 
La2@C80 Metallofullerene; Journal of the American Chemical Society, Vol.125, 
No.27, P.8116-8117 (2003); 20030612; 160303041 

15. Toshiya Okazaki, and Hisanori Shinohara ; Synthesis and Characterization of 
Single-Wall Carbon Nanotubes by Hot-Filament Assisted Chemical Vapor 
Deposition ; Chemical Physics Letters, No.376, P.606-611 (2003); 20030709; 
160303037 

16. M. S. Dresselhaus, G. Dresselhaus, A. Jorio, A. G. Souza Filho, Ge. G. 
Samsonidze, and R.Saito; Science and Applications of Single-Nanotube Raman 
Spectroscopy; Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol.3, No.1/2, 
P.19-37 (2003); 20030728; 160302018 

17. G. Souza Filho,  A. Jorio, Ge. G. Samsonidze, G. Dresselhaus, R. Saito, and M.  
S.  Dresselhaus; Raman spectroscopy for probing chemically/physically 
induced-phenomena in carbon nanotubes; Nanotechnology, Vol.14, P.1130-1139 
(2003); 20031001; 160302040 

18. J.Haruyama, K.Takazawa, S.Miyadai, A.Takeda, N.Hori, I.Takesue, Y.Kanda, 
N.Sugiyama, T.Akazaki, and H.Takayanagi; Injection of Cooper pairs into 
quasidiffusive multi-walled carbon nanotubes with weak localization; Physical 
Review B, Vol.68, No.16, P.165420_1-6 (2003); 20031015; 160305020 

19. Jorio, M. A. Pimenta, A. G. Souza Filho, R. Saito,  G.  Dresselhaus, and M. S. 
Dresselhaus; Characterizing carbon nanotube samples with resonance Raman 
scattering; New Journal of Physics, Vol.5, P.139.1-17 (2003); 20031016; 
160302033 
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20. Jorio, M.A. Pimenta, M. Souza, C. Fantini, Ge.G. Samsonidze, G. Dresselhaus, 
M.S. Dresselhaus, A.G. Souza Filho, and R. Saito ; Dispersive Bands in Graphite 
and Carbon Nanotubes; XVII Int'l. Winterschool/Euroconference on Electronic 
Properties of Novel Materials/ AIP Conference Proceedings, Vol.685, No.1, 
P.177-180 (2003); 20031020; 160302061 

21. M.A. Pimenta, A. Jorio, M.S.S. Dantas, C. Fantini, M. de Souza, L.G. Cancado, 
Ge.G. Samsonidze, G. Dresselhaus, M.S. Dresselhaus, A. Gruneis, R. Saito, A.G. 
Souza Filho, Y. Kobayashi, K. Takai, K. Fukui, and T. Enoki ; Resonance Raman 
Scattering in Carbon Nanotubes and Nanographite; XVII Int'l. 
Winterschool/Euroconference on Electronic Properties of Novel Materials/ AIP 
Conference Proceedings, Vol.685, No.1, P.219-224 (2003); 20031020; 
160302062 

22. J.Haruyama, S.Miyadai, K.Takazawa, A.Takeda, N.Hori, I.Takesue, T.Akazaki, 
H.Takayanagi; Supercurrents through quasi-diffusive multi-walled carbon 
nanotubes ; Physical Review B, Vol.68, 165420.1-6 (2003); 20031031; 
160305026 

23. Ge.G. Samsonidze, R. Saito, A. Jorio, M.A. Pimenta, A.G. Souza Filho, A. 
Gruneis, G. Dresselhaus, and M.S. Dresselhaus; The concept of cutting lines in 
carbon nanotube science; Journal of Nanosicence Nanotechnology, Vol. 3, No. 6, 
P. 431-458(28)  (2003); 20031201; 160302027 

24. R. Saito, A. Grueneis, Ge.G. Samsonidze, V.W. Brar, G. Dresselhaus, M.S. 
Dresselhaus, A. Jorio, L.G. Canccado, C. Fantini, M.A. Pimenta, and A.G. Souza 
Filho; Double resonance Raman spectroscopy of single wall carbon nanotubes; 
New Journal of Physics, Vol.5, P157.1-15 (2003); 20031203; 160302034 

25. Takashi Inoue, Tetsuo Tomiyama, Toshiki Sugai, and Hisanori Shinohara; 
Spectroscopic and structural study of Y2C2 carbide encapsulating endohedral 
metallofullerene: (Y2C2)@C82; Chemical Physics Letters, Vol.382, No.3/4, 
P.226-231 (2003); 20031205; 160303043 

26. Tatsuki Hiraoka, Tomoju Kawakubo, Junichi Kimura, Risa Taniguchi,  Atsuto 
Okamoto, Toshiya Okazaki, Toshiki Sugai, Yuji Ozeki, Masahito Yoshikawa, and 
Hisanori Shinohara; Selective synthesis of double-wall carbon nanotubes by 
CCVD of acetylene using zeolite supports; Chemical Physics Letters, Vol.382, 
No.5/6, P.679-685 (2003); 20031215; 160303044 

27. J.Haruyama, J.Hirokawa, T.Inadzu, Y.Kusumoto, M.Mitome, Y.Kanda, and 
K.Eto; Rectification properties in an acute Y-junction in multi-walled carbon 
nanotubes; Physica E,  (2004); 20040000; 160305122 

28. S. Bandow, T. Hiraoka, T. Yumura, K. Hirahara, H. Shinohara, and S. Iijima; 
Raman scattering study on fullerene derived intermediates formed within 
single-wall carbon nanotube: from peapod to double-wall carbon nanotube; 
Chemical Physics Letters, Vol.384, P.320-325 (2004); 20040101; 160303064 

29. M. Krause, V. N. Popov, M. Inakuma, N. Tagmatarchis, H. Shinohara, P. Georgi, 
L. Dunsch, and H. Kuzmany; Multipole induced splitting of metal-cage 
vibrations in crystalline endohedral D2d- M2@C84 dimetallofullerenes; Journal 
of Chemical Physics, Vol.120, No.4, P.1873-1880 (2004); 20040122; 160303069 

30. Richard A. J. Woolley, Karina H. G. Schulte, Li Wang, Philip J. Moriarty, Bruce 
C. C. Cowie, Hisanori Shinohara, Mito Kanai, and T. John S. Dennis; Does an 
Encapsulated Atom 'feel' the Effects of Adsorption?: X-ray Standing Wave 
Spectroscopy of Ce@C82 on Ag(111); Nano Letters, Vol.4, No.2, P.361-364 
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(2004); 20040200; 160303070 

31. Toshiki Sugai, Toshiya Okazaki, Hiromichi Yoshida, and Hisanori Shinohara; 
Syntheses of single- and double-wall carbon nanotubes by the HTPAD and 
HFCVD methods; New Journal of Physics, Vol.6, No.21, P.1-12 (2004); 
20040209; 160303063 

32. Jorio,  M.A.Pimenta, C.Fantini, M.Souza, A.G.Souza Filho, Ge.G.Samsonidze, 
G. Dresselhaus, M.S. Dresselhaus, and R. Saito; Advances in single nanotube 
spectroscopy: Raman spectra from cross-polarized light and chirality dependence 
of Raman frequencies; Carbon, Vol.42, P.1067-1069 (2004); 20040211; 
160302074 

33. Atsushi Taninaka , Haruhito Kato, Kazuhiro Shino, Toshiki Sugai, Yasuhiko 
Terada,  Seiji Heike, Tomihiro Hashizume, and Hisanori Shinohara  ; 
UHV-STM/STS Studies of Endohedral La-metallofullerenes on Hydrogen 
Terminated Si(100)2×1; e-Journal of  Surface Science and Nanotechnology, 
Vol.2, P.89-92 (2004); 20040214; 160303062 

34. K. Sasaki, Y. Kawazoe, and R. Saito; Aharonov-Bohm effect in higher genus 
materials; Physics Letters A, Vol.321, No.5/6, P.369-375 (2004); 20040216; 
160302043 

35. Yutaka Ohno, Shigeru Kishimoto, Takashi Mizutani, Toshiya Okazaki, and 
Hisanori Shinohara; Chirality assignment of individual single-walled carbon 
nanotubes in carbon nanotube field-effect transistors by micro-photocurrent 
spectroscopy; Applied Physics Letters, Vpl. 84, No. 8, P.1368-1370 (2004); 
20040223; 160303068 

36. Andrei N. Khlobystov, Kyriakos Porfyrakis, Mito Kanai, David A. Britz, 
Arzhang Ardavan, Hisanori Shinohara, T. John S. Dennis, G. Andrew, and D. 
Briggs; Molecular Motion of Endohedral Fullerenes in Single-Walled Carbon 
Nanotubes; Angewandte Chemie International Edition, Ｖｏl.43, P.1386-1389 
(2004); 20040300; 160303067 

37. Takashi Shimada, Yutaka Ohno, Toshiya Okazaki, Toshiki Sugai, Kazutomo 
Suenaga, Shigeru Kishimoto, Takashi Mizutani, Takashi Inoue, Risa Taniguchi, 
Nobuyuki Fukui, Hiroshi Okubo, and Hisanori Shinohara; Transport properties of 
C78, C90 and Dy@C82 fullerenes-nanopeapods by field effect transistors; 
Physica E, Vol.21, P.1089-1092 (2004); 20040300; 160303071 

38. Atsuto Okamoto, and Hisashi Shinohara; Control of Diameter Distribution of 
Single-walled Carbon Nanotubes Using the Zeolite-CCVD Method; R&D Review 
of Toyota CRDL, Vol.40, No.1, P.22-27 (2004); 20040300; 160303170 

39. Gruneis, R. Saito, J. Jiang, Ge.G. Samsonidze, M.A. Pimenta, A.Jorio, A.G. 
Souza Filho, G. Dresselhaus, and M.S. Dresselhaus; Resonant Raman spectra of 
carbon nanotube bundles observed by perpendicularly polarized light; Chemical 
Physics Letters, Vol.387, P.301-306 (2004); 20040305; 160302060 

40. R. Saito, A. Gruneis, Ge.G. Samsonidze, G.  Dresselhaus, M.S.Dresselhaus,  A. 
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14. Hisanori Shinohara; Nano-Carbons in the Making; The 1ｓｔ Workshop on Japan-US 

Research Collaboration for Synchrotron Radiation Nanomaterials Science（Tokyo）,  

(2004); 20040316; 160303102 
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17. Hisanori Shinohara; Synthesis and Characterization of Novel Carbon Nanotube 

Materials; The 6th International Symposium of Northeastern Asian Nanoscience and 
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Phenomena in Optics and Transport in Nanostructures”  Dressden,  (2004); 
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る２１世紀 COE－RCMS 国際会議（名古屋大学、名古屋）,  (2007); 20070110; 

160303338 

52. J.Haruyama; High-Tc superconductivity in self-assembled carbon nanotubes in 
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20070509; 160303379 
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1. 吉川正人; ゼオライトと炭素ナノ材料; 第 24 回フラーレン・ナノチューブ総合シンポ

ジウム（フラーレン・ナノチューブ研究会主催、岡崎市), 特別講演２ (2003); 
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2. 篠原久典; ピーポット：新しいナノカーボン物質; ナノ学会創立大会（ナノ学会、神
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日本化学会第８４春季年会（日本化学会、西宮市）,  (2004); 20040329; 160303057 

8. R. Saito, J. Jiang, N. Kobayashi, A. Gruneis, G. Ge Samsonidze, S.G.Chou, 

L.G.Cancado , A.Jorio, M.A.Pimenta, G. Dresselhaus, and M.S.Dresselhaus; 

Optical properties of single wall carbon nanotubes; 第２８回フラーレン・ナノチュー

ブ総合シンポジウム(フラーレンナノチューブ研究会、名古屋),  (2005); 20050109; 
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－; 日本物理学会第 60 回年次大会(日本物理学会、東京理科大学野田キャンパ

ス),  (2005); 20050324; 160302111 

10. 篠原久典; 金属内包フラーレンを含むピーポットのダイナミックス; 日本化学会第８
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５春季年会（2005）,  (2005); 20050326; 160303145 

11. 青木さと子, 高井和之, 榎敏明, 篠原久典; 非グラファイトアモルファスカーボンへ

の磁性元素導入効果; 日本化学会第８５春季年会（2005）,  (2005); 20050326; 
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13. R. Saito; 金属カーボンナノチューブの特異な電子状態と物性; 日本金属学会第

136 回大会、社団法人日本金属学会主催、横浜国立大学常磐台キャンパス,  

(2005); 20050329; 160302113 

14. 岡本篤人，篠原久典; ゼオライト CCVD 法を用いた単層カーボンナノチューブの

直径分布制御; 第 66 回応用物理学会学術講演会,  (2005); 20050909; 

160303195 

15. 篠原久典; 金属カーバイド内包フラーレンの発見とダイナミックス; 分子科学研究所 

研究会 招待講演,  (2005); 20051107; 160303215 

16. Hisanori Shinohara; 新規ナノカーボンの創製; 第４９回イオン反応研究会,  

(2005); 20051205; 160303223 

17. 篠原久典; フラーレン、カーボンナノチューブそしてピーポット; 第８回フラーレン若

手の会基調講演（北陸先端科学技術大学、石川県）,  (2006); 20060830; 
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18. 春山純志; 陽極酸化の１次元チャンネルを鋳型にしたナノチューブ生成と超伝導; 

日本物理学会２００６年秋季大会領域７シンポジウム「複合体化が広げるナノチュー

ブの可能性」,  (2006); 20060900; 160305085 

19. 篠原久典; ２層カーボンナノチューブのゼオライトを用いた合成; 日本物理学会秋

季大会 領域７シンポジウム（千葉大学、千葉）,  (2006); 20060923; 160303318 

20. 篠原久典; 金属内包フラーレンの創製とその特性評価および応用研究; 平成１８年

度「石川カーボン賞」受賞式 受賞者講演（財団法人石川カーボン科学技術振興財

団、東京 大手町）,  (2006); 20061017; 160303322 

21. 篠原久典; 「ナノカーボンの科学―セレンデイピテイーからのはじまり―」; 平成１８

年度日本理化学協会東海ブロック研究会（日本理化学協会東海ブロック、名古屋）,  

(2006); 20061020; 160303321 

22. 篠原久典; 新規ナノカーボンの創製と評価および応用; 日本歯科理工学会 第４８

回学術講演会 特別講演（日本歯科理工学会、名古屋市）,  (2006); 20061028; 

160303327 

23. 春山純志; カーボンナノチューブにおける超伝導; （社）未踏科学技術協会 超伝

導科学記述研究会 第６４回超伝導科学技術研究会ワークショップ、化学会館,  

(2006); 20061100; 160305084 

24. 篠原久典; 新規ナノカーボンの創製と評価および応用; 第１１回関西半導体解析

技術研究会 特別講演 （大日本スクリーン製造（株）、京都）,  (2006); 20061117; 
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25. 篠原久典; フラーレン科学の最新事情; 炭素協会 ニューカーボン・フォーラム（炭
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26. 篠原 久典; カーボン・ナノピーポットの創製 と評価 ; 日本化学会第 87 回春季年
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20070326; 160303353 
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② 口頭発表 （国内会議 134 件、国際会議 90 件） 

国際会議 90 件 

1. Antonio Souza Filho, Grace Shou, Georgii Samsonidze, Ado Jorio, Gene Dresselhaus, 
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2. Gruneis, R. Saito, Ge.G. Samsonidze, M.A. Pimenta, A. Jorio, A.G. Souza Filho, 

M.S. Dresselhaus, and G. Dresselhaus; Anisotropic Raman scattering in the k space 
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3. Ge.G. Samsonidze, R. Saito, A. Jorio, A.G. Souza Filho, A. Gruneis, M.A. Pimenta, 
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Texas, USA}, G26.013 (2003); 20030304; 160302021 

4. J.Haruyama, S.Miyadai, K.Takazawa, A.Takeda, N.Hori, I.Takesue, T.Akazaki, and 

H.Takayanagi; Proximity-induced superconductivity and its re-entrance effect in 

niobium/multi-walled nanotube junctions; The 7th International Conference on 

Materials and Mechanisms of Superconductivity and High Temperature 

Superconductors,  (Rio de Janeiro,  Brazil),  (2003); 20030528; 160305012 

5. J.Haruyama, S.Miyadai, K.Takazawa, A.Takeda, N.Hori, I.Takesue, T.Akazaki, and 
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carbon nanotubes by hot-filament assisted chemical vopor deposition; ナノチューブの

科学と応用に関する国際会議（Korea Science and Engineering Foundation ソウル、韓

国）,  (2003); 20030707; 160303020 

4. 菅井俊樹, 吉田宏道, 嶋田行志, 岡崎俊也, 平原佳織, 坂東俊治, 大野雄高, 水谷

孝, 篠原久典; Structures and properties of purified double wall carbon nanotubes by 

high-temperature pulsed arc discharge; ナノチューブの科学と応用に関する国際会議

（Korea Science and Engineering Foundation ソウル、韓国）,  (2003); 20030707; 

160303021 

5. Takashi Shimada, Yutaka Ohno, Toshiya Okazaki, Kazutomo Suenaga, Toshiki Sugai, 

Shigeru Kishimoto, Takashi Mizutani, and Hisanori Shinohara; Carrier transport 

properties of metallofullerenes nanopeapods; ナノチューブの科学と応用に関する国際

会議（Korea Science and Engineering Foundation ソウル、韓国）, No.*, P.139 (2003); 

20030710; 160303022 

6. T. Shimada, Y. Ohno, T. Okazaki, T. Sugai, K. Suenaga, S. Kishimoto, T. Mizutani, and 

H. Shinohara; Transport Properties of Novel Carbon Nanotubes and Nanopeapods; The 

11th International Conference on Modulated Semiconductor Structures（奈良市）,  

(2003); 20030714; 160303019 

7. P. Ramesh, T. Okazaki, R. Taniguchi, J. Kimura, T. Sugai, and H. Shinohara; Selective 

synthesis of double-walled carbon nanotubes by catalytic chemical vapor deposition of 
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古屋市 名城大学), 2P-24 (2007); 20070214; 160303356 

88. D Nishide, T.Wakabayashi, T. Sugai, R. Kitaura, H.Kataura, Y.Achiba, and 

H.Shinohara ; Raman spectroscopic study on size-selected linear polyyne molecules 

inside single-wall carbon nanotubes; 第 32回フラーレン・ナノチューブ総合シンポジ

ウム （フラーレン・ナノチューブ学会, 名城大学 愛知県名古屋市）, 2P-17 (2007); 

20070214; 160303357 

89. akao Akachi, Yasuhiro Ito, Hitomi Takahashi, Hisashi Umemoto, Takashi Inoue, 

Shunji Bandow, Wataru Fujita, Kunio Awaga, Ryo Kitaura, Toshiki Sugai, and 

Hisanori Shinohara; Magnetic Properties of Solvent-Free M@C82(I) (M = Y, La, Lu) 

Metallofullerene Solids; 第 32回フラーレン・ナノチューブ総合シンポジウム （フラー

レン・ナノチューブ学会, 名古屋）, 2P-21, 2P-36, 2P-37 (2007); 20070214; 

160303359 

90. 岡崎俊也、Z. Shi、齋藤毅、若林秀明、末永和知、飯島澄男; 大きな直径を持つピ

ーポッドから合成した２層ナノチューブの発光; 第 32 回フラーレン・ナノチューブ総

合討論会（名古屋）,  (2007); 20070214; 160303394 

91. 若林秀明、大窪清吾、越野雅至、佐藤雄太、齋藤毅、岡崎俊也、末永和知; C82 構

造異性体の高分解能電顕観察; 第 32 回フラーレン・ナノチューブ総合討論会（名

古屋）,  (2007); 20070214; 160303395 

92. Masahiro Akachi, Yasuhiro Ito, Ryo Kitaura, Toshiki Sugai and Hisanori Shinohara1; 

Fluorescence Properties of Erbium-Metal-Carbide Metallofullerenes:(Er2C2)@C2n; 

第 32 回フラーレン・ナノチューブ総合シンポジウム  (フラーレン・ナノチューブ学会， 

名古屋市 名城大学), 3p－29 (2007); 20070215; 160303344 

93. Naoki Imazu, Masahiro Shiraishi, Naoki Kishi, Ryo Kitaura, Toshiki Sugai,Takeshi 

Hashimoto, Xinluo Zhao, Yoshinori Ando and Hisanori Shinohara; Production, 

Purification and Characterization of Double-Wall Carbon Nanotubes Synthesized by 

Hydrogen Arc Discharged; The 32st Fullerene-Nanotube General Symposium, 

3P-10 (2007); 20070215; 160303352 

94. 桑原彰太、菅井俊樹、篠原久典; Oxidation Mechanism of Carbon Nanotubes and 

Dependence of Their Structure; ナノ学会第５回大会,  (2007); 20070522; 

160303373 

95. 大窪清吾、岡崎俊也、坂東俊治、中西毅、岡田晋、齋藤毅、飯島澄男; フラーレン

を内包することによる単層カーボンナノチューブの光学的バンドギャップ変調; 第５

回ナノ学会（つくば）,  (2007); 20070522; 160303391 

96. Koji Asano, Taisuke Iwai , Ikuo Soga , Daiyu Kondo, Yuji Awano ; A Novel 

Mono-layer Shell-Etching Process Using Vacuum-ultraviolet Light for 

Double-walled Carbon Nanotube Transistors 

; NT07: Eighth International Conference on the Science and Application of 

Nanotubes ,  (2007); 20070624; 160301020 

97. Eduardo B. Barros、Jin Sung Park、Georgii G. Samsonidze、Riichiro Saito、Mildred 

Dresselhaus; Effects of doping to the G'Raman spectra of single and double-wall 

carbon nanotubes; 第 33 回フラーレン・ナノチューブ総合シンポジウム, 1P-41 

(2007); 20070711; 160302232 

98. Keita Kobayashi, Ryo Kitaura, Yoko Kumai, Yasutomo Goto, Shinji Inagaki and 

Hisanori Shinohara; Single-Wall Carbon Nanotubes Grown from Size Controlled 
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Rh/Pd and Co Nanoparticles by Catalyst-supported Chemical Vapor Deposition; 第

33 回フラーレン・ナノチューブ総合シンポジウム 九州大学医学部百年講堂 福岡, 

1P-20 (2007); 20070711; 160303405 

99. M.Ide, M.Saito, H.Kohno, N.Murata, J.Haruyama; Fabrication of DNA/MWNTs 

junctions and electrical measureaments of DNA thin films; 第３３回フラーレンナノチ

ューブシンポジウム（九州大学、福岡市）,  (2007); 20070711; 160305100 

100. N.Murata1,4, J. Haruyama1,4, N.Ueda1, M.Matsudaira1, Y.Yagi4, J.Nakamura1, 

K.Nozawa1, T.Shimizu1, E.Einarsson2, S.Chiashi2, S.Maruyama2, N.Kishi3, 

T.Sugai3,4, H.Shinohara3  ; Aoyama Gakuin Univ.1, Tokyo Univ.2, Nagoya Univ. 3, 

JST-CREST4; Meissner effect in honeycomb arrays of multi-walled carbon 

nanotubes; 第３３回フラーレンナノチューブシンポジウム（九州大学、福岡市）,  

(2007); 20070711; 160305101 

101. Yuki Asada, Shota Kuwahara, Toshiki Sugai, Ryo Kitaura and Hisanori Shonohara; 

Observation and Characterization of SWNT-DNA Hybrids by Electric Force 

Microscopy; 第 33 回フラーレン・ナノチューブ総合シンポジウム 九州大学医学部

百年講堂 福岡, 2P-42 (2007); 20070712; 160303406 

102. Haruya Okimoto, Wilhelm Hemme, Yasuhiro Ito, Helmut Eckert and Hisanori 

Shinohara; Solid-State 45Sc- and 13C-NMR of Sc2C2@C82 Carbide 

Metallofullerenes; 第 33 回フラーレン・ナノチューブ総合シンポジウム 九州大学医

学部百年講堂 福岡, 2P-7 (2007); 20070712; 160303408 

103. 鄭淳吉、岡崎俊也、岸直希、Z. Shi、飯島澄男; Resonance Raman study of 

nanopeapod-derived double-walled carbon nanotubes; 第 33 回フラーレン・ナノチュ

ーブ総合討論会（福岡）,  (2007); 20070712; 160303422 

104. 朴珍成、齋藤理一郎、佐藤健太郎、Jie Jiang、Gene Dresselhaus、Mildred S. 

Dresselhaus; 単層カーボンナノチューブの低エネルギー照射損傷の閾エネルギー; 

第 33 回フラーレン・ナノチューブ総合シンポジウム, 3P-18 (2007); 20070713; 

160302233 

105. N. Fukui, Y. Kato, H. Yoshida, T. Sugai, S. Heike, M. Fujimori, Y. Suwa, T. 

Hashizume and H. Shinohara; Imaging Inter-layer Interaction of Double-Wall 

Carbon Nanotubes by UHV-STM; 第 33 回フラーレン・ナノチューブ総合シンポジウ

ム 九州大学医学部百年講堂 福岡, 3P-19 (2007); 20070713; 160303409 

106. 岡崎俊也、大窪清吾、中西毅、齋藤毅、岡田晋、大谷実、坂東俊治、飯島澄男; 

Optical Bandgap Modulation of Single-Walled Carbon Nanotubes by Encapsulated 

Fullerenes; 第 33 回フラーレン・ナノチューブ総合討論会（福岡）,  (2007); 

20070713; 160303421 

107. 浅田有紀、桑原彰太、菅井俊樹、北浦良、篠原久典; SWNT-DNA複合物質の合成

および電気力顕微鏡による観察; 日本化学会第１回関東支部大会（首都大学東

京）,  (2007); 20070928; 160303427" 

(４)特許出願 

①国内出願 (１３件)  

1. 発明の名称：カーボンナノチューブの洗浄処理剤およびこれを用いたカーボンナノ

チューブの精製方法 

 発明者：大窪清吾、岡崎俊也 

 出願人：産業技術総合研究所 
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 出願日：平成１９年５月２２日 

 出願番号：特願 2007-135389 

 

2. 発明の名称：中空ナノ炭素集合体並びに一重項酸素消去剤、化粧剤、皮膚ガン抑

制剤及び退色防止剤 

 発明者：柳和宏、片浦弘道、岡崎俊也、大窪清吾 

 出願人：産業技術総合研究所 

 出願日：平成１８年９月 21 日 

 出願番号：特願 2006-255957 

 

3. 発明の名称：分子形成シミュレーション方法およびプログラム 

 発明者：大淵真理 

 出願人：富士通株式会社 

 出願日：平成１８年９月６日 

 出願番号：特願 2006-241992 

 

4. 発明の名称：超伝導カーボンナノチューブの創製 超伝導素子及びその作製方法 

 発明者：春山純志 

 出願人：科学技術振興機構 

 出願日：平成１８ 年３ 月１７ 日 

 出願番号：特願 2006-075098 

 

5. 発明の名称：３層カーボンナノチューブの製造方法および３層カーボンナノチュー

ブ含有組成物 

 発明者：篠原久典、パラニサミィ ラメッシュ、佐藤謙一、尾関雄治 

 出願人：名古屋大学、東レ株式会社 

 出願日：平成１７年４月２２日 

 出願番号：特願 2005-124952 

 

6. 発明の名称：２層カーボンナノチューブ含有組成物 

 発明者：篠原久典、パラニサミィ ラメッシュ、岸直希、尾関雄治、佐藤謙一 

 出願人：名古屋大学、東レ株式会社 

 出願日：平成１７年３月２８日 

 出願番号：特願 2005-092409 

 

7. 発明の名称：カーボンナノチューブを用いた電界効果トランジスタとその製造方法

及びセンサ  

 発明者：粟野祐二 

 出願人：富士通株式会社 

 出願日：平成１７年３月３日 

 出願番号：PC2006-999813 

 

8. 発明の名称： カーボンナノチューブの製造方法 

 発明者：佐藤謙一、尾関雄治、加藤元 

 出願人：東レ株式会社 

 出願日：平成１７年２月１５日 

 出願番号：特願 2005-037127 

 

9. 発明の名称：中空状ナノファイバーの製造方法および中空状ナノファイバー含有組
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成物 

 発明者：篠原久典、パラニサミィ ラメッシュ、佐藤謙一、尾関雄治 

 出願人：名古屋大学、東レ株式会社 

 出願日：平成１７年１月６日 

 出願番号：特願 2005-001493 

 

10. 発明の名称：高純度２層～５層カーボンナノチューブの製造方法、および高純度２

層～５層カーボンナノチューブ含有組成物 

 発明者：篠原久典、岸直希、尾関雄治、佐藤謙一 

 出願人：名古屋大学、東レ株式会社 

 出願日：平成１７年１月６日 

 出願番号：特願 2005-001490 

 

11. 発明の名称： ２層カーボンナノチューブの製造方法および２層カーボンナノチュー

ブ含有組成物 

 発明者：篠原久典、パラニサミィ ラメッシュ、尾関雄治、佐藤謙一 

 谷口里紗 

 出願人：名古屋大学、東レ株式会社 

 出願日：平成１６年１０月１２日 

 出願番号：特願 2004-297310 

 

 

12. 発明の名称：カーボンナノチューブの構造を制御する方法 

 発明者：大淵真理 

 出願人：富士通株式会社 

 出願日：平成１６年９月１４日 

 出願番号：特願 2004-267235 

 

13 発明の名称：カーボンナノチューブの製造方法及びカーボンナノチューブ含有組成

物 

 発明者：佐藤謙一、尾関雄治、古関正賢 

 出願人：東レ株式会社 

 出願日：平成１６年９月２日 

 出願番号：特願 2004-255257 

 

 

②海外出願 (１件) 

1. 発明の名称：カーボンナノチューブを用いた電界効果トランジスタとその製造方法

及びセンサ  

 発明者：粟野祐二 

 出願人：富士通株式会社 

 出願日：平成１７年３月３日 

 出願番号：PC2006-999813 

(５)受賞等  

① 受賞 

1. 嶋田行志、修士優秀学位論文賞（平成１４年度）、「カーボンナノチューブ・

ピーポット物質の創製とＦＥＴ電子デバイスへの応用」 
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2. 嶋田行志、第 13 回（平成１４年秋季）応用物理学会講演奨励賞 半導体 B 

(探索的材料・物性・デバイス)、「金属内包フラーレン・ピーポッド FET の

電気的特性」 

3. 富士通株式会社／株式会社富士通研究所, 国際ナノテクノロジー総合展・技術

会議 Nanotech 大賞、「ナノテクノロジーの研究開発に重要な役割を担うシミ

ュレーション技術の開発および展示を高く評価する。またカーボンナノチュ

ーブを用いた層間配線技術も今後重要な技術であり、シミュレーション技術

と合わせて総合力を評価する。」(2005 年 2 月 25 日) 

4,5. Junji Haruyama,“2005 Best Reference Work Award”, the American Society 

of Engineering Education 

“2005 Outstanding Academic Title”, the CHOICE magazine from American 

Library Association (USA)  

 

受賞対象：“Mesoscopic phenomena in Nanotubes and Nanowires” pp.291 

- 335 を含む“Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology” edited 

by H. S. Nalwa, Vol. 5, American Scientific Publishers  (2004)  

6. 篠原久典, 石川カーボン賞「金属内包フラーレンの創製とその特性評価およ 

び応用研究」, 石川カーボン科学技術振興財団（2006 年 10 月 17 日） 

7. 齋藤理一郎, Hsun Lee Research Award, “Excitonic states and resonance 

Raman spectroscopyof single wall carbon nanotubes”, 中国科学院金属

材料研究所 (2006 年 10 月 25 日） 

8. 浅田有紀、修士優秀学位論文賞（平成１８年度）、 「カーボンナノチューブ

と DNA のハイブリッド形成による長さ分離および電気特性の研究」 

9. 沖本治哉、学生講演賞 日本化学会第８７回春季年会（2007/3/25～28）, 沖

本治哉 B 講演２６８件中、「軟 X線磁気円二色性による異種金属内包フラー

レンの元素選択磁化解析」（2007 年 3 月 26 日） 

10. 浅田有紀、Best Presentation Award ICYS-ICMR Summer School on 

Nanomaterials 2007 つくば、`Observation and Characterization of 

SWNT-DNA Hybrids by Electric Force Microscopy`（2007 年 7 月 28 日） 

② 新聞報道 （見出し, 主たる関係者, 掲載紙, 掲載日） 

1. 「薄型 TV の基幹部品開発」，三菱商事・篠原久典，日本経済新聞，2002 年

11 月 5 日 

2. 「ナノチューブに新製法」２層型純度高く，三菱商事・篠原久典，日本経産

業新聞，2002 年 11 月 18 日 

3. 「フラーレン・ナノチューブ研究会」－企業参加を呼びかけー，篠原久典，

日経産業新聞，2003 年 2 月 3 日 

4. 「金属内包フラーレン 量産技術を確立」年 200 グラムまで可能に，三菱商

事・篠原久典，日本工業新聞，2003 年 3 月 14 日 

5. 「二層の炭素ナノチューブ 名大教授が開発」外は半導体 内側は金属，篠

原久典＋「ら」， 日本経済新聞，2003 年 4 月 14 日 

6. 「ナノテク国際シンポジウム，10 月 8 日，東京で開催」，篠原久典が 3 名の

パネリストの一人として紹介，日本経済新聞（第１面），2003 年 8 月 25 日 
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7. 「ナノチューブで超伝導現象確認」量子計算機開発に道，春山純志＋「ら」，

日経産業新聞，2003 年 9 月 5 日   

8. 「ナノチューブ高純度に」薄型表示装置を長寿命化，東レ・名古屋大学篠原

久典教授＋「ら」， 日経産業新聞， 2003 年 9 月 8 日 

9. 「日経ナノテク国際シンポ バイオと融合 将来性を議論」パネル討論 パ

ネリストに長田義仁北海道大学副学長・篠原久典名古屋大学教授・野城清ホ

ソカワ粉体技術研究所代表取締役専務，日本経済新聞， 2003 年 10 月 9 日 

10. 「ナノチューブ長さ均一に」青山学院大，春山純志，日経産業新聞，2003 年

10 月 22 日 

11. 「日経ナノテク国際シンポ」産業化へ基礎研究充実、パネリスト講演，篠原

久典，日本経済新聞，2003 年 10 月 27 日 

12. 「２層ナノチューブ量産」FED 用直径・消費電力半分、名大・東レが合成技

術，篠原久典・東レ，日経産業新聞，2004 年 2 月 16 日 

13. 「ナノテク研究で日米が協力確認」人材交流促進へ、飯島澄男名城大学教

授・篠原久典名古屋大学教授・J.M.gibusonn アルゴンヌ国立研究所長が日

米研究者集会に参加，中日新聞，2004 年 3 月 23 日夕刊 

14. 「２層ナノチューブ超極細」直径 1.5 ナノ、表示装置の消費電力減，篠原久

典・東レ，日経産業新聞，2005 年 4 月 18 日 

15. 「名大・ナノカーボン研究、上」２層チューブ標準品へ照準，篠原久典，日

経産業新聞，2004 年 4 月 19 日 

16. 「名大・ナノカーボン研究、下」特性踏まえ新用途探る，篠原久典，日経産

業新聞，2004 年 4 月 20 日 

17. 「計算機解析で成長、富士通、良質なカーボンナノチューブ」，富士通，日

刊工業新聞，2005 年 3 月 10 日 

18. 名古屋大学・篠原研究室，東レ（株）は共同で開発してきたゼオライト利用

ＣＣＶＤ法を改良し，２層ＣＮＴの高純度化・高品質化に成功した。試験生

産設備を完成させ，高純度な２層ＣＮＴの研究開発目的の試験生産が可能と

なった。主たる関係者（２名程度＋「ら」）：篠原久典，日経産業新聞，2005

年 4 月 

19. 「応用進むナノカーボン：フラーレンが先行」篠原久典名古屋大教授が新化

学発展協会で講演，化学工業日報，2005 年 6 月 7 日 

20. 「金属内包フラーレン：１分子がスイッチ動作」東工大－名古屋大が確認 

ナノ・デバイス展開へ，東京工業大学真島豊助教授・名古屋大学篠原久典教

授＋「ら」，化学工業日報，2005 年 6 月 13 日 

21. 「1 個のフラーレン分子、スイッチ動作確認」東工大と名大 SAM で向きを制

御，東京工業大学真島豊助教授＋「ら」・名古屋大学篠原久典教授＋「ら」，

日刊工業新聞，2005 年 8 月 2 日 

22. 「ナノの技術で究極新素材を」仙台のベンチャー企業イデアルスター，（篠

原久典がインタビューを受けコメント），朝日新聞，2006 年 1 月 19 日 

23. 「フラーレン・カーボンナノチューブ」，篠原久典，化学工業日報，2006 年

9 月 11 日 
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24. 「カーボンナノチューブ「超伝導」を理論計算―東北大など、実現性を示す，

東北大学斎藤理一郎教授・佐々木健一科学技術振興機構研究員＋「ら」，日

経産業新聞, 2007 年 2 月 14 日 

25. 「単電子トランジスタ，ナノ炭素材料で試作」，春山純志，日経産業新聞，

2007 年 7 月 20 日  

③ その他 （見出し, 主たる関係者, 掲載誌, 掲載日） 

1. 「名大と三菱商事、2 層カーボンナノチューブの新製法を開発」，菅井俊樹・

篠原久典，日経ナノテクノロジー，2002 年 11 月 19 日号, no.056 

2. 「次世代デバイス開発に挑む“分子の魔術師”たち」2002 年 12 月の注目論

文，篠原久典＋「ら」，日経ナノテクノロジー，2002 年 12 月 17 日号 

3. 「篠原名古屋大学教授によるナノテク講演会を開催」，篠原久典，ＭＢＫ Ｌ

ＩＦＥ（三井物産ジャーナル），Vol.39, No.5, p.56 （2002） 

4. 「ナノカーボン革命」―技術立国ニッポンの逆襲がナノチューブで始まるー，

武末高裕著, 第２章と第９章は名古屋大学教授篠原久典のナノカーボン研

究の紹介。日本実業出版社 2002 年 12 月 20 日刊 

5. “Japan: A Tiny Leap Forward”Nanotech May Revise its Industry，Business 

Weak, pp.75-76, April 21 (2003). (Asian Edition, pp.58-59, April 14, 

(2003))，篠原久典がコメント 

6. 「ダブルウオールナノチューブの新製法」，セラミックス，38, 136 (2003). 

7. ”Like peas in a ‘nanopod’ ”，News and Views in Brief，Nature, 421, 804 

(2003).（K.Suenaga et al. Phys.Rev.Lett. 90, 055506 (2003).（論文の

紹介記事。） 

8. ”Nanopeapods”, Highlights, Nature Materials, February 13, 2003., 

K.Suenaga et al. Phys.Rev.Lett. 90, 055506 (2003).論文の紹介記事。） 

9. 「名大の篠原教授、ＣＮＴのバンドギャップ制御原理を確立」，篠原久典，

日経ナノテクノロジー，2003 年 5 月 30 日号 

10. 「ナノカーボン研究のキーマン、篠原久典教授に聞く（１）」カーボンナノ

チューブとフラーレン、発見から量産化へ，篠原久典，週間ナノテク Nano 

Tech Weekly，2003 年 6 月 16 日号, p.16 

11. 「有力企業が殺到するナノカーボンの魔術師」，篠原久典，LOOP，ダイヤモ

ンド社，2007 年 7 月号 

12. 「フラーレン・ナノチューブ研究会、第 25 回記念シンポ 23 日開幕」，篠原

久典，日経ナノテクノロジー，2003 年 7 月 14 日号 

13. 「ナノカーボン研究のキーマン、篠原久典教授に聞く（２）」２層カーボン

ナノチューブとピーポッド型に重点，篠原久典，週間ナノテク Nano Tech 

Weekly,2003 年 7 月 14 日号, pp.34-35. 

14. 「ナノカーボン研究のキーマン、篠原久典教授に聞く（３）」迫る２層カー

ボンナノチューブの FED 実用化、篠原久典、週間ナノテク Nano Tech Weekly, 

2003 年 7 月 21 日号, pp.30-31. 

15. “Doubled-Walled Carbon Nanotubes by Pulsed Arc Discharge”、H. Shinohara 
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and coauthors, ACS Website ,“Heart Cut” Top News,2003 年 7 月 28 日号 

16. 「新世代ナノカーボンへの期待」，日経先端技術，2003 年 10 月 27 日号 

17. 「東レと共同で２層カーボンナノチューブの量産を開始」，篠原久典・東レ，

日経ナノテクノロジー，2003 年 11 月 20 日号 

18. 「FED の実用化に欠かせない２層カーボンナノチューブ」CCVD 法は量産前の

試作段階に入る，篠原久典，日経ナノテクノロジー（Inside eReport スペ

シャルフィーチャーで取り上げられた），2003 年 11 月 21 日 

19. 「２層カーボンナノチューブを名大と共同開発」東レ、サンプル出荷を開始，

篠原久典・東レ，化学工業時報，2003 年 11 月 25 日 

20. 「フラーレン・ナノチューブシンポジウム、参加者昨年同期比 1.5 倍の賑わ

い。議論も白熱」, 篠原久典, 日経ナノテクノロジー, 2004 年 1 月 8 日 

21. 「ナノテクがビジネスを変える」企業続々参入, LOOP, ダイヤモンド社, 

2004 年 2 月号, ｐ16－ｐ23． 

22. 「究極のナノカーボン物質を作る～ 金属内包フラーレンとピーポット ～」, 

篠原久典, Japan Nanonet Bulletin 第 51 号 : 2004 年 1 月 27 日（文部科学

省 Nano Net） 

23. 「応用への視点高まるナノカーボンの研究動向：フラーレン・ナノチューブ

研究会データーから」, 篠原久典，日経ナノテクノロジー，2004 年 2 月 9日 

24. 「先端に人、フラーレン発見から 20 年、応用展開する炭素系ナノ材料」, 篠

原久典，工業材料，2004 年 2 月号 

25. 「４月に北京でナノテクフォーラム開催へ」日経 BP と精華大学、カーボン

ナノチューブのテーマで講演, 篠原久典，日経ナノテクノロジー，2004 年 3

月 8 日 

26. 「名古屋大篠原―水谷グループ，トランジスタ Si 基盤上に直接ピーポット

合成する技術を開発」, 名古屋大学理学研究科篠原久典，同大学工学研究科

大野雄高＋「ら」，日経ナノテクノロジー，2004 年 3 月 31 日, 日経ナノテク

ノロジー，2004 年 4 月 5 日 

27. 「精華大・日経 BP ナノテクフォーラム」受講者約 500 人の賑わい、カーボ

ンナノチューブのテーマで講演, 篠原久典，日経ナノテクノロジー，2004 年

4 月 16 日 

28. 「名古屋大と東レ，直径２－３nm の２層 CNT を高収率で合成」, 篠原久典・

東レ，日経ナノテクノロジー，2004 年 4 月 28 日 

29. 「フラーレン・ナノチューブ総合シンポ、400 人規模の賑わいでスタート」, 

篠原久典，日経ナノテクノロジー，2004 年 7 月 28 日 

30. 「フラーレン・ナノチューブ総合シンポ、結果は 529 人参加で約 40％増」, 篠

原久典，日経ナノテクノロジー，2004 年 8 月 6 日 

31. 「フラーレン・ナノチューブ総合シンポ、産総研の高純度 CNT 大量生産法な

どが注目される」, 篠原久典、日経ナノテクノロジー、2005 年 1 月 14 日 

32. 「究極のナノカーボン物質を作る～金属内包フラーレンとピーポッド～, 

篠原久典，Japan Nanonet Bulletin Vol.2 No.3 2004 年 12 月発行, pp.07-08 

33. 「篠原名大教授ら、「SPring-8」で金属内包フラーレンの磁気特性を計測」, 
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篠原久典＋「ら」, 日経先端技術事業化, 2005 年 8 月 19 日号, 

http://innovation.nikkeibp.co.jp/etb/ 

34. 「ものづくりこそケミストリーの醍醐味」, 篠原久典・橋本和仁, 化学, Vol. 

61, No. 4、p12-15 (2006); 2006 年 3 月 

35. 「ナノテクノロジー国際標準化議論」－オールジャパン体制が実現―, 篠原

久典, 週刊ナノテク, 2006 年 9 月 4 日号 

多層ナノチューブにおける世界最高温度の超伝導転移発見 関連記事 

36. “Nanotubes break superconducting record”, Institute of Physics, Physics 
Web, Feb.14 (2006), http://physicsweb.org/articles/news/10/2/8/1 

37. “Improved superconductivity in multi-walled carbon nanotubes”, 
Physorg.com, March 13 (2006), http://www.physorg.com/news11668.html 

38. “Aoyama Gakuin Demonstrates Nanotubes with Record TC of 12K”, 
Superconductor Week NEWS Letter No.2011,May 29(2006), 

http://superconductorweek.com/2006/05/ 

カーボンナノチューブにおける近接場超伝導の発見 関連記事 

39. 日経ナノテクノロジー, 2003 年 9 月 5 日号   

40. 日経ナノテクノロジー創刊号, 2003 年 9 月 

41. 日経ベンチャー 経営者倶楽部, 2003 年 10 月 20 日号 

42. 「スーパーコム」Vo.12 (6)  (東京大学超伝導ニュース誌), 2003 年 12 月号 

43. Look Japan Vol.49(575)  (内閣府・外務省海外広報誌) , 2004 年 2 月号 

44. 同  Web site NEWS, 

http://www.highbeam.com/library/doc0.asp?docid=1G1:114784549& 

refid=ink_tptd_mag&skeyword=&teaser 

45. 文部科学省広報誌 Science & Technology Journal, 2004 年 3 月号 
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７ 研究期間中の主な活動（ワークショップ・シンポジウム等） 

年月日 名称 場所 参加人数 概要 

2005.11.27-3

0 

2nd Korea－Japan 

Symposium on Carbon 

Nanotubes  

松島  ホテ

ル 大観荘

８０ 篠原、齋藤は、シンポジウム

の日本側の主催者 日本韓

国とのナノチューブ会議 

2006.10.14-1

7 

3rd Korea－Japan 

Symposium on Carbon 

Nanotubes  

Gyeongju 

TEMF 

Hotel 

８５ 篠原、齋藤は、シンポジウム

の日本側の主催者 日本韓

国とのナノチューブ会議 

2007.10.28-3

1 

4th Korea－Japan 

Symposium on Carbon 

Nanotubes  

京都 関西

セミナーハ

ウス 

８０ 篠原、齋藤は、シンポジウム

の日本側の主催者 日本韓

国とのナノチューブ会議 

 

 

８ 研究成果の展開 

(1)他の研究事業への展開 

 本研究グループの成果はいくつかの競争的資金・研究事業へ展開されつつある。おもな競争

的資金は以下の科学研究費を基にした展開である。これらのうち、本プロジェクトのメンバーが

代表となっている科学研究費は、基盤研究Ａ（２件）「糖およびＤＮＡとカーボンナノチューブの

ハイブリッド物質の創製と評価」（研究代表）、「カーボンナノチューブにおける高温超伝導の研

究」、特定研究「カーボンナノチューブエレクトロニクス」（研究代表）、および萌芽研究「カーボ

ンナノチューブを用いたスピン量子エンタングラー・量子ビットの創製」（研究代表）で

ある。 

 

(2)実用化に向けた展開 

本プロジェクトで得られた成果の実用展開も行っている。高純度２層カーボンナノチューブの

合成に関しては、プロジェクトのメンバーである東レ（株）化成品研究所がＣＣＶＤ－ＤＷＮＴの合

成をベンチプラントにより多量合成を開始している。すでに、東レ（株）では、国内外の５０箇所以

上の大学・民間企業に試料提供を行っている。また、東レ（株）ではＤＷＮＴ含有の製品開発も

進んでいる。将来は、ＤＷＮＴ関連の製品が市場に出現するであろう。 

 

 

９ 他チーム、他領域との活動とその効果 

(1)領域内の活動とその効果 

領域会議における多層ナノチューブの超伝導についての発表時に、福山領域代表より指摘

を受けた「ボロンなどのキャリア注入の確認とその制御」が現在高 Tc 実現の大きな指針となって

いる。また、永長教授より指摘された「朝永・ラッティンジャー相から低温の超伝導相への転移の

詳しい観察」に基づいて、実際に一次元電子間相互作用の変化を捕らえることに成功できた。こ

のように、領域会議はチーム全体が集まる良い機会であるので、本研究チームは実験データの

交換や議論を精力的に行っている。 

 

 

(2)領域横断的活動とその効果 

 ＪＳＴのＣＲＥＳＴでは、われわれのカーボンナノチューブ・プロジェクト以外にも、カーボンナノ

チューブ関連のプロジェクトが進行している（していた）。平成１８年度には、篠原ＣＮＴプロジェク

ト、松本（大阪大学）ＣＮＴプロジェクト、および岩佐（東北大学）ナノカーボンプロジェクトの三者

合同で、領域横断的カーボンナノチューブシンポジウムをＪＳＴの主催で開催した（開催場所は

長野県飯綱高原で一泊二日の日程）。この領域横断シンポジウムでは、カーボンナノチュ
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ーブ物質のさまざまな側面からの研究発表があり、領域を超えて極めて多くの意見交換

や情報交換が行われ、大変に成果のあったシンポジウムであった。また、各領域の若手

研究者や大学院生も活発に討論に参加して、若手研究者の育成にも役に立った。 

 

 

１０ 研究成果の今後の貢献について 

(1)科学技術の進歩が期待される成果 

ナノチューブピーポッドの物質開発さらに、ナノワイヤーピーポッドの物質合成は、炭素物質

群の大きな科学のブレークスルーとなった。この結果、非常に多くの研究者が、ナノチューブの

中に物を入れ新しい物性を探索するという研究に着手し、驚くべき結果を多く得ている。さらに、

この研究分野の進展が、特に日本を中心として進行すべきであると考えている。関連して、半導

体デバイスの製作がグループの中で進行するのが望ましい。 

また、金属ナノワイヤーを内包した単層および２層カーボンナノチューブの創製というブレーク

スルーは、本プロジェクト最終年度に行われ、今後、金属ナノワイヤー内包カーボンナノチュー

ブの研究は、世界のカーボンナノチューブ研究をさらにまい進させるであろう。 

ナノチューブの光物性的な側面は、非常に深く研究され今後ナノ光デバイスへ技術ブレーク

するーがなされると思われる。この研究プロジェクトは今年で終了するので、本プロジェクトでブ

レークするのは難しいと思われるが、今後の展開で実現できる手の届く位置にあると思われる。

さらにナノチューブの分離技術が非常に進歩しているので、ナノチューブの立体構造の分離と

いうナノチューブの研究分野で最も難しいとされている問題のブレークスルーは、この１、２年で

可能であろう。 

また、ナノチューブの超伝導を本研究グループが発表した後も、ナノダイヤモンドの超伝導、

GIC の超伝導などいくつか炭素材料の超伝導が報告されている。この物質群の探査と機構の解

明は、新高温超伝導物質のブレークスルーになりえる。 

さらに、本プロジェクトに基幹物質の一つである、屈曲型、直線型と形態の異なる２種類の

２層ＣＮＴの製造法の確立と創製を行った。また精製法に関しても、既存法と比較して

よりマイルドな新規有機溶媒－水分離法について開発するに世界に先駆けて成功した。 

 

(2)社会・経済の発展が期待される成果 

新しいジャンボジェットである、Boing787 は、その燃費を従来機の性能より２０％向上させるた

めに機体重量の半分以上に炭素繊維複合材料（Cコンポジット）（1機あたり Cコンポジッ

ト 35t 以上、炭素繊維で 23t 以上）が採用されている。世界最大の PAN 系炭素繊維メー

カーでありチームのメンバーである東レ（株）は、ボーイングと一次構造材料向けに 2006

年から 2021 年迄の 16 年間の長期供給契約に調印し、使用される炭素繊維材料の全量を

供給している。ナノチューブの大量合成が完了されれば、炭素繊維は、より性能の良い

ナノチューブ材に換わることが期待され、いわゆる破壊的イノベーション（従来のもの

を駆逐して、全く新しいものに置き換わる劇的な変化）が起ることが期待される。その

産業効果は、現在の炭素繊維生産量１０万トン（日本、年間）に、現在の炭素繊維の単

価（2000 円／kg）で評価すると、材料費だけで年間 2000 億円程度である。コンポジット

材料としての評価は、手元にないが計り知れない。

http://www.toray.co.jp/news/carbon/nr060425.html によると、東レの試算額は受注

契約期間全体で 7000 億円である。 

本プロジェクトの目玉物質である二層ナノチューブは、電場放出源の材料として大量

合成ができれば破壊的イノベーションが期待できる。現在のブラウン管 TV の市場が年間

3200 億円（2003 年、世界では 230 億ドル 2007 年 Q2）であるので、二層ナノチューブの

実用化は同程度の市場効果が期待できる。特に液晶 TV に代表される、薄型大型化、及び

ワンセグ TV に代表されるモバイル TV ともに、電場放出源の応用が期待できる。 

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Research/20070821/280024/?L=rss 
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実際に、本研究チームのメンバーである東レ（株）は、ベンチプラントよりスケール

アップした、高純度２層ＣＮＴ試作量産化検討を開始している。またＣＮＴの２次加工技術として、

溶媒への分散化技術を検討し、安定なＣＮＴ分散液を得ることができた。今後の用途展開への

加速が見込まれている。知的財産に関しても、主に２層 CNT 関連を中心に、現在まで 3 件

の特許取得を行っていて、社会に与えるインパクトは極めて大きい。 

ナノチューブの赤外領域の発光デバイスの開発と実用化はまだ時間がかかると考えら

れるが、現在の市場 6400 億円（2006 年度）に少なからず影響があると考えている。特に

赤外領域は、光通信の重要な部門であるので、大いなる発展が期待できる。 

http://www.semicon-news.co.jp/news/htm/sn1749-j.htm 

ピーポッド、超伝導の研究は、現在において経済効果は無いが、大きな発見のさきが

けとして科学の発展の大きな芽となっている。この大きな芽が成長して将来の大きなブ

レークスルーにつながると考えている。理論的研究を含め、基礎科学の基盤の蓄積が、

その国の技術力の源であることは間違いない。 

このように、ナノチューブを取り巻く開発環境は莫大な市場効果が期待されていて、世界中の

国家プロジェクトとして激化する競争のなかで開発競争が展開されている。 本プロジェクトも、

別のかたちで継続展開することが、日本経済にとって重要である。 

一方、カーボンナノチューブ素子に対する TEM/AEM 評価技術（前処理技術）が一通り実施

可能になったことから、今後の先端半導体（特にDRAMハーフピッチ 32nm以降の世代）の研究

開発／製造での評価／解析において、大きな貢献が出来ると考えられる。中でも、トモグラフィ

技術は、CNT素子だけでなく、微細化が進みことで一般的なTEM評価ですら困難になりつつあ

る先端半導体素子の評価、さらにはナノテク技術を駆使した新規材料／新規素子の評価に大き

な効力を発揮するであろう。 
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本研究のようないわゆるプロジェクト研究を推進する上で一番大切なことは、プロジェクトの達成

度である。当初の目標をどれだけ実現しているか、その結果、どの程度の成果が得られているか、

である。 

本研究プロジェクト「新世代カーボンナノチューブの創製、評価と応用」では（本報告書で今まで

詳しく述べてきたように）、インパクトの高い雑誌への論文発表数、テレビ出演、国内外の主な

学会での招待講演数、特許申請・獲得数、新聞雑誌等のマスコミでの報道数、全国の高等

学校の SSH（スーパーサイエンス）での高校生向けの講演数、あるいはサイエンスカフェ等

での一般人へのナノテクノロジーの啓蒙など、どれをとってもチーム全体として目標以上

の業績と実績を得ることができた。このため、篠原チームの自己評価は「目標以上」であ

る。プロジェクト研究としては大成功したと自己評価をできる。 

 しかし、プロジェクト研究においても「偶然の発見」（セレンデイピテイー）が起きるか否かは、重要

な鍵である。当初は目標になかったが、プロジェクトを遂行していく上で、偶然に（ある意味では、

当初の目標よりも）大きな発見をする。実は、これが研究の醍醐味である。 

 ナノカーボン（フラーレンやカーボンナノチューブの総称）研究では、セレンデイピテイーが重要で

ある。というよりも、フラーレンの発見、フラーレンの多量合成法の発見、カーボンナノチューブの発

見、あるいはナノピーポットの発見は全て、セレンデイピテイーであった。つまり、ナノカーボン分野

の大きな大発見はほとんどが、偶然の発見であった （詳細は、篠原久典著 「ナノカーボンの科学

―セレンデイピテイーから始まった大発見の物語― 」講談社ブルーバックス (2007) を参照）。 

実は、篠原は本プロジェクトの研究代表者として密かに、プロジェクトにおけるセレンデイピテイー

を期待していた。 

幸いにも、５年間の本研究プロジェクトにおいても、多層カーボンナノチューブの超伝導性の発

見や、金属ナノワイヤーを内包した単層および２層カーボンナノチューブの創製などは、セレンデイ

ピテイーによるものである。これらの研究テーマは今後５～１０年、世界のカーボンナノチューブ研
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究を牽引する重要なテーマである。それが、本プロジェクトから（偶然にも）誕生したことはまさに、

われわれの幸運であった。 

ナノサイエンスとナノテクノロジーにおける、最も重要かつ緊急なテーマの一つは、優れた若手

研究者の育成である。また、本プロジェクトは若手研究者や大学院生の育成にも大きな貢献をした。

領域会合などでの若手研究者の交流は非常に大切なものであった。また、本プロジェクトの若手研

究者や大学院生が関連テーマで研究助成金を獲得したり、学会やシンポジウムで奨励賞や講演

賞を受賞した。これらは、若手研究者や大学院生の極めて大きな、研究にたいするモチベーション

になった。 

戦略的創造研究推進事業は当初は、科研費などに比較して書類等のアドミニストレーシ

ョンで戸惑ったことがあったが、現在では大幅に改善されている部分も多い。今後も引き

続き、日本を代表するトップの研究者への強力な研究支援をお願いしたい。 

 

 

 

名古屋大学篠原研究室 
産総研 岡崎俊也

青山学院大学 

春山研究室

東北大学 齋藤研究室 東北大学 齋藤研究室 


	表紙
	１ 研究実施の概要
	２ 研究構想及び実施体制
	(1) 研究構想
	(2)実施体制

	３ 研究実施内容及び成果
	３．１ 新世代カーボンナノチューブの創製、評価と応用（名古屋大学大学院理学研究科篠原久典グループ）
	(1)研究実施内容及び成果
	(2)研究成果の今後期待される効果

	３．２ カーボンナノチューブ物性の実験的解明と超伝導発現の探索（青山学院大学 春山純志グループ）
	(1)研究実施内容及び成果
	(2)研究成果の今後期待される効果

	３．３ チームの理論的サポートと実験結果の解析（東北大学 斉藤理一郎グループ）
	(1)研究実施内容及び成果
	(2)研究成果の今後期待される効果

	３．４ カーボンナノチューブおよびピーポッドのデバイス応用（富士通㈱電子デバイス事業本部 粟野祐二グループ）
	(1)研究実施内容及び成果
	(2)研究成果の今後期待される効果

	３．５ 物性を制御したCNT 合成基礎検討と量産化検討（東レ㈱化成品研究所 吉川正人グループ）
	(1)研究実施内容及び成果
	(2)研究成果の今後期待される効果

	３．６ TEM およびラマン分光を用いた「ピーポット」の評価方法の確立（㈱東レリサーチセンター 杉山直之グループ）
	(1)研究実施内容及び成果
	(2)研究成果の今後期待される効果


	４ 研究参加者
	①名古屋大学大学院理学研究科グループ（新世代カーボンナノチューブの創製、評価と応用の研究）
	②青山学院大学グループ（カーボンナノチューブ物性の実験的解明と超伝導発現の探索の研究）
	③東北大学グループ（チームの理論的サポートと実験結果の解析の研究）
	④富士通デバイス基礎研究グループ（カーボンナノチューブおよびピーポッドのデバイス応用の研究）
	⑤東レ㈱化成品研究所グループ（物性を制御したCNT 合成基礎検討と量産化検討の研究）
	⑥㈱東レリサーチセンターグループ（TEM およびラマン分光を用いた「ピーポット」の評価方法の確立の研究）

	５ 招聘した研究者等
	６ 成果発表等
	(1)原著論文発表 （国内誌4 件、国際誌189 件）
	(2)その他の著作物 （総説、書籍など）67 件
	(３)学会発表（国際学会発表及び主要な国内学会発表）
	① 招待講演 （国内会議27 件、国際会議63 件）
	② 口頭発表 （国内会議134 件、国際会議90 件）
	③ ポスター発表 （国内会議107 件、国際会議62 件）

	(４)特許出願
	①国内出願 (１３件)
	②海外出願 (１件)

	(５)受賞等

	７ 研究期間中の主な活動（ワークショップ・シンポジウム等）
	８ 研究成果の展開
	９ 他チーム、他領域との活動とその効果
	１０ 研究成果の今後の貢献について
	１１ 結び



